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POTTENBAKKERS IN HET MIDDELEEUWSE HAARLEM

B, Speer

De ontdekking en de opgraving van de Middelesuwse pottenbakkerij in de Fran-
kestraat in het oude centrum van Haarlem door de AWK, werkegroep Haarlem, is
antk woor de historicus van groot belang. Met name de ligring ven dese 145 -couwse
overt in het hactje van de oude stad is vanut historsch oogpunt imteressant. In

de Middelezuwen was het immers gebruikelilk dat de pottenbakkers vanwege hun
brandgevaarlijke activiteilen hun ovens mel in hel meestal dichtbevolkie centrum
mochten hebben maar dat zii hun werkzaamhaden in de uithoeken van de stad
muesten uileelenen, Zellfs kon het gebeuren dal han de toegang tol de stad getes
verboden werd. Zo kregen bijvoorbeeld de pottenbakkers van Gouda cerst in
1614 van het stadsbestuur toestemming 2ich innen de muren van de stad e ves-
tigen. ! De vraag dringt zich dan ook op of in de Middelecuwen de Haarlemse
pottenbakkers geheel vrij waren in de keuze van hun vestiging of dat de ligging
vart de oven in de Frankestraal de bekende witzondering is die de regel bevestigl.
Om deze vraage te kunnen beantwaorden is het nodig cen onderzock in te-stelien
paar de verspreiding der pottenbakkers over de stad tijdens de Middelseuwen.

D¢ eerste ons bekende vermelding van een Haarlemse pottenbakker dateert van
1342, I dat jaar vestigde de priester Dick Aloud ren behoeve van de Commande-
£ij van Sint Jan in de Fansstrast een rente van 10 schellingen op het erf van
Hendrik de Pottengieter op de Krocht. 2% Eerst in 1417- 1425 treffen wij opnisuw
gen vermelding aan van een pottenbakker. Blijkens een renteboekje van hel Sinl
Elisabethsgasthuis, toentertijd gelegen bii hat Verwaltt tussen de Koningstraat

en de Grote Houtstraat, was Gerrit Hendrikszoon de pottenbakker het gasthuis
jaarlijks 10 schellingen verschuldigd voor zijn huis aan het Spaagre.®

Uit 1417 dateert een in de stadsrekemng van dat jaar opgenomen lijst mat namen
van personcn die aangeslagen waren in een belasting die dat jaar was ingevoerd, ¥
Im deze lijst worden 1907 personen penoemd, onder wie Pieler de Polmaker en
Hendrik Preterszoon Pottemaker. Waar deze twee personen gewoond en gewerkt
hebben is helaas niet bekend,

Moor zekerheid en meer informatic gecft het 16%-seuwse archictbestand, Mt na-
me het kohier van de Tiende Penning wit 1343 biedi vele mogelijkheden en kan

L) Wiiseels, 11EF., Guuurﬁ::n we ener stawdsaneaugrafie, Utcecht 1939, bk, 243,

1 Gerneencearchial Han L Cartulariem van de Commaedesij van Sint Jan, Kloostecarchieven, nc. 4, deel 1,
nr, 110,

1) Gesneerteareliel Haaclem, Erfliarmepistes van het Sint Elsbethagaating binnen Haarlem van 141 7-1428,
LEnschieds:, Inventaris T, ge. 1504, Do, 3z

4 Gemeensenrchisf Haorlem, Eekeningen wvan de Theaaariers, Stodsarchiel, kast 19, nr, 1.




Overzicht van de verspreiding van de pottenbakkers te H

Mummer  Maany
I Pierer Cerrits.
1 Lowriss Fanse.,
] Boceat Junse,
4 Herdrik Jange,
3 Dirk [efaz,
o) Tan Haon
T Ian lgpabse,
a Klias Bouwenss.
G Stewven Crorritse.
(K] Gerest Jomez.
11 Jan Jansz. Bruin
12 Hauwwen Germicsz.

13 Carnels
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aarde Persocnlijke pepevens

Eipenzar van 1 senkamerworingen hij

de SchalkwijkerponTt,
Koapt in 1_‘-42?:“: by woor 170 gulden,

Verkaopt in 1544 zijn kuis vaor 1R
Iden.
‘igenssr van onroerend gpoed in de Le-
Toesbraal, gan o Gagthigisvies] cn op de

Koudenhorn,
Eigennzr van 2 huizen in de Leliestmot

Kaapt m 1541 dit buis vaor 175 gukden.
In 1545 kaopt hij het hais e Book™
in de Bakenegzerarrant wvoor § L0 galden,
Nz zitn daod in [543 wandt dit huis
verkocht voar 450 puld=n

Maamlijat van de pottenbakkers die in het kohier van de §0e penning eenoemd worden, sangevold met pege-



Pottewbatkers i et Middeleeunase Hagrlem 5

diencn als basis voor cen onderzeck naar de sociaal-cconomische positie van een
groot deel van de Haarlemse bevalking tijdens de veertiger jaren van de 16% esuw.”’
De Tiends Penning, niet te verwarren mel de Tiende Penning van Alva, was gen
cenmalige belasting, ingevoerd door Eeizer Karel ¥, Dese belasting bestond uit

een hefling van 10% op de jaarlijkse huuropbrengst van onroerende goederen. Om
deze belasting re kunnen heffen warden alle woningen door de stedeliike amlste-
naren bezocht on werd van clk perceel de naam van de bewoner, cigenaar of huur-
der en de juarhjkse huurwaarde genolesrd.

Door de gegevens uit het kohier te combineren met gegevens wit andere bronnen
uit dezelfde periode, is het mogelijk geworden van de meeste personen die in het
kohier genoemd worden de woonplaats, het beroep en de welstand te bepalen.®

Bestudesrt men bet koartje waarop de vempreiding van de pottenbakkers over de
stad is agngegeven, dan is het cerste wat opvalt dat alle podtenbakkers asn of in

de directe omgeving van het water wonen. it zal ongetwijfeld te maken hebben
mel het vele waler dat nodiz is bij het maken van potlen o met de aan- en sfvoer
van grondstoffen en cindproducten. De overweging dat in geval van brand zeer
snel grote hoeveelheden water wit de grachien of het Spawrne Konden worden ge-
put. zal echter bij de keuze een belangrijker rol gespectd hebben, OF het Haarlem-
s sladshesiuur in verband hiermee de potienbakkers pedwongen heeft zich aan
het water te vestigen is niet duidelijk omdat er geen keuren zijn overgeleverd waar-
in deze zaak aan do orde wordt gesteld,

Opmerkelijk is de concentratie van pettenbakkers aan de oostzijde van de Bure-
wal. Liefst zes pottenhakkers ocfenden hier in 1543 hun bedriff vit. De Bakenes-
sergrachl mocht vier potienbakkers (ol basr bewoners rekenen. Persconlijke ge-
gevens over deze tien persenen ontbreken, Allzen van Klags Bovwwenszoon op dc
Bakenesscreracht weten wij dat hij tussen 1341-1549 3 kinderen verloren heeft,

Van de dertien pottenbakkers dic in het kohizr genoemd worden, was Jan Jacobs-
zoon ongetwijfeld de rijkste, Hij woonde aan de overzijde van het Spaame, in

die 1ijd de rigke buurt van Haarlem. That blpkt ook wit het feil dat in vergehikimg
met zijn collega’s zijn huis het hoogst deor de stedelijks ambtensren werd aange-
slagen. De armste pottenbakker was Bouwen Gerritszoon. Hij bewoonde cen

klein huisie dat verscholen lag achier de verversj van Jacob Stevenszoon aan de
Jacobijnebrug. Zijn woning bracht sleches 4 pond per jaar aan huur op.

LIt de listen et namen van overleden personen dic jaarlijks achterin de stads-
rekeningen ziin opgenomen, blijkt dat in de jaren 1542-1544 nog vier anderen

het pottenbakkersbedrijt hebben ungecefend: Pieter Boutszoon, wiens Kind op

& september [542 stierf, Job de Pottenbakker, die een kind verloor op @ mei 1542,
en Tan Borriitzoon en Dick Jacobszoon, die beiden in 1544 overleden.™

51 Gemeeniearchie? Haarlem, KEohier van de Tiende Penmndng, Handselrift, ne. 210,

6 Manen, E. v, Speet, B, Haarkan 1543: Een topapralisch, sociogralisch en demogralisch enderzeek van
de sted Haprlem aan de hand van het kahier van de Tiends Penning wan 1543,

T Gemeentearchie? Haarlem, Bekeningen van de Thesvaessrs, § adsarchied, kast 19, ne. 1272, [o.30v, [o. 36,
nr. 124, lo.2hr, fo 36>




L dri. 8. Speet

Waar deze pottenbakkers geleafd en pewerkt hebben is ons niet bekend, De reden
dat 2ij niet in het kohier vap de 10° penning genoemd worden, is dat zij of bij
anderen imwoonden of dat 21) huizen bewoonden waarvan de jaarlijkse huurwaar-
de onder de belastbare grens viel, De 10° penning werd namelijk alleen gecheven
op huizen wasrvan de jaarhijkse huurwaarde boven de 2,5 pond lag, ongevesr 6%
van het totale hoizenbestand.

Uit bovenstaand verhaal is wel duidelijk dat wat wij over de Hoarlemsa potten-
bakkers in de Middelecuwen weten slechis zeer fragmentarisch is, De vraag die in
het begin van dit beteog 15 gesteld kan duagrom eigenlijk miet beantwoord worden.
Om toch dic artikel met een voorzichtige conclusie te bedindigen, lijkt het ons
geoorfoofd te stellen dat gezien het tot nu toe bestudeerde materigal met betrek-
king tol de pottenbakkers te Haarlem, de lipzging van de oven in de Frankestraat
een witzondering is in vergelijking met de ligging van de andere ovens, die geen
van alle in het oude centrum lagen. Mocht echter blijken dat de Frankestraat en
haar omgeving in de 14% eeaw lungs de wep- of straatzijde grotendeels nog onbe-
bouwd was, dan moet deze conclusie ingetrakken worden. Yooralsnog zal dit
maeiliik aangetoond kunnen worden. Het 14%-ceuwse archiefmateriaal is uiter-
mate schaars, Bovendien kon het archeologische speurwerk in dit gebied slechts
fragmentansch geschieden {22 in dif nummer van Haarlems Bodemonderzoek

1. Schimmer: De opgraving van een 14°-eeuwse pottenbakkersoven in de Haar-
lemse binnenstady,
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EEN VEERTIENDE-EEUWSE POTTENBAKKERSOVEN IN DE
HAARLEMSE BINNENSTAD

I Svhimmer

I. De opgraving

De pparaving vond plaats van 20 juni 1970 tot 30 september 1972, door leden
van de Werkgroep Haarlem van de AWN, onder auspici®n van de ROB (drs. H.
Halbertsma),

Flaats van opgraving: het achterterrein van de panden van C & A Brenninkmeijer,
geleren gan de Anceang en de Frankestrast (kad. ligping Sectic D Nr, 8728 geda
en bereikbaar door ¢en smalle poort vanaf Frankestragt & (afb. 14 en 1h),

a X

Afh. | (a): Situatieschets van de Haarkemae binnenstad, & Plaats van de potfenbakkersoven,
(b} Situering wan het opgravingsterrein (het grarceerde pedechic).

[n verband met een geplande verbouwing en uithreiding van de bestaande gebou-
wen, kan het terrein door de penoemde onderneming voor het oudheidkundig
bedemonderzoek ter beschikking worden gesteld. Hiervoor zijn wij zeer erkentelijk.

Dein de prond nog sanwezizge funderingsresien van afeebroken huizen noodzaak-
ten ons het onderzoek e verdelen over een 7-tal werkputten, genummerd €, 1,

2, 3a, 3b, 4 en 5 alsmede een put I}]1 gelegen op 2en belendend terrein (afb. 23
Practisch het gehele hraskligeende terrein kon daardoor op bewoningssporen on-
derzocht worden.

Dit onderzoek leidde onder meer tot de entdekking van de funderingsresten van
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Afb, 2: Overzicht van het terrein tijdens de operaving,
O post emomed 5 en D de seckputten [ en [ de sehervenconcentratics § en [1.
I: muurwerk; 2: belendingen; bp: beerput; wk: walerkelder; wp: walerput,

een |4%-eeuwse poltenbakkersoven en van een tweelal concentraties van afval-
scherven afkomstig vit deze oven. Op atbeelding 2 ziin de voornaamste hijzonder-
heden gangegeven.

D alaraving peschiedde in alle werkputten vanal het maaiveld tot in het ongeroer-
die zand van het Oude Duin (tussen 2,20 en 2,30 m beneden maaiveld). In het
tereein bleken in de werkputten 0, 2, 34 en 3b nog resien van muren e kelder-
vioeren van de voorafgaande bebouwingen aanwezie te zijn, Deze voormalige kel-
ders waren grotendeels velgestort met het bij de afbraak vrijgekomen puin.

In de werkputten | en 4, waar deze kKelders ontbraken. troffen wii onmiddellijk
van boven naar bensden de in gen sladsopgraving obligale scherven van reodbrun,
oxvderend gebakken keukengerei nit de 17° tot de [9% eeuw. Hieronder volgde
het spasrzaam reglazuurde aardewerk wit de 15% en 16 ecuw, het Rijnlands steen-
aoed, on grijs- on roodbakkend aardewerk wit de 14° ceuw,

Uiteraard waren de scherven niet in zo exact chronologisch gelegen lagen als bo-
venvermeld aanwezig, maar in prncipe was de opeenvolging kenbaar, Opmerke-
liik was de spreiding over het gehele oppervliak in de meeste werkputten van de
scherven il de 14% eeuw, die met de reeds genoemde pottenbakkersoven in ver-
Bund bleken te staan.
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Werkpur o, Hier waren de scherven ait de oven maar in geringe mate aanwerig en
wel op een diepte van 180 m beneden maaiveld.

Werkpur {, Tussen 1,10 m ¢n 1.40 m beneden maaiveld kwam recds zeer veel grijs
pesmonrd aardewerk (e voorschijn, dal later zou blijken tol de ovenproduk tie

te behoren. Tussen LL60 m en 2.03 m diepte vonden wij de eerste fraai versierde
ovenscherven, Ungeveer Y% van de vondsten bestaat uit grizs gesmoord aardewerk.
Deze werkpul werd geschaafd tot op hel grijge zand van het Oude Duin (2,10 m
bencden maaiveld)h. Lie atbeeldingen 3 en 4, Op dit nivean waren nog klooster-
moppen ganwezie (Tormaat T = 13.5/14 % 6,57 em ],

Afh. 3: Werkput | - in het duinzand ziin op een dicpte van 2010 m beneden maziveld afvalkui-
lea zichtbanr,

Hicr en daar bevenden zich in het zand ingegraven atvalkuilen, waarin stukjes
puin, bot en grijs gesmoord aardewerk.
Dok een Andenne-scherl en 2 scherven met slibversicring werden aangetroffen,

Werkput 2. In hetl noordwestelijk deel bevond zich een keldertje uit de 16% seuw,
dat geheel met puinafval was govuld. Na verwijdering van het puin werd de vloer
var de werkpul opgencmen.

In het ruidwestelijk decl kwam con grote hoeveelheid aardewserkscherven te voor-
szhiin {concentratie 1), Daaronder ontdekten wij op cen diepte van .60 m de
funderingsreslén van een pollenbakkersoven, met zeer vele roodbruine, oxyderend
gebakken scherven (ath, 3).

De noe sanwesizge ovenfundsnng bestond wil 2 [sgen kloostermoppen fommaal
29-30 x 15 x 7 cm, met daartussen een klailaag van | cm. Hel stookgal was nog
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echiecl aanwezig, alsmede de aangrenzende delen van de fundering van de oven-
wand (afb. &b

vopatle BhERe [ ¢ [ s

- E o ] E_"HG |:_|.. = la |__- |*:| Baln

Afh, d: Nooodprafiel van werkpil 1,
1 peroerd lichthumens zand
20 geroerd brainhwmens zand
3; geroerd donkerbruin zand
4 geal duinzand
3: lichthumeus zand, ongeroerd
A donkerbiuin zand, engeroesd
Kl
f: houskool
U perafzedting
IO acherven

o 20 40 BDom
| S SRR S |

Afh. = Werkput 2 - de ovemmond (het stookgat) kot tdens de opgraving te voorschin
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Afb. & Owereicht van de resten van de oven,
1t peal zand; 2: lichthwmeus zand; 30 doakedhnaln humens zand; 4: scherven;
5! jongere verstoringen; & puin; A-B: dwarsdoorsnede van de oven (zie alb. 7},

Op de Kloostermoppen van de ovenmond bevonden zich duidelijke brandsporen,
as- en hnmsknﬂlmsﬁ:n. alsook cen grote hoeveelheid roodbruine scherven, Het
zand was door het vuur rood rekleurd,

Onder de ovenmond was in hel 2and ndg een a5 20 schervenlaap aanwezig (afb.
Ten B). Hieraan kon worden vastgesteld dat de ovenmoend in een jets verschoven
positie heefl gestaan,

Ofschoon de schervenhoop op en in de oven in een aantal horizonten (lagen
werd opgencmen, kon geen verschil in samenstelling worden waarge nomean.
Zowel bovenin als onderin gelegen scherven pasten onderling aan elkaar.

Ath. 7: Dwarsdoorsneds A-B van de oven; situatie ze ath, 6,
I geel zand: 2: lichthumeus zand; 3: donkerbriin humeus zand; 4: scherven;
30 jongere versioringen



A, Sofimnar

Al B Drvaradoorsnede van de ovenmond, In et zand daar |'|:1C|.|:I, hevindt zich eon dikke
fnap seherven.

Ath, 9 Spitsporen in het cude duinzand rondom de oven,

Aan spitsporen rondom was (¢ zien, dat de oven destijds in het zand was ingegra-
ven (afh, @) Ook frapmenten van de vroegere ovenopbouw werden aangetroffen.
Ecn beperkt aantal scherven, sowel grijs als rood, was voorsien van een slempel-

versiering in banden, bestaande uit verfikale streepies en uil een z.g. chevronmo-
tief (afb. 107
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In ket midden van werkput 2, voor de ovenmond, was een diepe ovaalvormige
put aanwezig, die govuld was met een witte mortelachrige stof van cnbekende
samenstelling (afb. 11 en 120 In deze vulling bevond zich een lens van cen bruine
vettige substantic cn ook brokken vette klei. Hicrvoor kon geen redeliike verkla-

R

T AN A
<
- o it g

Afb, 10: Brempelversieringen op de potien en kannen
a) banden met vertikale stréepjes
b} banden met het chevronmose!
beide zin opgabracht doar middel van stempeitjes,

Afb, 11; Werkput 2 in zuidelijke richting. Voor de
cvenmond ligt een diepe ovale pul, waann zich een
cnbekende witte, morielachtips, substantic bevindt.
ATh 120 De lens van een vellige bruine substantie
in de ovale put van afb. 11,




14 I Seleimtner

ring worden sevonden,

Dok san de poordwestaijde van deze werkpul 2 werden veel kleiresten en kloos-
termoppen van hetzelfde formaat als van de ovenfundering gevonden. Ovenscher-
ven waren hier maar 2eer weinmig aanwezig, De oven zelf moet verstoord zijn oo-
weest door e2n put, die er doocheen was gegtaven en volgestort mel puin wit de
16% of 17 ecuw {(afh. 13), Onder dit puin vonden wij weer ovenscharven.

Afb. 13: Op de achtergrond van de half vitgepraven oven is de puinput zichthaar die dwars
door da owven gaal,

Werkputien 3o en 7. E2n zich daarin bevindende kelder die 1.60 m diep was, was
geheel met puin volgestort. Na verwijdering daarvan vonden wij onder de plavui-
zenvloer eon compakie laag vuil grijs zand met veel houtskool, puin en bot, met
slechts enkele scherven van grijs aardewerk, Ook hisr was weer rood gekleurd zand
aunwezig, dat met vuur in agnraking was geweast, Zoals Zich dat ook bij het stook-
gat van de oven bevond.

O cen diepte van 205 m waren hier metaalslakken aanweszig (alb. 14), alsmede
arishakkende scherven met versiering; een kompleet grijs graapje (op 1.85 m diep-
ted en een rosdbmine scherf met groen glazuur en cen gegolfde vertikale slibver-
SHETINE.

In het oude duinzand, waarin zich broine oeralfzettingen bevonden, Konden baj
het afschaven duidelijk 2 scorten atvalputten worden onderscheiden: met diep-
zwarte vulling, waarin puinalval uit de 15% en |6 eeuw, en met lichtgrijze vulling,
waaruit het grijsbakkend aardewerk uit de oven {waarkij ook versierd) te voor-
schijn kwiam.
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Afb. 14: Werkpur 3B op cen diepre fussen 1,80 en 2,05 m,
1: lichthumews camd; Z; humeus zend; 3: donkerhumeus zand; 4: scherven; 5: jonpere
verstoring; 6: houtskool;, 70 klei; 8! geel zand; 9: oer; 10: gzerslakken; 110 paein,

Op de grens tussen werkpul 2a gn 3k, troffen wij de resl van een houten walerion
aan; van de duigen waren nog siechts de onderste 20 cm bewaard gebleven. Op de
randbodem van dere zeer waarschijnlijk tot de ovenperiode behorende ton (2,80 m
beneden maaiveld) bevonden 2ich grijze en lhichtrode ovenscherven en daarboven
gen 14%-ceuwse steengoed kan, alsmede een Langerwehe-kan met een jjzer-engobe
en twee radstempel-bandjes op de schouder (alb, 15), Deze laatste wordt gedatesed
in de 2% helft van de 14° eeuw. Deze associatie {en de vergelijking mert elders aan-
eetrodflon en sedateerde scherven) heeft de datering van de oven mogelijk gemaakt,

Ohnder de westmuur van werkput 3b was cen afvalput aanwezig, waarin zich scher-
ven van vroege Nederlandse majolicaborden (egind 16° ecuw) bevonden, Texamen
met schervén die elders op het lerrein gevonden waren, kon hieruit een drietal
borden worden samengesteld (afb, 16).

Onder, maar vooral achter de noordmuour van werkput 3b, ontdektan wij een
grate hoeveelheid ovenscherven (concentratie 11D, afb, 17 en I8, Hiervan was
riim 805 griishakkend, waarhij evencens weer scherven met versiering, Uit de
verspreid gevonden scherven kon esn aanlal potien, eenariee graapjes en kannen
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A, |5 Proficlen van de steengoed- en Langerwehe-kan wit do waterton van de oyven

worden samengesteld. De uit de oven afkomstige vormen, profielen en versierin-
gen, zullen in Hoofdstuk 2 worden behandeld,

Midden in put 3b was cen in het zand ingegraven stenen beerput, waaruit spaar-
raam geglazuurd | 5% -eeuws aardewerk te voorschijn kwam. Onder de bearput
tekenden zich weer de lichtgrijze plekken af, waarin ook hier het grijsbakkende
ovenaardewerk gevonden werd,

Werkpud 4. Hier bevonden zich geen kelderresten, terwijl op een diepte vanaf
.80 m slechis weinig ovenscherven werden aangetroffen. In de werkpul was wel
materiaal vit de 153% en 16 ecuw (geen ovenatval) aanwezig en aan de noordzijde
wederom vroege majelica.

Een boring (ol op het grondwaterniveau (diepte 3,00 m), zal alleen grgs zand e
zien zonder een begroeiings- of woonlaag. In de wand van de put bevond zich een
gemetselde waterput uit de 17° couw, met cen diepte van 4,20 m, waarin de loden
guigbuis van de waterpomp nog Komplest aanwezig was.

Werkpur 5. Deze werd tot op het grijze duinzand uitgegraven, maar er werden
ECCN II'I'I.'-L‘H:-i.El'IL']"I.'tI'I EE-"."I::I'I'II'_'IL"!'I.

Werkput DT, Deze was gelegen op het aangrenzende perceel van de Doopsgezinde
Gemeente. Onder apeebrachte grond was op een diepte van 2,20 m het restant
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van een stenen fundering uit de 167 coww ganwezig, Under deze fundering werden
ok hier weer de lichtgrijze plekken met ovenscherven aznzetralfen, Bij de v1ij-
laag van de Tundering bevonden zich scherven wil d2 15° en 16" eeuw. In de wund
van deze werkput bevond zich een gemetselde stenen beerput, waaruit veel aarde-
en glaswerk uit de 17% couw werd geborgen, Dese beerput zal £.2.1, in cen slzon-
derlik artikel worden behandeld,

Behalve het srijee en rede aprdewerk, mél of zonder versiering, werden in de on-
derste lagen vin de werkputten fuitgzzonderd 4 en 30 geglazuurds scherven ge-
vanden, met schubvormige reliels en vertikale bandjes van geelbakkende klei
Vooral concentratie 11 bevatte veel rijfk versierd aardewerk, waarit bijzonders
vormen konden worden samengesteld {22 Hoofdstuk 3.

Afk. 16: De vroeg Nederlandse majolica-horden,
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Afh, 17

Afh, 17 Werkgaut 3b, Het bergen van de schervenconeentiats Il onder de noordmuur,

Adbo LE: Werkput 3b. Het wephalen van de schervenconcenerates 1 achier de noocdmuur

Cedurende de ontzeaving konden in het terrein de onderstaande waarnemingen

aedaan worden:

Ohp het zand var het Oude Duin werden slechits enkele scherven van Andenne- en
Pingsdorl-pardewerk gevonden. Deze dateren enpeveer uit de 12% seaw, Hun aan-

tal 1= fe gering om daaruit tot bewoning te kunnen concluderen.

Do ovenscherven uit de 14° seuw, bevonden zich op een lager niveau dan de Tun-
derimgsresten en scherven uil de 15% ceuw en later, Hieruit kan worden vastgesteld

dat het achiterterrein in de 14° eeuw nog niet of nauwelijks bebouwd was, Gezien

de brandgevaartiikheid van de aanwezige pottenbakkersoven is dit wel voor de

hamd lipgend,

O er Loen reeds bebouwing canwezigz was zan de wep- of straalzijde langs de Ane-

gang Ctoen gengamd Onze Liove Yreouwebroeder steee), of langs de Frankestraat,

kon m verband met de huidige bebouwing nict worden ondercocht,

Dat erin de 15% eeuw en later op het achterrein wél behauwing aanweriz was,

blijkt duideliik uit de zeor vele scherven, funderingsresten en beerputten uit deze

perioden.

Cwvenafval later dan de 14% ceuw werd niel sangetroffen, zodat duidelijk s dat

de oven slechis in dese couw heelt getunctioneerd. Ovenactiviteiten werden voar- {
namelijk vastgesteld mowerkpulien 1, 2, 33 en 3b, De oven was gedecltelipk inge- |
eraven in de zandrag van het Oude Duin, die nagr de kant van werkput T ca.
Y0 om naar beneden helde, Het voorkomen van de ovenscherven in werkput Dl
en her ontbreken ervan in werkputten 4 en 3 kan wijzen op een inmiddels gowij-
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zigde percelering,

LIit het onderling aan clkaar passen van ovenscherven dic op verschillende plaatsen
enn op verschillende dieptan werden sangelroflen, kan waorden afoeleid dat het
terrein voorafzasnd aan de 15%-couwse bebouwing (wasrvan funderingen en kel-
ders werden teruggevonden) is gedgaliseerd. Yoor de datering van de oven en haar
productie wordl verwezen nasr Hooldsiuk 5,

De tekeningen werden gemaakt door HLF. Blom, H.J. Calkoen, A M, Numan en
E. van Wageningen; de fola’s 21in van de anteur,

2. Aardewerkvormen en profielen, samengesield wir hei bakafval.

Het grijs- en roodbakkend asrdewerk is aan de hinnen- en buitenzdjde engeglasuurd, met vit-
rondering van het rode aardewerk, dat in vele gevallen op de schouder cen glazuurplek heeft,”
ht = hoopte; prd = groodste diameter; dmo = binnendiameter mondopening: hly = hardlieid vol-
geng schaal Maohs,

A, KLEINE POTTEN ZONDER OOR

bodem feasrormi bifgesneden, ongegplazunnd, Klewr ohigriis of rood

Afl, Al ronde iets witstaande rand, boidelvermige wand, he: 12,2 em;ged: 11,7 cm doe:
7.8 gy hh: 2.5-3; kleur grigs

1) Dz djent mesgedlje o de mossplek b Bet aitschenken minder pomeas te moken; xie &, Hragin,
Katendam Mapers L o 690,
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ATh, A2 romide rand sets meer witsizand dan AT, bedte wand: i 11,7 em;ged: 11,9 om; dmoe
7.8 cm; hhi 35 Kleur lichirood

E. FOTTEM ZONDER OOR

badem lensvormip Biigemmeden; rand: vertikaal of wisstaand, fuis: kort, sterk naar Fiwnen loperd,
solronder meeestal plod, soemy met enkele dregimren; wand! bol, owgegleruird; Bewr Gchirood

Afb. B3: uitstaande rand, aan de binneneijde afgeschuind, dikwandig; ht: 16.2 cm; grd: 16,7 em:
dma: oithekend, deel van rand. schouder en wand cntbreeki: hhe 335 kleur: lichtrcod
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Afb. B4: als B3, echter dunwandig, ht: 15.7 cm; grd: onbekend, deel van wand ontbreckt;
dmo: 9.3 em; hh: 3-3.5; kleur Lichirood, mel glazuurplek

Afh. BS: binnenzijde mnd vertikaal, buitenzgde witstaand, met viakke bovenkant: hiz 17 em:
grd: onbekend, deel van wand ontbreckt; dmo: 9 cm; hhe 3; Kleur lichtrood met glazuurplek
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Afh, B vertikale verdikee =z, manchetrand, overgaand in de wand met gladde schouder; he:
15 cm: g;rl]; 159 e dma: 98 e bl 22 klear lichomad mel :'.f|i|.-'.u|,|IE:'||:k

A, B7; als BS met deaairingen op de schouder; ht: 143 cm; grd: onbekend , deel van wand
anthreekt: dmo: onbekend: kb 3; kleur lichtrond
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L 1

A, BE: als BY met slechts flaowe draairingen op de schouder, onderste helft entbreekt: ht:
onbekend; grd: onbekend: drne: 8.7 em: hihe 3,5; klear lichtrood
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C, MOYTTEN MET 1 OOR
o I T o T Bl [ Tl ol T e O 4 o aal
besiem lensvormig, ronde uitstaande rand, boll: enigseing perervormige wand, kore schoader

mel geprononceerde druairingen, rond oor van schowder tol bovenkant rand, kleer lehtgrjs of
lichtrood, ongeslasuurd, in verschillende maten

Afh, COks b 100 el e B1.2 eme dann: enbebkend, deed van eand en wand onibreeks: kil
2.5 kliewr Tood
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D). GRAAFPIES MET 1 OOR (type kookpot of kan)

rand: vertitomal of ety witstgand, holle schowder; bolle wand, bodem lensearmeig mer 3 icts
uitstarhde Korte pooifes; hif enkels vormen bevfndy sich fusver schouder or wamd cen dikle
seherpe ribbel; cor worsivormig fussen bovenkant rand en wand fonder de rilibeli; ongesie-
seaerd behalve bif het rondbakkend sardewerk eon glozunrplek op de schouder tegenover ket
A

Alb. D10 pitstuande ronde rand, ribbel op de wand, ht: 123 em: grd: 1005 em; dime: 7.9 cm;
hh: 3.5; klewr: grijs

et
L]

a

Afb. D11: vitstaande ronde rand, lichte draairingen op hals en schouder, Muowe ribbel op
peervormige wand; hi: 14.7 am; grds 12.7 cm; dmo: 8.3 cm; hh: 3-3.5; Klear: grijs
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A, I 20 witstaande ronde rand wan boven afgeplal, ribhel op de wand; ha: 13.5 cm; grd: 11
crm dmos 6,7 cm fith: 30545 klear: grijs.
[0 de wond bevindt zich een waarschijnlilk door een dier in de natte klei gemaakt gat,

Afb, 13 vitstaande, van boven plgeplatte rand, geen vibbel op de wand, huosen wand en schouder
3 rillijnen, glazuurplek op schouder: deel van bodem en wand ontbreekt, hit: onbekend; grd:
onbekend: dmod 11 ¢m; hh: 3




Afh, D4 uitstaande afgeplatio rand, ribbe] op de wand; ht: 135 cm; grd: 148 em: dmo: 9.3
cm; hh: 3.5-4; kKlsur: rood met glazunrpliek,

Afb, D15: wilstuande rand, vun boven alzeplat, ribbel op de wand, b 17 cm; grd: 14,7 em;
dismo: 9.5 e bl 3054 klewr: rend wonder glazuwrplel
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A, D6: rondes licht afgeplatie rand, tessan rand en schouder 1 groefje; tussen schouder en
wand 2 rillijnen, deel van wand en bodermn onthreckt; hi: onthrecke: grd: onthreekt; dme: 10.5
cm; hhe 3-3.50 klewr: rood met glazourplek

Afh, T 7 wets uitstaande ronde rand met schenklip, rivbel op pesrvormigs wand; ht: 13.2 an;
pril; 11 em; dmo: 7.7 cm; hhe 3.5-4, kleur: grijs

et e e 0
o 1C
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-

Afb. D18; vitstaande rand, hovenzijde afgeplat met gleul, ribbel op prervormige wand. onder
deze ribhel ingestempelde banden met chevronversiering; hi: ca, 195 e deal van wand ant-
breekt; dmo: onbekend; bl 35 klens: grijs

-
e

Alb. D19: agnwezig is nog slechts sen deel van de wand, | pootje en een deel vin de bodem,
de rest ontbreckt, Op de wand banden met chewronversiering, hi-grid-dmo; onbekend; hh 3;
klewr: rood
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E. KANNEN

zowel (- als winwendiy ongeglazeurd, grits Af fickt/donkerrond, In Jit laatste peval meestal met
pih schanderplen proea /b glasinr

Afh, EXD: mer een vertikale, verdikie peprotileends schooder, tussen hals en schouder meat en-
kele smalle rillijntjes, worstvormig oor van rand tot wand, bolle wand, viakke bodem met 4
uill_ﬂ,,l'."k!'lll'."]h"':ll wneies, hi: 21,5 cang grd: 175 cm; dimo: 8 em: bh: 3.5; klewr: grijs

oy

e ]

Afb, E21: met vertikule geprofileerde verdikie rund, geleidelijke oversung van hals naar schou-
der, worstvormig oo van cand tol wand, viakke bodem met 4 witgeknepen vootjes; hiz 28,3
om; grd: 20 cm; dmo: &3 em; hh: 3.3; kleur: lichtrood met glazuworplek op schouder
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Al E22; schuin afgevlakte rand met dekselgleut, holle hals met drasiringen. tussen hals en
schoneder enkele dunne proefies, worstvormig oor tussen rand enowand, bolle wand, vlakke
bodem met 4 vitpeknenen voeties; ho 197 am; ged: 142 cm: dmo: 5.5 cm:hhe 4 Kleor: grijs,
AnWERE in 2 rnalen

AthoE23; idem; hi: 255 cmg gods 1705 om; dmet onbekend daar deel van rand onthreeke: b
3.5 kleur: grigs
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Afb, E24: vertikale verdikie zoer brede rand met ronde bovenkant, rechte hals, dun groefje
tussen hals en schouder, vitstuands schouder, scherpe dikie ribbel tussen schouder en wand,

worstvormip eor Tussen rand en wamd, bolle wand, vlakke bodem met 4 witgeknepen vootjes
ht: 27,3 cm; god: 282 em: dmo: 9.5 cm; hhe 3.5 klour: rood ongeglazuurd

Afh, E25: als E24, doch mer dramoingen op de wand; b en grd: onbekend daar de onderste
hellt ontbreeke; dmo: 9.5 cm; hh: 2.5; klzur; rood enpepglazuurd
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AT, E26b: vertikale geprofileerde rand met ronde bovenkant; rechite hals: schun toelopende
sehouder; worstvermig cor van rand tot wand; bolle wand; vlakke bodem met 4 uitgeknepen
vortjes, asnwezig in 3 afmetingsn. o] ht: 255 cm; grd: 18,3 cm; dmo: 8.5 cm; hh: 4. by ho
275 e eed: 2] em; dmeoc 8.2 cm; hhe 4, 2) ha: 24,5 em; ged: 1725 em dmoe 8.5 cm hh
3.5 alle 2 Kieor: rowd met glozourplek. Yan een grijze kan met hetzelfde proficl is zen
hovenatuk aanwezig.

Afb, E27: vertikale verdikte brede geprofileerde rand met ronde bovenkant, vertikale hals met
draalringen, witlopende hals geheel mer dragdrinzen, bolle wand, wasrvan de bovenhel(t met
dragiringen (deel ontbreekt), vlakke bodsm met 4 uitpeknepen voetjes, hit, grd en dmo: anbekend;
hh: 3.5; kleur: rood
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Afh, EXR: vertikale verdikie geprofileerde brede rand met ronde bovenkant, wertikale hals,
pitlopende schowder, cor niet bekend, bolle wand aan de bovenzijde met draairingen, onder-
kant wand onthreckt, lit, grd en dimo: cmbekend; hh: 4; kleur; rood

Afb. E29: als E28, doch mel minder geprofileerde rund, alleen bovenzijde aanwezig, de rest
onthreckt: ht en grd onthreken; dimo: 8.5 em: hh: 3,5; Kleur: rood met plazuurplek
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Afb, E30a; geprofileerde rund, enigszins vlak van boven, hoelle schouder, wuarop glazuurplek,
baolle wand, vlakke bodeim met 4 witgeknepen voetjes, aanwezig in L formaton:

apht: 2005 cm; prd: 15,3 om; dmo: 9 om; khe 45 Klsar: peod

b hi: 19.5 con prds 13,5 om; dmo: = hhe 3,54 klens: rood

Afh, E3L: geprofileerds dikke rand met vlakke bovenkant en schenklip, direke ender de rand
eett bund mel ingestempelds chevronversiening, sortvermig cor van rand tot wand, rechis
schouder, holle wand aan de bovenzijde voorzien van 3 bunden met chevronversiering, onder-
Zijde van de wand en de bodem ontbreken; bt en grd: anthreken; dmo; 9 cm; hhe 35 Kleue: grijs
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Alb, E3Z: dikke geprofilesrde rond met ronde bovenkant, schuin naar binnen lopend, met
:-:L"l:.‘:1:k!.=.|1_ rechie hals, holle schoeder, holle wind, WOFLIVOTTILE GOT van raned tod wand, ribbel
tussen hals en schouder, schouder vitlopend en bij de atacheiding met de wand wederom ecn
ribbel; grootsie deel vun wand en bodem ontbreken, aameerip in grijs ongeglizourd en in rood
met schouderplek glazuur, hr en prd: onbekend; dmo: 8.3 cm: hh: 3-3.7
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Ath, E33: brode peprofileerde rand met ronde bovenkant en schenklip, rechte hals, wand en
bodem ontbreken: ht en gl ontbreken; dmo: 10,3 cm; bh: 3.5: keor: rood met plek glazuur,

Clak in gErijFe kleur uu_n'-'.--r';,jg_ [|'|'.'1: 1.5




Lew veertignde-comnwes potienbakkersoven inde Rearlemse binnensiad a7

- §
: .
: s
r R (ha . .
K. L | \ Y
5 t 1 ! |
- L. W g
' b v i - " -. !
- e i !
— ! L / iy
S LY i .-"..
e 1 1 r':
I . :
. |I
L i
— e =
T L i =
1= X

Ak, B34 brede peprofileerde rand met ronde bovenkant, rechite hals, worslvornig oor van

rand tot wand, bolle wand, bt ¢n grd: onbekend; dmo: & cm; hh: 3.5; kleur: roeod met plek
glazuur, Ook in grijs aanwezig zonder glazaur; dmo: 9 cm; ke 4-4.5

F. BRAADPAN

Al F35; korte holle steel van 4 cm lengte, opstaande rand hoog 5 cm met ronde bovenkant,
holle bodem met aan de hinnenzijde groenbrain glazuur, buitendiameter 25-26 cm; hhe 3-3.5;
grijes schert
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G. HENGSELPOT

Afh, G36: rand naur binnen afzeschuingd, worstrormige greeg san rand tol rand, boitendinme-
tar 22.5 cm; wand on Bodem onthreken: hh: 2.5

D bepaling vaw de hordheid volgens tehag! Mohs geschicdde san de opperviakte van ket garde-
wierk en wird verreht door R, van Wageningen.
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L. D hijzondere vondsten uit het afval van de oven in de Anegang-Frankestraar,
31 EEN VEDELAARSKAN

In schervenconcentratie 11 bevonden zich tussen de vele grijs en rood pebakken
scherven ook fragmenten van oxyderend gebakken roodbrsin aardewerk mert een
opliggende plastische versiering. Hieruit kon een gedeelte van een kan worden
samengesteld, Onder de ribbel die de wand van de schouder scheidt, is nog net het
bovensie gedeelte van een vedelaar met viool zichibaar, Hip bevindt zich in e2n
gothische boog met ¢en knop, terwiil zich ter zijde 2 pilonen met een punt be-
vinderi.

Bovengenoemde ribhel 15 in plastisch hoogrelief het bovenlichawm van een vede-
laar opgebracht, met de beide armen, de handen, de vioal en de stnjkstok. Op de
borst en ook aan de achterziide bevindt zich een margrietachtige bloem? . Zie de
afbecldingen 1 en 2.

Verondersteld mag worden dat de rest van het bovenlichaam (de schouders 2n
het hoofd of gezichtl zich op de hals van deze kan zal hebben bevonden, zeals
dat ook op de 2.z gezichiskan is aangebracht en beschreven onder 3.2.

Dere vedelaarskan 15 in hallTabricaat {biscuit), d.w. 7, éénmaal pebrand (gebakken)
en gebroken voordat de glazuur werd sangebracht om daarma voor de tweeds
miaal te worden gebakken. De afmetingen zijn m2t meer precies vast t2 stellen
door het grotendeels ontbreken van de rand, de hals, het onderste gedeeite van de
wand ¢n de badem. De hardheid van dit halffabricaat is 2 volgens schaal Mohs,
Het vedelgaramobtiel, dat op deze Haarlemse kan slechts gedeelteljk kon worden
gerestaureerd, heeft een paralel in een vedelzarskan die zich in het Fries Museum
te Lesuwarden bevindt (aflh. 3} Het vedelaarsmotief, dat vojwel identiek is aan
dat op de Haarlemse kan, bevindt zich hicr nog voluit op de wand. Op de schou-
der en onderwand van deze "Friese! kan bevindl zich evenwel coen schelpmotief
in applique, dat in de Haarlemse oven niet werd sangetroffen.

Deze 'Friese” kan werd in 1898 te Welsrijp gevonden, de schert is roodbruin, de
alasuur iz groemig-bruin (geen koperoxyde), Onder de glazuur bevind 2ich geen
sliblaag of engobe en de kan heeft een uitgeknepen standvoet. De herkomst is
onbekend.

Cok in Noorwegen werden scherven gevonden waarop con vedelaarsmotie! voor-
komt™: tijdens een opgraving in de St. Pieterskerk te Tinsberg. Het betreft hier
evenwel cen gcheel alwikende icomografic {alh, 4a en 4b) zodat enige relatic of
beinvioeding nauwelijks kan worden verondersteld. Deze kan heeft onder de gla
zuur ¢en witte sliblaag, Deze sliblaag komt in Haarlem ¢n Leeuwarden niet voor,
maar wel b sommige vondsten uit Aardenbure, Mogeligk betrefl het hier gen
Zuidnederlandse of Franse beinvloeding.

13 ). Schimmer, Wearstheem 19792 nr 6, 0, 230 e,
2y I. Bchimmer, Westerheem (994 e |, p. 117 e,

3 Peror B Modoug, £AM . (Evitschrilt lir Archieologie des Mitrelolters) Wr, 37019735, Oslo im Mitwelalter, p. 246 ooy,
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Arh. |- Voorzigde van de wedzloarikan,

Atb, 20 Achtereijde van de vedeloarskan
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Ale. 3; Vedelaarskan uit het Fries Museum te Lecuwarden, Foto Frees Museuwm

3.2 EEN SIERKAN

e kan heett een ronde rand op con enigszing lensvormige hals, Hicrop zijn 5 ap-
pligues van con kransie aangebracht, Tussen rand en schouder bevindt zich ecen
ribbel en 2 rillen tussen schouder en wand. Het oor van rand tof wand onthreekt,
Op de wand zijn zeven albeeldingen gangebracht van een adellijke dame in Mid-
delecuwse kleding, staunde in een gothischie boog. De bodem 15 recht mel tien
uitgeknzpen lobben. Zie afbeeldingen 5 en 6. De kan s halffabricsat (hiscuit) en
i5 gebroken voordat de glazowr werd aangebracht. De scherf is rood, de hoogte
31.5 cm, de grootste diameter is 16 cm; de diameter van de mondopening is 7.5
cm en dg hardheid: 2.

Fen vergelijkbare kan of een dergeliike iconegrafie is niet bekend.
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Atl, 4a: D scherven van de kan uit Tonshorg,
Ay, 4b: Reconstructie van de conografie op de wand van de kan wit Tonsberg,
(Petter B, Moloug, Z.AM. Thrg, 371975 p. 233}

3.3 EEN GEZICHTSKAN

Opode 5 cm brede rand met ronde bovenkant is een gezichi geboetseerd, Op de
overgang van de hals naar de gladde schouder alsmede tussen de schouder en de
wand bevindt zich een ribbel. Op de wand zijn banden van verticale streepjes in-
gedrukt tot aan het onderste deel, Het oor is worstvormig van even onder de rand
Lol agn de bovenkant van de wand waar de glazuur ophooadt, De standvoet is ge-
lobd, Zie afbecldingen 7 en 8.
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Alb, B Gegichiskun: op de wand handen van verfikale streepjes,
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3.4 DEEL ¥AN DE RAND VAN EEN YUURSTOLP OF ¥YOORRAADPOT

Het betreft hier een geprofileerds rand, viak nasr binnen lopend, met een vithal-
ling tussen rand cn hals. De rest optbreekt. Zie afheclding 9. Dese rand bestaat
uit 2 aan clkaar passende fragmenten, wearvan de éen reducerend gris en de an-
der oxyderend rood is pebakken, Dif fenomeen moel verporzsakt 2gn doordal
de roodbakkende pot tjdens het bakproces is gesprongen. E2n deel van de rand
moet toen in de buurt van bet vuur terechit zijn gekomen. Bij ket doven van de
oven heeft het nog brandende vuur alle aanwezige zuurstof tot zich getrokken,
waardoor het fragment ziin griize kleur kreep. Lie ook pagina 94

A, & Deel van de rand van een vuurstolp of vooreaadpal; bet linker pedeelte is grijs, het
rachiter dee] is rood,
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3.5 DEEL ¥ AN EEN DIEWAMDIGE SCHAAL

Dt fragment van een dikwandige schaal (dikte 1.5-2 em, afbeeldingen 10en 1),
dal zich in het bakafval bevond deed onys aanvankelijk enigzains twijfelen of hat
tot de ovenproductie zou hebben behoord. Het betreft een in het ovenafval slechrs
eenmalig voorkomende aardewerkvorm, en bovendien een mishaksel zonder
sporen van gebruik. De publicatis van A, Hnlijn'“dm:l: ins thans vermoeden dal
Bet hier mogelijk gaat om een door de Haarlemse pottenbakker voor eigen gebruik
semaakt doch mislukt exemplaar van cen loodmortier,

Een loodmartier werd gebruikt voor het fijnstampen van loodoxvde voor het gla-
Zuurprocedd,

Er is een overeenkomst in vorm van het m de oven de Heeelanden te Utrecht ge-
vonden loodmertier (zie publicatie A. Bruijn). Aan dit "Utrechts’ mortier waren
gporen van gebruik zichtbaar, terwijl aan de oppervlakte cen loodverbinding kon
worden vastgesteld, Het ongebruikte Haarlemse misbaksel verloonde dese ken-
merken witeraard met.

o 2 dom
—_—

Afb, 10: Donsnedetckoning van de dikwandige schaal (megelik ecn losdmaortier)

Ath, 11 Aanzichl van de dikwandipe aacdewerkschaal,

4] Pottersvizren langs des Vecht, Aardewsrk rond (400 it Utrecht, Rovterdam Fagpers 111
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4. De versieringen op de producten wit de Hagriemse oven,

zie higrvoor ook Westerhesm XX1 Nr, 671972, p. 230 ev, en Westerheem XX1I Ke, 1/1974,
pe 11T &,

4.1 Torso in hoozreliéf van een vedelaar met viool en strijkstok. Yoor afbeelding zie 3.1

4.2 Vedelaar in een gotische boog, aangebracht met cen mal. Yoor afbeelding zie 3.1.

4.3 Gericht anngehracht in hoogrelief op de rand en schouder. Voor afbeclding zie 3.3.

4.4 Vrouwenfiguur in middeleeuwse kleding staande in een gothische boog, aangebracht met
een mal, Vioor afbeclding zie 3.2,

4.5 Rozet mer elf lobben, anngebracht met een mal, Vioor afheelding zie 3.2,
4.6 Banden van verticale streepjes, aangebracht mel een stempelije, Voor afheelding zie 3,2,

4.7 Banden met een z.p. “chevron' versiering, apngebracht met sen stempeltie. Voor afbeelding
die D18 en 4.11.

4.8 Opgelegde verticale banden in een kabelmoticf. ¥Voor afbeclding zie 4.5
4.9 Opgelegde verticale banden van cen schubvormige applique. Yoor afbeclding zic 4.9,

4.10 Opgelegde verticale gegolfde handjes van geel- of groenbakkende klei, Yoor atbeclding
Zie 4.10,

4.11 Kop van con man, aangeheacht met een mal, Voor afbeelding zie 4.11.

4.12 Scherven mer opgelegde bandjes slibversiering, drichockig in doorsnede, in de kleuren
2wart, bruin, groes, peel en wil, Voor afbeelding #ie 4,10 en 4,12,

Ath, 4.5 Kabelmorief




L Sclhimmier

Afh, 4.9 Appligue schubvomug
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Afk, 4.12: Overzichtafoto van scherven met oppelexde bandjes,
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3. e darerimg,

Stratigralisch, maar voorsl tvpologisech gesien, was het dojdelijk dat de datering
van de ovenproductic zou moeten liggen in of misschicn nog voor de 14° ecuw
Het ontbreken van mishaksels in het 15%-ceuwse aardewerk ter plaatse maakte
duidelijk dat de oven pa de 14% ceuw nict meer heeft gefunctioneerd.
Stratigralisch pexien lag de geringe hoeveelheid scherlies van aardewerk van het
Andentie- en Pingsdorftvpe wit ongeveer de 12Y eeusy, op een iets lager niveau
dan de ovenproductie. Atwezig waren vioege kogelpotien en de weinige vroege
steengoedscherven konden evenmin met de ovenproductic worden gecorreleerd.
Inn de oven bevond zich zowel grjshlauw als rood gebakken aardewerk, Ondar de
eevonden vormen in grijshlanw bevonden zich geen kogelpotvormen meer. Deze
komen (ol in de 147 geuw nog voor, maar verdwinen dan van het toncel, In bun
plaats komen de Kookpotten met 2en oor, de graapjes met 3 pootjes en de Krui-
ken en kanpen: aok het rosdbak kende aardewerk trecdt dan naar voren. Het in
de oven gelikiindig voorkomen van deze "'nieuwere’ vpen en vormen in grijs en
in roodbakkend aardewerk, doet derhalve vermoeden dat de Haarlemse oven zich
bevindt op de prens van deze wijziging, ongeveer in het midden van de 14° seuw,
magelijk in het 3e kwarl ervan,

Een meer preciese datering kon ook archivalisch niel worden bersike. Wi zijn
derhalve beperke tor een vergeliiking met analoge vondsten en dateringen van ¢l
ders, Hierlij zullen wij ons steeds moeten realiseren dat deze dateringen ook ¢l-
ders in de meeste gevallen globaal zullen ziin, en dat anbekende locale invleeden
en omstandigheden, zawel i plaats als in tijd, een rol kunnen hebben gespaeld,

Voor vergelijhend onderzoek komt vooral het asrdewerk wit Aardenburg in aan-
merking, dat door LA, Trimpe Burger beschreven en afgebeeld wordt in BROB
12-13, 1962-A3, "Ceramick uit de bloeitijd van Aardenburg (13 en 14° eeuw)’.
p. 495-5348. Door vergeliiking van een aantal “gesloten vondsten” kon Trimpe
Burger het Middelecuws aardewerk wit deze esuwen beter dateran.

Lip enkele vitzonderingen na, heeft het Haarlemse aardewerk een iets afwijkende,
dach zeker verwante vormeeving, Hetzelfde geldt voor de versieringen.

In de serie B van Trimpe Burger (2° helft 13° tot in de 14% eeuw) zijn dit de vor-
men Bl 1; de religfversieringen onder B9, B12, B13 en Bl4d: de vormen B17, B27
en B29. Van de serie C (gehele 14° eeuw) zijn het (mogeliik C1), C2, C3 en van
de serie [ (omatrecks midden of fweede belft 145 eeuw): DT, TE, D6, D26, D27
die de verwantschap vertonen met het Haarlemse sardewerk zoals omschreven en
algebeeld in hoofdstuk 2, De Haarlemse vormen A2, B6, B7 ¢n BE werden in de
wandeling vroeger wel vlaams' of "pseudo-vlaams’ genoemd, dasr deze i de Zui-
delipke-Mederlanden voorkomen.
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Het santal aardewerkvormen in Aardenburg is groter dan in de Haarlemse oven
Deve lastste schijnt een betrekkelijk kort leven beschoren te zijin pewesst: mo-
pelijk slechts een deel van de 147 eeuw. De Zuid-Nederlandse aardewerkfabri-
caze heelt con lange traditiv: de producie 2al wel m meerdere ovens hebben plasls-
gevonden. In hel afval wil Haarlem ontbreken biivoorbeeld: fwee-onge grapen,
kamerpotien, kommen, schotels en grote voorraad potten.

Miet alleen de versieringen, maar ook de Kleur en de dekking van de glazuul
verschillen ets. £ komt i Aardenburg in vele gevallen onder de groene glazuurs
laag een witte sliblaag voor, die deze klzur fraaier doet uitkomen op het ondes-
liggende aardewerk. it maakt het afzonderlijk bakken van de opgebrachte gla-
cuurlaag noodzakelijk. In de Haarlemse oven is. waar glazuuor is aangebracht, daar-
onder geen witte sliblaag aanwezig: er is slechts cenmaal gebakken: pot en glazuur-
laag tegelijkertipd, De fraaic "luxe’® vedelaars en sicrkannen 43,1 en 3.2) werden
als halifabricaat {hiscuity in gehroken toestand agngeirollen zonder stiblaaz, Ver-
ondersteld mag evenwel worden, dat deze “luxe’ vormen achiteral en glazuurliag
gouden bebben pekregen en voor de tweede maal souden zijn "pebrand”, Gesien
de higoing zal Aardenbure, voor Zover zell productie-centrum, binnen de invioads
sfeer van de Viaamse centra hebben gelegen en/of afzetgebied zijn geweest van
dere centra.

Yoorzichtig gesteld kan worden dat, gezien de gemeenschappelijke trekken. Haag-
lem eveneens stoelt op een traditie die van Zuid-Nederlandse porsprong is. Ge-
dacht kan worden aan ¢en uil de Zuidelijke Nededanden geimmigreerde polien-
bakker of gezel, doch dit is niets meer dan een hypothese.

Dk afbeeldingen m alke hoofdstukken bestaan wit tekeningan door: H.F, Blom, H.J, Calkoen,
Petter B, Molaug, AM, Muman en B, van Wageningen en Foto®s van F, Gijbals (LR, hat
Fries Museum, Lecuwarden en I, Schimmer,
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DE TECHNOLOGISCHE ASPECTEN VAN HET AARDEWERK UIT DE
HAARLEMSE OVEN

8. E van der Leeuw

DEEL T — De variabelen die bij de productic een ral spelen
1. Inleiding

Sedert 1962 is men aan het Instituwt voor Palestijnss Oudheidkunde der Rijksuniversiteit te
Leiden bemig geweest met het ontwikkelen van een mathode om versclullende aspecten vun de
vervaardiging van sardewerk te reconstrueren op grond van scherven uit archeologische opgra-
vingen,

e dirscteur van.dat Instituut, Br. H.J. Franken, en een pottenbakker met veel practische erva-
ring, J. Kalsbeek, hebben deze methode in nauwe samenwerking toegepust op grospen aarde-
werk uit verschillende delen van de wereld (Fronken & Kalsbeek, 1969, Franken 1974). Het
onderzoek iz gefinancierd uit een subsidie van de Mederlandse Orgatisatie voor Zuiver-Weten-
schappelijk Onderzoek (W0, ),

In de hertat wan 1971 hebhen Kalsbeck en de schrijver dezes gepoopd een en ander toc te pas-
gen op de ceramiek uit de Haarlemse oven. In de velgende bladzijden zal ik een overzicht geven
v de resaltaren,

Doel van her onderzoek
Dngestratificesrds vondsten zijn niet te gebruiken voor chronologische doeleinden
tenzii zo op typologische gromden #0 kunnen worden gerangschikt dat er cen rede-
hjke zekerheid is dut toekomstige archeclogen de volgorde mel vertrouwen Kun-
nen hanteren bij hun werk, Gewoonlijk wordt dat bereikt door het aardewerk tc
vergelijken met ceramiek die elders gevonden werd, in voor het doel geschiktere
omstandigheden. Maar omdat vrijwel geen vergelijkbaar aardewerk bewerkt cn
pepuhliceerd 15, 15 dat in dit geval miet mogelijk, £ou men echler mel redelijke
fekerhend de factoren Eunnen reconstruersn die de productie van het aardewerk
bepaalden. alsmede de manier waarop die op elkaar inwerkten, de problemen dic
zii de pottenbakkers bezorgden, en de wijze waarcp dic pottenbakkers deze pro-
blemen oplosten, dan zou het mogeliik moeten zijn op grond van intern bewijs-
materiaal tot een gocde rangorde te komen (zie pag. 26 Tk zal proberen cen der-
pelijke reconstructie e geven, eenmodel” van de vervaardiging van het Haarlemse
aardewerk.
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Algemeert
In vrijwel clke opgreving in de dric westelitke provincies waaruit 14°-ceuws en
later materigal ceborgen wordt, trell men roodbakkende ceramick aan, vaak tezs
men mel grijshakkende die er erg op ligkt, De vroceste vondsten komen tot dusver
uil Asrdenburg (Toampe Burser, 19623, Recentere vondsten zin cedasn in Amster-
dam (Baert, 19720, Dordrecht (Sartatij, 19721 en Uirecht | Bruin, (979, om nog
maar te 2wijpen van de talloze kleinere groepen.
e in de westelijke provincies gevonden petten versclullen in vele opzichten van
de ceramick die in Limburg en het aangrenzende Riinland gemaalkt werd, of in
het Maasdal. De verschillen betreffen de vorm, het baksel, de klsur en de techniek.
Lij #iin te wigten aan verschillen in de gebruikte kleion. ovens, wielen en andere
werkivigen, aan verschillen in techniek en (moegeliik) aan verschillen in functie
van hel pardewerk,

De westelijke traditie stamt, naar wordt verondersteld, wit Frankrijk enyof ¥Ylaan-
deren, Trimpe Burger dateert de vraepste vondsten te Aardenbure in de tweede
heift van de 13° esuw. Schrifrelijke gegevens doeen concluderen dat min of meer
dezelfde fabricagewiize te Begen op £Zoom tot in de 20° esuw gebezigd werd
(Weips, 1970, 33, Wi welen voorts dat pottenbakkers vit deze traditic in de 16°

en 17% eeuw in vele kleinere plaatsen in Holland en Zeeland hun ambacht uitoefen-
den, De gebruikte kicien werden op een aantal plaatsen in dat gebied aangetroffen,
soms dicht bij pottenbakkerscentra. Een deel van de productie der arote Kleibed
den bii Bergen op Zoom werd naar Zeeland uvitgevoerd (Weijs. 1970, 3.

Aardewerkfahricage i grote fifnen
Ui de lezer met de terminologis vertrouwd te maken, en om een algemeen idee
te geven van het werk van cen pottenbakker, zal ik eén paar biadziiden besteden
gan een beschripving van bk der voornagmste groepen variabelen die cen rol spelen
bai de vervaardiging van agrdeweark, en van de [asen waarin die varvaardiging mag
worden verdeeld

I, variahelen
D belangrijkste vanabelen 2ijn samen te valien onder de lermen: grondstof,
werk tuigen, pottzonbakker en klaot, Natwuchik £iin er vele andere, maar die bein
vioeden in her alzemeen de vervaardiging slechts indirect, 2o dar hun effect slechts
zelden kan worden bepaald. £1j worden dasrom hier niel behandeld.

i@ de kel en de daaraan foegevocgde grovdsiofTen
Ion de mineralogie en de kieitechnologie wordi hed begrip "klei” veel mauwer gede-
fim#erd dan in de archeclogie gebruikelijk s De structurele basiseenhaden van
klei zijn plaates, vlak dan wel opgerold tot buisies.
Do elecirische lading van deze plaatjes bind! daarasan een zekere hoeveslhand




L
=l

e rechimaliogische aipecten van el aardawerk wit de Haarlenise oven

water, dat enerzijds de plaatjes scheidt en anderzijds hen bijeen houdt cmdat

twee of meer plaatjes dezelfde watermoleculen aantrekken. Dat water dient dus
in zekere zinoals wet’ tussen de plaatjes, en stelt de laatsten in staat ten opzichte
wan clkaar te bewegen zonder het verband te verliezen, Wanneer men het aarde-
witk Tagt drogen, verdamipt het water, In de oven worden de plasijes, bi hope
lemperaturen, san elkaar "wekil’, Na het bakken vormen 21 ahow, hetl "skelet”

van de pot. In plaats van het verwarrende begrip “kleimineralen” zal ik hier spreken
van "plastische materialen’ wanneer ik het over de kleiplaaties en hun aanhangend
water heb (cf. Shepard, 19687, 6 1F.).

Alle andere materialen in de klei 2in in dat verband "miet-plastische materialen®
genoemd. Hun ol is verschillend. Omdat ze oiet zo pemakkelik ten opzichie van
elkaar bewegen vormen 2§ het stabiele zicment in de natte substantie waarvan
het aardewerk pemaakt wordf, Zonder de aanwezigheid van niet-plastisclie maten-
alen zow voorts de gevormde Kler ten dele weer terugspringen in de oorspronke-
liike vorm. door ziin elasticiteit, of zou onder invloed van de zwaartekracht inzak-
ken af vervormd waorden,

Yoors verdunnen™ de met-plastische materialen de plastische. Omdat de krach-
ten-die de plastische matenalen bijeenhouden aanzienlijk zijn, zoua een klei die
alleen uit plastische marerialen bestond erg moeilik t¢ vormen ziin.

I'en derde reduceren de niet-plastische materialen de hoeveelheid water dic zich
in de klei bevindt: wil men de klei kunnen vervormen. dan moet daarin ecn zcke-
re hoeveelheid water zitten buiten de hoeveelheid die aan de klei gebonden is.
Fen klei met con sekere hooveelheid niet-plastische materialen hoelt minder wa-
ter Lo hevatten.,

Ten vierde reducersn de nigt-plastische materialen de spanning die in de Klei op-
treedt tijdens bet krimpen. Door het verdampen van water tijdens het drogen ko-
men de kiviplaaties dichter opeengepakt te liggen, odat het volume van de klei
kompl, Wanneer een kler zeer plastisch is, blijkt deze krimp uit groee scheuren.
Als er echter een goede hoeveelheid niet-plastische materialen in zit, ontstaan

in plaats van de wijde scheuren een groot aantal Zeer fijne scheuren rond de kor-
rels nigt=plastizch materiaal, Deze fijne scheuren beletten de cntwikkeling van
rrotere, Hoewel dergeligk materiaal poreus is, is het zeer wel (e gebruiken, terwil
erote scheuren maken dat de pot althans voor het bevatten van viogistelfen onge-
schikt is

Ten vijfde beinvloeden sommige miet-plastische materialen de kleur van de gebak-
ken pot: ijzer, kalk, veldspaat, mangaan.

Ten zesde beinvioeden veel niet-plastische materialen de temperatuur wasrop de
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pot gehakken wordt, Wanneer men cen bepaalde hoeveelheid alkalische of metal-
lische zouten san de Klei toewvoegt verlaagt dat de benodigde (sinterngs) tempe-
ratuur, met name wanneer het foceevoegde materiaal fiinkorrelig is. of zich in
geiomiseerde toestand bevind . Miet-plastische materialen zijon vaak sanwezig in
de kleibedden, maar kunnen ook toevallig of met apzet gan de kKl toegevoeed
aijn, of kunnen zich tensiotte in het gebruikee water bevonden hebben (Shepard,
19687, 24 ff.).

Water treft men o de klei aldus op drie manieren gebonden aan: €17 als keistal-
water in de kleiplaaties, (2} als ¢lectrisch gebonden water aan de kleiplaatjes, en
(3] los, in de capillairen, Tn het Iaatste geval "verdunt® het water de hoeveebheid
plastizch materianl, en verminder! daarmee de samenhang tussen de kleiplaatjes
onderling, Dat vergemakkelijkt het de poftenbakker om de Klei (& vervormen.
Her voormaamste nadesl van water is, dat het de pot aan krimp onderwerpt tar
will ket verdampt,

b, de werkiuigen van de podienbakker
Elk van de warktuigen die door de pottenbakker gebrukt worden, zoals het wiel,
de oven, de lomer, de droggschuue, maar ook zijon arbeiders, maakt bepaalde din-
gen mogelijk, maar beperkt zijn mogelijkheden aan de andere kant ook, Het klei-
pe wiel, bippoorbeeld, dat door bepaalde pottenbakkers gebraikt wordt om 2r de
pot op at te werken vergt geen ingewikkelde lagering en kan meegenomen wordon
door een pattenbakker wanneer dic rondtrekt ( Rieth, 1960, fig. 67). De technie-
ken waarmee ap een dergeligk wicl aardewerk gemaakt kan worden zijn flexibel
cn vergen geen speciale voorzieningen Layv. de grondstof die voor het aardewerk
pebruikt wardt, Er ziin, bgvoorbeeld, geen erg plastische kleen nodiz om op een
dergelijk wiel 2 kunnen werken. Ben proot santal veel mmnder zuwvere en plast-
sche kleien die men vrijwel overal vindt kan op cen dergelifk wicl verwerkt waorden,
Dergelijke kleien vergen op hun beurt een veel minder ontwikkelde oven- en bak-
technick omdat ze bij veel lagere temperaturen gebakken kunnen worden. Een
vuurkuil of een simpele en hehite oven 2ouls die gevonden werd ki Husseris { De-
nemarken) voldoet reeds (Bidrn, 1971, 37). Dergelijke ovens ziin makkelijk te
bhouwen en af te breken, bevatten hoopuil enkele potten en kunnen ook mel
meer dan een paar maal gestookt worden. De reizende pottenbakker wit het voor-
beeld zou er Iocaal een bouwen, eF Zijn waren in stoken, en hem dan zonder zich
mocilijk fc voclen achterlaten: de investering was immers slechis gering,

E=n wiel dat gebrumkt wordt om er potien op e "draaen’ moel veel groter ziin.
Hel vereist cen permanente spilconstructie en de klei die erop gedraaid wordt
dient san bepaalde minimumeszn e voldoen tav. plasticiteit en fijnheid . Deze
voorwaarden binden de pottenbakkar aan €én plaats en verhogen de transport-
kosten. Aan de andere kant verhoogt draaien de productiesnelheid zeer, zodat

de potren goedkoper worden, Daardoor wordt de verhoogde transportprijs gecom-
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penseerd. De Klei moet op een hogare temperatuur gebakken worden, hetgean
een verder ontwikkelde oven vergt, Dergelijke ovens Kunnen echter grolar Zijm en
hebben een veel langer leven, Al met al bindt de potter’s witrusting hem aan 2iin
culturele omeeving zowel als aan zijn natuurlijke: de soort brandstof en de hoe-
verlheid die daarvan ter beschikking is, het klimaat enz,

¢ de vakkennls van de porrenbakker
De vakkennis die de pattenbakker heel't, is zijn enige wapen in de strijd om met
de miteenlopande eigenschappen van werkiuigen, prondstoffen en eisan Lol een
product te komen dat door de afnemer gewaardeerd wordr, Die vakkennis is ten
dele optleend aan tradidie (de leermeeslers waarvan hi het vak leerde), ten dele
het resultaart van ziin cigen inventiviteit, en ton dele bepaald door de materiilen
en werktuigen die de potlenbakker tol zijn beschikking heefl,

d. de wensen van de afnemer
Aangerien het product door iemand gebmikt moet worden (hetzi door de pot-
tembakker zell of door degeen die het product afneemt)y dient het te voldoen
aan zekere eisen, Die eisen (ol wensen) begrenzen de mange wasrhinnen de pol-
tenbakker kan improviseren. Zij betreffen bijvoorbeeld de vorm, de maat, de
doorlaatbaarheid van het baksel, de prijs, de aard der decoratie, ctc., maar mjk
beperken zij de hoeveslheid werk die er aan het aardewerk bestead kan worden,
de mate waarin het gebakken wordt, ete.

I, de fasen van het consimiciieproces
[e vele handelingen die de potter en ziin helpers ondernemen om de producten
fe vervaardigen verschillen aanzienligk, Zi zin afhanketik van de aard van de
erandsiofTen, de sehruikte werktuigzen en de gebezigde technieken. Theze hande-
lingen kunnen echier to een asntal fasen onderverdeeld worden,

. rereiding van de Klei, omvattende

1. delven van de ruwe klei, Delfmethoden verdienen slechts vermelding voor zover
211 de samenstelling van de grondstol beinyloeden. Wanneer de kleilseen vri
homogeen zijn maakt het weinig verschil welke delimethode gebruikt wordt.
Wanneer echter de {dikke) kleilagen afwissélen met bijvoorbeeld zand en/of
mergel, dan kunnen de delvers, door de Klei honzontaal tussen de verstorends
lagen uit to halen, dere zuiver winnen, Wanneer zowel de kleilagren als de fus
senliggende afcellingen dun zijn, kan de delver ze niet scheiden zodat in bre-
paalde gevallen een extra behandeling nodig is na het delven,

2. sedimentatie. In deze behandeling worden de gratere deeljes verwijderd uit
de vers gedolven klel door de laatste te laten oplossen in water. Na enige tiid
zallen grotere declties bezinken, Het overbliprende kletwater wordt in een an-
der bassin geleid, wasr men dexe Mjnere fractie last beoinken, Mo gemme Lijd
wordt het overtolbize waler verwiiderd, zodat 2en fjne plastische Klep overhlntt.
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3. zuivering. Organische materie, zoals delen van wortelties of kleing twijgies,
bevindt zich soms in de klei, Indien de kled aan hoze cisen maet voldoen, dis-
nen deze deelties eruit verwilderd te worden, De Klemste verwiidert men doot
de Kler gerime td Le laten rotten, Grotere warden met de hand verwijderd.

4. toevoeging van magering en water. Wanneer de samenstelling van de klei niet
overeenstemt met de eisen dig de gevolgde vervaardigingswijze st2ll, 2n indien
de Klei met name te vet is (eveel plastische materialen bevat), wordt de Klei
vermagerd door er een ol andere niet-plastische substantic aan foc te voeegen,
zoals xand of mesl.
ok indien zulks oizt geschiedt, wordt water aan de ket loegevoepd,

5. kneden. |enslotte moer de klei grondig gekneed worden zodat alle ingrediénten
gocd gemengad raken en alle eventueel aanwezige luchtbellen eruit gedreven zin.

B, canstruceie van her aardewerk
Alle handelhineen witgevoerd (ussen het afmeten van de voor cen pot noodrakeligke
hoeveelheid klei en het verwijderen van de geconstruesrde, doch nog nict sed roog-
de en gehakken pot worden hier zezien als onderdelen van de constructiclase,
ledere techniek (eoals ophouw in tallen, “draaicn’, vormen in een vorm ) heeft
2iin cigen sequentie van handelingen, Daarom kan hier scen alpemens beschrii-
ving gegeven worden, Gewoonlijk begint de pottenbakker met het lichaam. Pan
voegl hii de handvaten Loe, eventuele steuntjes e, In sommige technieken wor-
den de constructichandelingen onderbroken door &én of meer drocgpenioden.

. VErsiCring
Alle eigenschappen van een pot die met peen mogehiikheid in werband gebracht
kKunnen worden met de handehingen die ondernomen zin om de pol e varmen,
worden beschouwd als decoratie, Versieren kan plaatsvinden voor, tijdens en né
het drogen, alhankelijk van de aard van de versicring, Sommige vormen van ver-
sieping, #oals glazuren, kunnen na bzt bakken plaatsvinden.

d. drogemn
Cerondig drogen 15 nocdzakelijk o 02 vermijden dal tjdens het bakken water-
damp gevormd wordt, Deze watzrdamp Kan zich immers met een dergelitks kracht
een weg banen door de Klei, dat de pot explodeert. Aardewerk dient langzaam te
drogen. Wannoer het proces to anel gaat is er goeds kans dat de verschillende de-
len van de pot niet gelijkmatig drogen omdat bepaalde delen meer hlostpesteld
#ijn aan Cdrogers) luchl dam andere. Flet verschil in krimp veroorzaakt dan onver-
mijdelpk barsten of ket verlies van een agntal potien.

e frranden
Ienslotte moet de pot tot een zodanige temperatuur verhic worden dat het bui-
tenste deel van de kieiplaaties zacht wordt, zedat de plaaties aan elkaar kunnen
kitten. De temperatuur waarop dit proces plaats heeft hangt af van de samenstel-
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ling van de plastische zowel als de non-plastische elementen van de kle

HI inrerrelaties
D¢ aard van de relaties tussen de verschillende variabelen is tweeledig. Ten eerste
kennen we directe corzaak-gevolg relaties (de hitte verdampt het water zodat het
volume krimpt). Dergeliike relaties ziin inherent aan de eigenschappen van de ge-
bruikte grondstoften ¢n gereedschappen. De potter rekent met deze relaties. Hij
beperkt de gevolgen ervan of richt het effect op ¢en bepaald doel door andere
verbanden te leggen tussen dezelfde variabelen. Klei kan zonder toevoegen van
water niel gekneed worden, Het resultaat van de constructie moet gedroogd wor-
den viar het gebakken wordt, Het drogen kan bamsten veroorzaken, netals bak-
ken zonder te drogen, Om beide elfecten te vermijden (a) beperkl de potter de
hoeveelheid water die hij aan de kler toevoest door dasr ook magering aan toe te
voegen o (b zoret hij dat de pol langeaam droogt alvorens hem te bakken, Elk
van deze handelingen brengt vele nieuwe problemen met zich mee die op zich
weer opgelost moeten worden.
e handelingen van de pottenbakker hebben twee Kenimerken gemeen: de relatie
die ermee gelegd wordt tussen de variabelen is indirect en werkt tegenovergesield
aan de oorzaak-gevolgrelaties die inherent zijn aan de gebruikte materialen en
werktuigen,
Loals de lezer hierna zonder meer dudeligk zal worden zijn vrijwel alle fe behan-
delen aspecten mat alkaar gelicerd. Zoreer, dat elke indeling van de beschrijving
van het fabricageproces nict alleen onvolledig is, maar ook vertekenend werkt,
Maast de hieronder gevolgde zijn verscheidene andere voorstelbaar, Misschien zou
het nog de meest juiste procedure ziin steeds alle implicatics die mij van een be-
paalde handeling bekend zijn te noemen. Daartoe onthreekt echiter de nuimie.
Hetgeen volgt is ¢en poging tof het overzichtelijk weergeven van 2en complex,
dynamisch, model van een aantal samenhangende factoren. De lezer moet zich
bij het gebruik van die weergave ervan bewust ziin dat deze noodeakelijkerwiis
voor con groot deel statisch is,

Het volgende iz ingedeeld in ¢en zestal hoofdsfukken, te waten: ke, wiel, overn,
comstructie, versiering en kakken, Binnen de eerste drie hoofdstukken s er naar
gestrecfd cerst op basis van het materiaal te reconstrueren welke hulpmiddelan

en technicken de middelecuwse pottenbakker ter beschikking stonden, Daama
worden de implicaties van die reconstructie behandeld. De Keus wat bewijsvoering
15 voor een bepaalde handeling of een bepaald instrument, en wat als consequentic
van die handeling of van het gebruik van dat instrument wordt aangevoerd is in
een aantal gevallen arbitrar.
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2. De klei

Onderzoek van de grondstoffen waaruit aardewerk gemaakt wordt, klei en non=
plastische mineralen, heeft in de archeclogie in de eerste plaats 2o doel de her-
komst van het aardewerk te achterhalen. Dat geschiedt voornamelijk door middel
van identificatie van de niet-plastische mineralen. Vele daarvan komen slechts in
gen bepaald, goed omgrensd. gebied voor. Kent men de mineralen, 2o gaat de
redencring, dan kan men aan de hand van de geologische kaart de plaats{en) be-
]'}iﬂl_'l'l waar e vnnrkﬂnh:n.

Voor het Nederlandse kusigelied dat voornamelijk uit zand bestdat, d.w,. 2. en
mengsel van mineralen uit alle delen van het Rijn- en Maasbekken, is die hypothese
echter niet direct geldig,

Vandaar dat Drs. M. Jansma de digtemeeén in het materiaal onderzocht. {zie
pag, 127), Diatomeeén zijn wieren die kleine silicaathuisjes vormen. Deze huisjes
21in voor edere soocl verschillend, De soorien komen elk slechts in nauw om-
schreven omstandigheden voor, met name tav. het zoulgehalie dat ze Kunnen
verdragen. Jansma bepaalde dat de diatomee@n waarvan de hulsjes in het Haarlems
gardewerk voorkomen, in een marien-brak milicu getierd moeten hebben. Dat is
in de buurt van Haarlem niet verwonderlijk,

Van cen tweetal klejalzottingen die voor de fabricage van het sardewerk mogeljk
in agnmerking zouden kunnen komen, werd met medewerking van de Heer I, de
Jonge, door de Byks Geologische Dienst te Haarlem, een aantal monsters voor
onderzoek ter beschikking gesteld.

Jansma identificeerde de Klei dig in de Haarlemse oven gebruikt werd, als ziinde
waarschijnlijk afkomstig uit de afzettingen in de Velserbroekpolder izie Diato-
meeenanalvse M. 1. Jansma 1979 HB 10, pag. [25).

Voor het technologisch onderzoek is de vraag naar de herkomst in eerste instantic
pigt zo relevant, Het zij voldoende dat zich op het moment van gebruik der klei
gen grote hoeveelheid fijn zand daarin bevond die bijzonder goed met de klei ver-
mengd was: de concentratie is, voor zover waarneembaar met het blote oog overal
min of meer dezelfde.

Met het blote oog is evencens waarneembaar dat zich ijzer in de klei bevonden
maet hebben, De scherven zijn voor een belangrigk sedeelte rood gekleurd, dese
rode kleuring vindt zijn corzsak in het feit dat Gjdens het bakken met sen over-
maat zuurstof het aanwezige ijzer geoxydeerd is tol ferri-oxyde, Ook de zwarlgrij-
7o kleur van andere scherven is aan jzer Le wilen: ferro-oxyde kleurt, in tcgen-
stelling tot ferr-oxvde, erijs en onfztaal door stoken in cen reducerende omge-
ving.

Op het buitenoppervlak van een deel der scherven bevindt zich een donkere ver-
kleuring {afb. 1}). Deze verkleuring is o.1. tc wijten aan zoutaanslag. Hij is nict te

L
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Afh, 1: De cnderzijde wvan oen kan met pootjes; de vlekken op het oppervluk zijn het gevolg
van soutaansiog,

verwiideren door de scherven (e wassen, en wij concluderen dazrom dat ders
routaanslag tijdens het bakken eén onverbrekelijke verhinding 15 aangegaan mel

de klej, Dese zoutlaanslag ontstaat alleen als temperaturen boven cen zeker mini-
mum #in bereike, hetgeen hier dus het geval moet zijn geweest, Hoe hoog dit

ligt kan alleen een chemische analyse misschien vastsiellen, De sanslag bevindt
Zich met name op de buttenzjde van de potien, Tijdens het drogen van de pot
vindt verdamping plaats van het zich in de klei bevindende water door dit buiten-
aopperviak heen. Dagrom ljkt het ons waarschinlifk dat het betreffende zout

zich in de gropdstof moet hebben bevonden op het moment dat die bewerkt werd,
Een probleem is echier dat de aanslag 2ich qua verspreiding enigszans conformeert
aan het breukpatroon van de scherven. Dit zou tot de conclusie kunnen leiden

dat het hier een aanslag betreft die na het breken der potten is ontstaan. Die con-
clusie is echter niet de enige noodzakelitke. Het is eveneens mogelijk dat de aan-
slug tijdens het verbliff der scherven in de prosd alleen daar heelt kunnen oplos
sen, waar door het breukvlak van de scherf, dat waarschijnlijk permeabeler is dan
het gewaone oppervlak, zuren uit de grond de scherf zijn binnengedrongen (en het zout
daardoor 15 wesgesrodeerd ). Helemaal zeker 15 niet {2 zegeen wal er precies is ge-




[iE S van der Leevw

beurd totdat men een aantal monsters aain een chemische analyse heefl kunnen
onderwerpen. Ik signaleer deze panslag dan ook vooral omdat zij in overeensieém-
ming is met et miligu waaruit de klei, volgens de distomeestnanalyvse, gedolven
moet zijn. Eris vrij veel zout nodig om cen dergelijke aanslag te vormen.

Tenslotte bevinden zich in de klei hier en daar afdrukken van organisch materiaal.
Dereelijke alfdrukken kaomen echter zo weimg voor dat hier geen sprake kan ziin
van opzettelijke magering. Het betreft vrij grote stukken van stengels en een soorl
eaden, De determinatic blikt bijzonder mocilik, ook voor biologen, en wij zijn
er nog mel i geslasgd precies uil te maken welke zaden het hier hairefi, Injeder
aeval is het cen selectic van bovengrondse plantendelen, waarin by, geen bladlrap-
menten of takjes voorkomen, en wij Kuonen dus niet sannemen dal el resien
betrett van planten die op de klei grociden toen dere gedalven werd. In 2en der
wElijk peval oo men namehjk eerder een mm of mesr volledig gamma van ores-
mische resten verwachten. Aangezien het hier ook geen magering betreft, moeten
deze fragmenten ergens tiidens het bereidings- of fabricageproceds in de kiei ver-
eeild wijn geraakt, Op twee punten in hel bereidingsproces gkt xulks mozelijk e
zin, Ten eerste tijdens hel bezinken van de kle ter homogemsenng daarvan, Dt
geschiedt in veel raditienele potienbakkeriien buiten, in grote open bassins, Daar
kKan natuurliik es in beland zijn. Tegen deze suggestie spreekt echier alweer dat
het hier een selectie betreft zonder blad ¢.d. zodat niet zan te nemen 15 dat haj het
gevolg s van toevillige omstandigheden. De pweede oplossing lijkt dan ook aan-
nemelijker, nl. dat deze organische resten tipdens het kneden in de Klei zijn geraakt.
Wanneer men de kici kneedt (of, na het kneden, opslaath dient men ervoor te wi-
ken dat hij miet agn de endergrond bl kleven, Daartoe wordt dic ondergrond
vaak besirooid mel wis, bijvoorbeald zand of as {wit de oven) net als de bakker
dat doet mel meel voor hy 2in deeg gaat Kneden. Wij zouden willen sugzereren
dat het lier verkoolde fragmenten van de as wit de oven betreft,

Wat zijn de mmplicaties van de aegnwezigheid van zand, ijzer en zouten i de klei?
Een van de belangrijke problemen, waar men op stuit bij het waarderen van de
implicaties van de agnwezigheid van een bepaalde stof of van de sporen van een
bepaalde handeling is de moeelijkhend dat het ontbreken van etz ook mphicaties
heefl. Het volgende voorbesld kan dit duidelijk maken. In de klei die in Haarlem
werd gebruikt bevindt zich veel fijn zand, dat de functie heeft van een vermagering
(ol het pu als zodanig is toeeevoerd , of dat het zich m de afzetting bevand], Als
zodanig heeft het een aantal kwaliteiten, waaronder by, het reduceren van de
krimp waaraan Jde klen onderbevig is by het drogen. Fijn verdeslde kalk ksn even-
eens aan de klei worden toegevoegd bij wijze van magering: als alle nist-plastische
materialen bezil het, mils genocg ganwezig 1s, die clgenschep eveneens, maar daar-
raast nog 2en aantal andere, zoals verlaging van de verciste baktempetatuur. Wat
ig nu de waarde (wat zijin de implicaties) van het feit dat zich in de Haarlemse
klei zand evindt en geen Kalk? Gesteld dat het gebruik van kalk als magering
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wél mogelijk zou zijn peweest en dat toch gekozen is voor zand. Dan s hier spra-
ke van een duidelijke optie. Moct die in verband gebracht worden met de tabrica-
gewijze of niet? Lo ja, hoe? Voor de volledige reconstructie van het waarom
achter de fabricage is zulks van belang, terwijl de volledigheid van die reconstrue-
tie weer bijdraagt tot de juistheid ervan.

Bij de huidige stand van zaken is deze vraag vooralsnog onoploshasr. Tk ga-er dan
ook in het velgende voor een groot deel aan voorbd). Men dient zich van dit pro-
bleem echier wel bewust {2 zijn.

Dan iets over de rol van cen aantal zaken die wij weél aantroffen. Allereerst de ma-
gering, 1k heb reeds even gememorcerd dat die op drie punten een rol speelt. Ten
perste beperkt hel toevoegen van mageringsmateriaaal, wanncer men vitgaat van
gen constante hoeveelheid water in de klei, de elasticiteit daarvan, De meest #ui-
vers vorm van klei die in de natuur voorkomt, kaoclien, heeft een bijzonder hoge
elasticiteit, die maakt dat het erg moeilijk is daarin vervormingen aan te brengen
die niel weer terupveren, Maarmate er meer niel-elastisch malerasl aan loege-
voegd wordt, by, tijdens natuurlijk transport van de klei in water naar een secun-
daire afzetting, of in de vorm van enigerlei vermageringamateriaal, vermindert de
samenhang dér klei de weerstand en wordt dus hel gemak waarmee cen pol e
draaien is, verhoopd. Daardoor is niet alleen minder kKracht in de handen nodig
bij het werken met de klei. doch wanneer het vervaardigen van de potten geschiedt
met behulp van een dragischijf, 2oals bij het bestudeerde Haarlemse aardewerk
hel geval 15, Bhjkens 0.4, de draaicillen. dan is er minder energie vereist om e
schijf met een voldeende spelheid te laten dramen. Dan kan worden volstaan met
een schijf met een minder groot dragimoment, en dus met een minder geperfec-
tioneerde lagering etc. Anderziids heeft de verminderde elasticiteit directe gevol-
gan voor de vormgeving en de constructiewijze van de potten die met deze klei
gemaakt worden. Het zal namelijk vrij gemakkelijk voorkomen dat men de kici
verrekt, d. w.z. de maximale clasticiteit overschrijdt. Zoals hieronder nog zal wor-
den beschreven neemt men dit verschijnsel aan biina alle Haarlemse scherven waar
(zie afb. 2).

Dan befhvloedt de magering de hoeveelheid water die tijdens het construeren van
de pot nodig is. De klei is door de toevoeging van magering vervormbaarder, zo-
dat minder water nodig is om de klei week en dus vervormbaar te maken, Het
voordee] dat daarin schuglt 5 het volgende:

Ma de fubricage dient aardewerk te drogen, zodat al het water eruit 15, alvorens
de pot de oven ingaat. Tijdens dat drogen krimpt de pot. Overal waar cen abrupte
hoek in het profiel is waar te nemen, b.v, wanneer ér ¢en scherpe overgang is tus-
sen wand ¢n bodem, dreigt de pot te breken, omdat de krimp daar in verschillen-
de richtingen werkt (de wand krimpt vooral in verticale richting, de bodem daar-
entegen in horizrontale), Het risico dearop s afhankelijk van de mate waarin de
betreffende grondstof krimpt, dus van de hoeveelheid water die hij moet verliceen
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Afb, 2: D gaten in de klei werden veroorzazkt door deze te ver it te rekken, zodat het
verbund leloor ging.

alvorens droog te worden, Is die hoeveelheid gering, dun zgn de spanningen dic
optreden ook veel geringzr en het breukrisico navenant kleinegr. Bovendien wordi
door het toevoegen van niet-plastisch mareriaal (i.c. magering) de krimp verdeeld.
Er ontslaan heel kleine krimpscheurtjes langs de verschillende mageringsdeeltjes,
Aan de uileinden van een vlak 15 de Lotale knmp dienfengevolge minder zrood,
Dat ook de Haarlemse pottenbakkers met dit probleem (e maken hebben gehad,
is duideliik aan het materaal waarneembaar, want dereelijke pebarsien badems
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en afgesprongen oren komen voor. Maast vermageren zijn er nog andere middelen
om het risico van breken der bodems te verminderen, met name het aanpassen
van de vorm der potien, Hierop ga ik nog in.

Tot zover de betekenis van zand, Eveneens constateerden wij de aanwezigheid
van ijzer in de klei, alsmede de mogelijke aanwezigheid van zouten, In het alge-
meen kan gesteld worden dat alle metalen, dus 2owel jzer als zouten van {aard-)
alkalimetalen het smeltpunt van silicatenmengsels verlagen, vooral als die metalen
in fijne deeltjes door de grondstof gemengd zijn. De asnwezigheid van dereelijke
materialen beperkt dus de hoeveelheid brandstof die de pottenbakker nodag
heett om het product gaar te bakken. Overigens 1= het voor een goed begrip van
de situatie in Haarlem noodzakelilk dat men zich realiseert dat er geen sprake van
is dat de pottenbakkers daar ijzer of zouten door hun klei deden. Voor vrjwel
alle alluviale kleisoorten geldt dat tijdens het transport in water van de plasts

van ontstaan naar de plaals van alzetting goveel jjzer en zouten gemengd raken met
de klei dat deze secundaire klei ongeveer samengesteld is als de klei die men in
Haarlem gebruikie,

3. De werktuigen

In dit hoofdstuk zullen wij uitsluitend de twee werktuigen bespreken, die een
beslissende invloed hebben gehad op de vervaardiging van het Haarlemse aarde-
werk als geheel, het wiel en de oven.

g, fed wiel
Van de vele soorten wielen die pottenbakkers in middeleeuws Europa pebruikten
Zlin er fwee 2waar genoeg om er egn pot op e "draaien’ (Rieth, 1960, 34-539),
Een van beiden s het wigl dat afgebeeld 15 in afbeelding 3, een tekening die door
Jan Luyken in 1694 gemaakt werd, Hel bestaat wit een groot Karrewiel op een
verticale spil. Ecn kieine draaitalel is bovenop die spil vastgemaakt, De potten-
bakker zit bowven het wiel, Hij 2et het in beweging door een stok achrer de spaken
te haken. Die stok is zichthaar op de tekening, rechis naast hem. Om het wiel
vaart te geven met die stok moet de pottenbakker opstaan, zodat hij meat zijn vol-
Iz Hichaam kracht kan uitoefenen. E2n wiel van dit soort {waarop vele variglies
hestaan, zoals bligkt wit Rizth (ibed.y en Weis (19740, 1) heet in het frans een
‘roue de potier’, in het duils een "Topferrad’.
Het anders wicl waarvan hier sprake moet zijn is afgebeeld in afbeelding 4, ean
tekening van Picolpasso uil ca, 1550, Het bestaat uit een kleine schijf waarop de
potten gevormd worden, Deze schijf is door middel van een lange spil verbonden
met cen veel laper gelegen grote schijf, waarmee de pottenbakker het geheel snel-
heid kan geven, Dat doet hij door er met 21jn voet over e 'schoppen’. De franse
naam voor dit werktuig s "tour de potier’, de duitse "Taplarscheibe’,

Welk van de twee werd nu in Haarlem gebrigkt? De kenmerken van een wizl
waar de pottenbakker mee te maken heeft ziin de volgende: snelheid, momentum




a8 SE vaw der Feeuw

T —

Afh, 3; Tekeningvan Jan Lovken { 1694), collectic Amsterdams Historisch Mussum
I: de pertenbakker gezeten op een lage bank bij de dranischijl;
2; aanvoer van Je kKlei 3; helpers bezip met de bereiding van de kiei;
4: het overbrengen van de gedrside potien finar de droogroimte;
50 potien fijdens het droogproces: 6: de stok waarmee het wiel wordd
aangedreven. Foto Stedelijk Museum, cac. nr, 14233,

(uitloop), bantzerbaarheid en positie van de potier in relatie (ot hel wiel, De eap-
ste drie zijn nauw verbonden maddels de welten van de mechanica, en wel rodanig
dat een wiel dat een hoge snelheid bereikt gewoonlijk cen minder groot momen-
tum heelt dan een fewaar) wiel dat dic spelheid il lange na nict bereikt. Het sor-
ste is makkelijk op snelheid te Krijgen en/of af le remmen omdat het relaticl licht
iw, [n het laatste peval s snelheid meerderen of -minderen juist moeilijk (de pot-
tenbakker moet er mmers voor opstaan), Aanpassen van de snelheid tjdens het
draaien s veijwel onmogelijk,
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Ath, 4; Schopschijven in gebruik bij de majolivafabricuge (Picolpasso, ca. 1550) wit A. Rieth;
000 Jahre Thpferschotbe, Konstanz 1964

Afb. 5: Drasiriilen op de bodem van ezn kannctie,
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Afbeelding 3 liat de mnnenzijde van de bodem van een Klein potie zZien. Daarop
tekent 2ich duidelijhk een spiragl af: de indruk van de poltenbakker's duim die
werd achtzrgelaten toen hij me2t dig duim de klei opende en de wand naar builen
tresk, Het wicl heelt; in de tipd dat de pottenbakker dat deed, juist anderhalve
omwenteling gemaakt (tegen de klok in). Indien ket wiel e2n "schopschil gewsest
was, dan rou de spiraal veel dichter zijn geweest (verpelijk modern aardewerk),

en onmogehik te volgen.

Afh, 6: Het gaatje links boven in de wand van de pot iz afkomstig van een
klzin vruchtiz. [n de hoek reches onder «ijn ook sporen van repa-
raties aan de potwand sichrhaar

Het volgende bevestizt onze voorlopige conclusie dat ket wizl langzaam ge-
draaid moet hebben. Op afbeelding & #iet men linksboven een gaatje in de pot.
Wun dichibij blijkt dat de aldruk e zijn van een Klein vruchtje, Dat veuchtje zelf
moet verbrand zijo toen de klei gebakken werd. In de meeste potten vinden we
cen dergelike afdruk, Het feit dat het gasie zichibaar 15 op het opperylak en miet
alleen op het breukvlek is er cen ganwiizing voor dat de grootte van deze vouch-
jes de dikie van de wand der potien vaak moet hebben overschreden. Daarom
moel de potienbakker nog jdens het dragien dergelijke vruchties tussen 2iin vin-
wers gunzeiroflen hebben,

Eeneder die oot een pot gedraad heett weet, dat dergelijke harde deeltjes het
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werk reer bemoeilifjken. De potter kKan o op twee manicren op reagersn. Wanneer
het “vruchtie’ hem met weinig snelheid regen de vingers tikt lnat hij het door,
maakt de afstand tussen zijn vingertoppen even wat groter, Gaat het “vruchtje’

te sncl, dan lukt dat niet, ¢n wordt cen deel van de pot kapot getrokken. Het teit
dat sporen van dergelijke "vruchges' voorkaomen in gehekken patten (dic dus zoed
genoeg peacht werden om in de oven te worden geplaatst) duidt al aan dat de pollen-
bakker er meestal in slangde de vingers zo anel e laten reageren dat de pot niet kapot
petrokken werd. De snelheid waarmee de schijt draaide moet dus laag zijn geweesl,

Dat bet wich bovendien zwaar was is al te leiden wil hetl volgende;

a. BEr werden crate pollen op gedrand, 2odat hel wiel een num momentum moet

hebben gehad om e blijven draaien terwijl de pottenbakker de voor een der-

gelijke grote pot benedigde klei vervonmde, Het is niet aan t2 nemen dat de
potter tijdens het vormen opstond en het wiel weer vaart gaf,

In de hoek rechtsonder ziin op afbeelding & ook sporen te zien van reparaties

aan de pot, Wanneer cen potter die op een ‘schopschijl”™ werkt, reparatics ver-

richt doet hig dat door direct na het onidekken van de zwakke plek hel wisl
stop te zetten, plaat=elijk wat klgi toe 2 voegen en vervelgens (na het wisl
weer vaart te hebben gegeven) even over de plek heen e "drasien”, zodat in hel
geheel geen spoor overbhjft van de “reparatie’. Hier zijn weél duidelijke spomen
van e reparatic, Waarom? Omdat de potienbakker er niel overheen draaide,

In plaats daarvan liet hij het vouchtje waar het was tot de pot gereed was. Dan

haalde hij de pot van het wiel, stopte de plek dicht, en wreel er even overheen,

Waarschijnlijpk was het teveel moeite om bet wiel tjdens het vervaardigen van

de pot fe stoppen en later weer vaart t2 geven, Uns inziens is dig extra moeite

te wijten aan de positie van de pottenbakker ten opzichte van het wiel en aan
het pewicht van dat laatste,

&, Helzelfde argument 15 van Loepassing op de messporen die op de buitenkant
vamn vele potten te zien zijn, Pottenbakkers met een "schopschiji® sneden hun
potten nunmer aan de buirenkant bij met een mes. Liever plaatsten zif z¢ in
halfdroge staet cmgekeerd op het wiel om dan met een mes de overtollige kle
er draaiend af te schrapen. Wanneer het wicl snel en makkelijk te versnelien
2n te vertragen is, is dit de snelste on fraaiste manier om de wand dun te krij-
gen, Als het wizl niet aan dic voorwaarden voldoel 15 dece benadering omslack-
tig en arbeidsintensict,

Al met gl menen wij daarom le moeten concluderen dat de pottenbakkers van

Haurlem een zwaar karrewiel gebruikien om hun potien op te vervaardigen. Mo-

gelifk zag het er ongeveer Zo wit als het 19° eeuwse Bergen-op-Loomse dat Weils

afbeeldt (1970, deel 11, foto 1).

B

b de oven
Wanneer men het torale materiaal overziet bevat dat cen aantal gegevens die het
mogelijk maken zich cen schets te vormen van de oven die de MHaarlemse potten-
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bakkers tot hun beschikKing hebben gehad. Met pame de coincidentiestatistiek
van gegevens omirent hardheid van het baksal, kleur en vorm van de pot is bruik
baar by het reconstrusren van de vorm van de oven.

Allereerst is het opwallend dat zich onder de grote vorimen (kruiken e.d. ) de mees-
te zwartgebakken stukken bevinden, maar tevens de meeste hardgecbakken stuk-
ken. Daarentegen zijn de kleine potjes vrijwel zonder uitzondering 'rood’ van
kleur en zijn vele van hen ongsar, Wi kunnen dit alleen als volegt verklaren

Men moet aannemen dat de pottenbakker hij het stapelen van zijn potten in de
oven de grootste exemplaren onderin heell gezel. De constructie van die stukken
is imvmers het stevigst, en zij kunnen dus beter de kleinere potien die erop gasta
peld worden, torsen dan omgekeerd. Onder deze arote stukken is cen relatief
hoog percentage gaar tot zeer gaar gebakken. Men moel dus agnneman dal deze
stukkezn zich in de oven het dichtst b het vuur bevonden. De Xleinere potten
iin ower het algemeen minder gaar, en bevonden zich dus verder van hel vuor af
I_;J[]:':_ F:I.

Ath, T: Schematisch overzicht van de stapeling in cen werticale oven.
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Brengt men dit in verband met het hierboven over de wijze van stapelen opgemerk-
le, dan gt de conclusie voor de hand dat het te bakken aardewerk boven het
viaue stond opgesteld.

Hae valt dit in overcenstemming te brengen met het feic dac vrijwel alle zwartge-
bakken scherven lof grote stukken hebben behoord? Daartee dient cerst een
misverstand wit de weg geruimd dat steeds weer s de archeologische hieratuur
opduiki: roodgebakken en swartgebakken potten kunnen heel goed uit dezelfde
ovenlading afkomstig zijn. Sterker nog, 2ij kunnen, zonder dat er secunidaire ver-
hranding in het spel is, van &én en dezelflde pot afkomstie zign. De kleor die ijzer-
houdend aardewerk bij het bakken meekrijgt 5. dat werd reeds even aamgestipt,
afhankehijk van de trup van oxydatie die het merendeel der rerstomen die zich
in de klei bevinden hebben bereiki, Ferro-oxyde (Fel) is zwart gekleurd. ferri-
oxyde (Fe, U, ) daarentegen rood. Het tweede oxyde vonml zich by gen overmaat
VAL 3u11r~st-::-r|t1-::-h|:u1$n in de verbrandingskamer, het eerste bij een tekort daaraan.
D vorming van deze oxyden s echter omkeerpaar. £0 kan aan Fe, 0, cen zuur-
stofmelecuul [ﬂzﬁ worden ontirokken, waarba zich Feld vorm L, Een rosdgebak-
ken pot Kan das in 2en reducerende omgeving weer 2warl worden (O by, Shepard,
965 ).

Wii stellen dat iets dergeliiks met een aantal van de Haarlemse kruiken is gebeurd.

De emige wijze om hel vuur i 2en oven te doven wanneer de juiste lemperaluur
is bergikt is het hermetisch afsluiten van de opemingen die zich in de oven bevin
den, zodat het vaur bij gebrek aan zuarstof vanzelf dooft. Gesteld nu, dat er zich
op het moment dat men dit doet nog onverbrande brandstof in de oven hevindt
Pic is dan in ieder geval op ontbrandingstemperatuur, en zal willen onthranden.
Daartoe 15 Zuurcstof nodig en die kan maar op &8n wijre verkregen worden, name-
Lijk door die te onttrekken aan het fizeroxvde in de klzi. De tot dan toe roodge-
kleurde klei wordt zwart, Mu zal dit niet op grote schaal geschieden. Er is toch
nict senoeg cuurstof, en hel vuur 2al spel doven, Vandaar dat slechis die potien
gwart zullen kleuren die zich in de onmiddellijke nabijheid van het vuur bevon-
den, met name de kruiken die vlak boven het vour gestapeld waren, In principe
vindt hetzelfde plaats als men opzetteliik poogt ¢en partij potten zwart t¢ stoken
door reductiz, doch slechts op een feer beperkle schaal.

Derhalve kan men stellen dat grjs en rood aardewerk uit één oven heell Kunnen
komen. Daarbij wordt nitdmkkeliitk de mogeliikheid opengelaten dat pottenbak-
kers om de 2én of anders reden hun productie gzeconcentreerd hebben op é8n

wan beide soorten agedewerk | men denke bij voorbeeld aan economische redenen),
Ook in dergelijke gevallen is cchiter een zeker (gering) percentage van aardewerk

in de andere kleur te verwach ten, als bijpraduct van het bakproces (ef, Bruin,
1974,
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Maar ik hoop ten overvioede merk ik hier nog even op dat het hier gestelde geens-
2ing impliceert dat wil van mening #un dat de asngelrailen ceramick inééns is
pebakken, Veeleer hebben wij hier te maken met een steeds weerkarend evenwicht
bif het gebruik van de oven, De pottenbakker moest 28 stoken dat hi) zoves] mo-
gelijk gare en 20 mun mogelijk ongare potten atfleverde. Gemiddeld, i 2en grood
aantal keren stoken, leverde dit cen schemvenbeeld op roals dat door ons werd
gange lroflen,

Wil kunnen de hierboven aegeven resconstrictie staven aan het volaends geval
Enkele der door ons gereconsirucerde siukken blijken deels rood, deels swart ge-
bakken. Met name is dif het geval met 2en zgn. “vuurstolp', of srote voorraad pot)
schaal. Een deel der scherven die wij van dit voorwerp dantroffen was grijszwart,
con ander deel rasd, i passen echter onmiskenbaar aan elkaar, Zowel de zwarte
als de rode scherven #ijn vril 2icht gebakken (zie Hsarlems Bodemondersoek 10
Y. Schimmer, Buzondere vondsten 3, 4 pag, 470

M s cen vuurstolp een vrij kwetsbare vorm, doardat hij zo wijd is. Men kan er
nicts op stapelen, en wil moeten aannemen dat ki daarom boven in de oven werd
gestapeld. Vandaar dat hij niet geheel gaar peworden is. Gedurende het bakken
meet hij gebroken 2ijn en gen deel ervan naar benaden gevallen. Dat dit pas tegen
het einde van het bakken geschiedde is te bewijzen aan het feit dat dit deel niet
of nauwelijks harder gebakken is dan het boven in de oven achtergebleven frag-
ment, Toch werden deze scherven awarl, 2 kwamen dus zo dicht bij het vuar fe
higgen dat de zuurstofmoleculen aan het ferri-oxyvde warden ontirokken voordat
het vuur doofde.

Afh, B: Verticule oven valgens Rhodes, 1969, fig, 5-17,
| ; de vuorkamer; 2: de zuil; 3: de vuurmmond; 4 de stockkamer; 5: de afvoer; 6: het
landgat.
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Tenslotte moct opgemerkl dat al onze peeevens dus direct wijzen naar cen oven
eovals door Rhodes (1965, 8-17) (aflx. 8) geillusireend wordl.

Hii neemt aan dat dergelijke owvens in peheel West-Europa in de Middeleguwean g
bruikt werden, e Bobard reconstmicert op hasis van archeologische gogevens
nog een gnder, liggend, model dal evenesns in de Middeleeuwen in deze sireken
dienst gedann zou hebben (1966},

Door toevallige vondsten is het tevens mogelijk na te gaan van welk materiaal
deze oven, althans ten defe, gebouwd was. Er bevinden zich namelijk onder de
vondsten con aantal pebakken stukjes van zeer grof met organisch materiaal ge-
magerde klei, Een enkele zit vast aan kleine stukjes aardewerk, dan wel aan drup-
pels glazour, Wij moeten aannemen dat heteij het rooster boven het vuur, waarop
de potten gestapeld werden, hetzij de overkapping van de oven van dit materiaal
gemaakt wias. g

Een van de voormagmste nadelen van hel pebruik van een dergelijke oven — dat
wil zeggen in vergelijking tot moderne ovens of Chinees-Japanse ovens uit de Mid-
deleeuwen — is het feit dat de temperatuur snel stijgt en mocilijk onder contrile is
te houden, Yoorts dal de hitteverdeling in de oven niet erg gelijkmatiz is (1k signa-
leerde dat reeds) en dat het warmteverlies toch relaticf hoog ligt, daar alle warme
Iucht gan de bovenziide onbelemmeard koo ontsnappen {eris geen sprake van by,
hercireuleren van die hote gassen).

Ten leste dut een deel van het aardewerk in direct contect staatl met hel vour en
de daaruit vrijkomende gassen. Van de vele consequentics van deze eigenschap-
pen wil ik er slechis één bespreken: hel is in een dergelijke oven hijzonder moei-
Lijk om dikke wanden goed te doorbakken zonder dat ze kpappen of scheuren.

Ik maakte reeds melding van de mogelgkheid dat een pot tidens het drogen barst,
doardut verschillende delen in een verschillend tempo drosen, en dus in een ver-
schillend tempo krimpen. Nu treedt dit niet alleen tijdens het drogen op. Ook
tijdens het bakken is het aardewerk aan cxpansic ¢n contractic onderhevig ten
gevolee van de lemperatnurswisselingen, Wanneer die temperatuurswisselingen
pnrerelmatig reschieden, dan treedl hetzelfde effect op als tjdens hat drogen:

de pot barst of knapt. Speciaal vindt men iets dergelijks daar, waar twee expansie-,
of contracticrichtingen samenkomen, zoals bij de overgang van bodem naar
potwand. Expansie en contractie der klei hebhben plaats in alle richtingen, e to-
tale cxpansic is afhankelijk van de totale hoeveelheid klei, Ts die klei pevormd 1ot
cen lange, dunne staal, dan zal de voomasmste expansie plaats hebben in de
leneterichting van die staal, Heelfde geldt voor de wanden van een pol De ex-
pansie 15 maximaal in de lenglerichting van de wand, Voor de zijwanden dus; ver-
ticasl, voor de bodem daarentegen: horizontaal. Waar de bodem een hoek maakt
met de zijwanden kan dus met name wannecer contractic plaats heeft tijdens hel
alkoelen gemakkelijk een spleet ontstaan, Het s wasrschimhijk om het rsico
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daarop te verminderen dat de Haarlemse pottenbakkers hun bodems bol maakten;
wanneer de hoek tussen de contrachierichtingen reer stomp is ( 1407 - 1307 i dit
gevaly is het conflict tussen de beide richtingen kleiner en de kans op breuk ook,
Lrit verklaart waarom vegwel alle vlakke bodems die werden aangetroften hetzij
[oszebarsien ijn van de wand eromheen, hetzi middendoor gebarsten, i ver
Klaart tevens waarom de Haarlemmers de dismeter van hun bodems zoveel moge-
lijk beperkten: naarmate die geringer is. is ook de horizontale expansie geringer.
et 15 niet 1oevallie dat de gebarsten viskke bodems tevens de groctste in door-
snede zijn, Dok ket feit dat de Haarlemmers bijzondere aandacht besteedden aan
het dunmer maken van hun bodempartgen hield, ter dele tenminste, verband met
beperkingen in het bakken. Het vergt namelijk veel muander brandstofl om esn dun-
ne wand paar te bakken dan cen dikke, Waar ovens als de hier gebruikte hun warm-
te relatiel soel verloren meet gt de pollenbakker veel gescheeld hebben als baj
ciin prosduct snel ken bakken, Tevens werden deze bodems dunner gemaakt. ik
signalecrde dat al, om het risico van barsten tidens het drogen le verminderen.

4, De constructie

In het bovenstzande is getrachi de vooroaamsie eigenschappen te reconstiueren
van de grote werktuigen die de pattenbakker ter beschikking heett gehad. BEen
aantal kenmerken van de ceramick is daarbij ter sprake pekomen, doch lang niet
alle. Edn belangrijk onderdeel is in het geheel niel aan bod gekomen en zal dat
ook pas later komen, nl, drogen van hetl aardewerk nadat het vervaardigd 15, Onze
reden om dit aspect onbesproken te laten is al heel eenvoudig: wij geloven miet
dat er bepaalde voorzieningen zijn getroffen om het droogproces 2 beinvloeden.
Lye potten werden tijdens het cerste deel van het droogproces waarschijnlijk ge-
waon in de werkruimde der pottenbakker opgeslagen. Fr is geen gebruik semaakt
van droogovens of -nuimien. Men dient e bedenken dat het pottenbakken in Ne-
derland sezoenarbeid was, zoals by, De Klevn arpumentesrt (1965, p. 211 Klat
dgroogt im ons kKlimaat langzaam, ook “s Zomers, en dat was precies 2oals de pot-
tenbakker zich dat wenste, Daardoor kon het voorkomen dat de dunnere boven-
zijde van een pol reeds droog was terwijl de dikke onderzijde nog nat genoeg bleel
om bijzesneden te warden,

Ecn ander onderdeel van het Mabricagepraces, het feitelijke vormen der pot op de
schigf, is evenmin gan de orde pekomen, en zal hed onderwerp 2ijn van dit hoofd-
gtuk. Daarin zullen alleen algemene kenmerken van de collectie als geheel of grote
delen dearvan worden genoemd. Yoor specificke kenmerken van één bepaalds pot-
VO verwijs ik naar het overzicht van de verschillende typen. Daarin zullen ook
de tekeningen warden besproken die de wijze van construeren van de verschillen-
de potsoorfen dlustreren.
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ir. fret Tichaam ™ van de por (zie afbeeldingen 10-12)
Is, o vroegen wij ons af, aan de scherven e zign welke opeenvolsing van hande-
lingen de pottenbakker volgde bij het vormen van de pot op de schijt?
Ower éen belangnijke aanwizing beschikken wij in ieder geval wel, nl, de reeds
eerder genoemde ‘reksporen’, sporen die ssnduiden dat de pottenbakker op een
bepaalds plaats de elasticiteif van de klei heeft overschreden; 21 zain 1vpisch voor
dere proep aardewerk, Deze sporen bevinden zich telkens op de plaats waar de dia-
metar der pot het grootst is (bij kruiken en bolle potten op de buik: bij schalen
Levuurstolpen aan het wijde uiteinde).

Verwonderlijk 1= het, te zien dat deze sporen reeds optreden bij relatief geringe
maximale diameter van het aardewerk. Veel geringer dan men voor een grondstof
als de gebruikte zow verwachten, Wij kunnen dan ook niet aannemen dat deze
reksporen #ijn entstaan doocdat de pottenbakker direct na het centreran der kle
op 2in schijf de eindvorm uildragide, B een dergelijke winze van werken bevindt
sich altigd een gunzienlijke hoeveelheid kler boven het puni waar de polienbakker
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de wand vitperst, namzlijk de klei die draazit door het a1 dst tussen duim en vin-
gers ontstaat, wanneer men de foppen van beide naar elkaar o2 drukt. Het is be
langriik toc constatercn dat die Klei cen cirkel bescheift met een diameter die even
erorel of ety grofer 15 dan die op hetl punt waar de wand Feifelik gevormd weordd
(Cf. by, Colbeck, 1969, p. 34-4)

Tenslatte wiis ik erap dat big het witpersen der klei om de wand dunner te maken,
dus tussen de vingertoppen, geen reksporen kunnen ontstasn. e klei wordl daar
imimers samengeparst, miet witgerekt. Steeds dus wanneer de eindvorm ineens ge-
draaid wordt cotbreken reksporen op de wand.

Wij geloven dan ook dat er higr een andere volgorde werd aangehouden. Gesteld
dat de pottenbakker als volgt te werk ging: na het centreren der kled draaide hij
corsl con evlinder van een bepaalde hooete (alb, 10y Daarns poogde hij van on-
deren af de wand bol wit te draaien door op de normale wijize met de vinger-
toppen van beide handen de klei dunner te maken (afh, 110, Daarhi zal onver-
mijdelijk de elasticiteit der klei worden overschireden, en wel in twee richtingen,
horizontasl én wverticaul,
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Afb. 11: Het vormen vun een ped. 1o het vormen van de buik; 2: hed al-
snijden; 3 en 4! ot zover wordt de bodem uitgedund,

Aan het wipder witdragen van een wand 15 mherent dat men van binenuil een
grotere druk witoefent op de wand dan vanal de buitenzijde. Daardoor is Bet an-
togelijk de kKlei inn letterliike zin uit te persen wann2er men een wand wiider wit-
drazit dan haj is. De klei zal veeleer niteen getrokken worden, Daarbii wordr al
spoedig de clasticiteitsarens overschreden en zullen reksporen optreden op de
pladgiz waar zich de vingers bevinden, De aldus migeoefende trekkracht is een
herizentalz ter hoogte van de vingers die de wand nitdraaien. Tevens is er achrer
cen verticale trekkracht in het spel, Diragit men van onderen al een ey linder wij-
der wit, dan zullen de vingers de klei diz zich boven de handen, dus tussen de han-
den en de evlinderopening bevindt, mee nasr builen trekken. Doordal dit boven-
ste stuk wand tlexibel is. zal de diameter der bovenopening van de cylinder zich

in dit proces niet of nauwwelijks verwiden, Het verschil in afstand tussen de vingers
ei de bovenopening dat veroorzaakt worde deordat de vingers zich naar buiten
hegeven moct worden opgevangen door de wand tussen dese twee punten in vert-
cale niching wil te rekken. Ook in veroicale nchting kan dus de elasticiteit worden
averschreden.
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Op het moment dat reksporen optreden tussen zign vingers zal de pottenbakker
Ziin werkstuk nigt wijder kunnen witdraaien., Dv reksporen komen dan ook steeds
weer voor ap de maximale digmeter, Er staan hem dan twee wesen open (alb, 12

Afh, 12: Alternanieve schouderconsiructics. 1: met de hand; 2: met de lamer,

{a)de boven de dan bergikte maximale diameter aanwezige cvlinderwand te vel
vormen tof schouder en hals, zonder daarbiy drak wit te octenen dic de pot wit-
cen doel scheuren op de plagts waar de elasticitent en daarmee de cohesie 21n
verbroken. Kiesthij deze weg, dare 7al hij ziin vingers in de cvlinder stekan,
#ijn down san de buitenzijde van de wand legenover de vingers plaatsen en de
wand ter hoogte van de schouder auw. oplichten zodat deze convex Koml te
staan, Londer die bewerking zou de druk van de hals voor de zwakke wand niet
te verdragen 2n en 2ou de hals lpngesamaan in de pot zakken, Door de hand
langzaam wit de evlinder te eekken wordt in aansluiting op de schouder dan
cen hils geconstrucerd

at cen dergeliphe bewerking witgevoerd 15, kan men zien aan twes verschipnselen
aan cen ganlal potten {ze afb, [2).

{een repelmatige dikte van schouder en hals, die naar onder toe bij het bereiken
viln de maximale diameter plotseling veel peringer wordt,

(0een richel die op de ganhechimg van wand en schouder woarneembaar 15 lenge-
volge van het oplichten. Deze richel bevindt zich vlak boven de reksporen, en
niet verder van de rand dan de atstand fussen de basis der duim en de top van
de middelvinger, Immers, verder kon de potlenbakker de vingers niet in de pot
steken en toch de duim aan de buitenzijde houden

(blngeval de afstand die de pottenbakker moest overbrugeen tussen maximale
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diameter (reksporen) en rand groter was dan de bovenbedoeldz. dan diende hij
ezn andere technick te hanteren, Hij draaide dan de wand dic zich boven de ma-
ximale digmeler bevond nasr beneden toe wit, Hel voornaamsee risice dat hi) daar-
hij Hiep was dat door een te grole weiiving de pol vanesn gerelen sou worden ler
hoogte van de reksporen, wear de stevighenwd der wand immers een en ander 12
wensen overliet, Om zulks te vermijden past hij de voor het vervormen van de
wand Benedigde druk op een minimaal oppervlak toe, namelijk alleen met de
punt van d¢ lomer. op de buitenzijde van de pot. De wand werd aan de binnen-
rijde, tegenover de lomer, gesteund door &&n vinger, el respliaar is duideligk
herkenbaar: de schouder s duidelijk genbbeld, de wand gelijkmatie van dike
{zie ath. 12).

D keus tussen deze twee technicken wordt dus bepaald door de afstand die e
overbruggen s tussen maximale diameter en fand der e construeersn pol, 1s die
te groot voor bewerking met ¢én hand, te groot om "op te lichten'. dan wordt
wekozen voor de lomerlechmiek. Beide techmeken hebben echier gemeen dat het
onmogelijk is er vormen mee te draaien die een laaggelegen maximale diameter
hebhen, daar in zulk cen geval de sfztand fussen rand en reksporen-in hel geheel
pier meer fe overbruggen valt, Gesteld dat de pottenbakker dergelijke vormen
ronn willen construeren, dan #ou hij dat velgens een geheel andere technisk moe-
ten doen.

b, van de schiff lchren
Doordat de onderzijde van de grote potten en kruiken hijgesneden is aan hinne-
en buitenegde nadat deze polien van de schipf galicht zijr, zijn alle sporen van
handelingen die daarvddr plaats hadden verdwenen. Miets is daarom te zeggen
over de wiize waarcp dergelijke grote exemplaren lasgeancden werden van de
schijf, Anders is dat voor de kleine potjes, Cen anntal dasrvan vertoonl gan de
hinnenzgde, omdist 23 daar nier bijeeschraapl konden worden (2e pag: 691, een
spiraal op het bodemoppervlak. Deze spicaal 15 echizr ververnmd, en de vervorming
wijst er 0.1, op dat deze potjes met een pen of naald werden fosgesneden terwijl
de schiifl moz in bewegine was, Een dermelijgke werkwijze was alleen toe te passen
wanneer de bodemdigmeter senng was,

Na het lossniden komi het sigenlijke lichten: de pellen werden blijkens de soms
noe ganweige vingeraldrukken met beide Banden van de schijf gelicht. xaarbi
werden de handen Komvyormig om het ondereinde van de pot gelegd, om de druk
ap de potwand za good mogelijk te spreiden en de vervorming daarvan te beper-
ken. Algeheel vermeden Kon die vervotming trouwens nict worden. Naast de deu-
ken i bet opperviak van het onderste deel van de pot ziet men ook sen vervor-
vorming van de bovenrand: dese verwringt, "trekt scheluw”, THE versehijnse] moel
wel in deze fase van het fabricageprocede zijin vercorzaakt. amdat op ket moment
dat men de potten weer ter hand neemt om de bodems hij te snijden de boven-
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rand daarvan reeds 2over pedroogd is dat vervorming op dat moment moet wor-
den wilgesloten,

ooren (2ie pag, 121 enafb, 28 en 29)
Twee soorten, op verschillende wijze gemankie, oren werden door ons in het
materiaal aangetroften. Voor hel gemak onderschenden wij 2e als "kleing” en "grote’
oren.
Chren van de ecrste grogp zijn evenals die der tweede gevormd wil een relletje klei
Het verschil schuilt in de wijze van rollen en plaatsen. Hat rolletje werd tussen de
gekromde wigsvinger en de duim aan het oppervlak van de pot gehecht op hals of
schouder, Om het hechiten te bevorderen duwde men tegelijkertijd mei &6n vinger
vun de anders hand op het hinnenoppervlak van de pot, direct achter het punt
waar het oor pehecht diende te worden, Daar ontstond een kuiltje, dat nog steads
waar e nemen is, De diepte crean hangt samen met de bereikbaarheid van het
punt waar men van binnenuil tegendrok moest leveren,
Had men door ¢en ronddraaiende beweging van de vingers op het buitenoppervlak
het oor goed asangesmesed, dan boog men het rellege klei rond en zette het ande-
re einde op de bovenrand van Jde pot vast. Door deze werkwigze, die cen oor mel
2en enigszins gekmkl verloop oplevert, werd vermeden dat de bovenrand van de
pot vervormd werd. Zulks xou wel gebeurd 2iin door het oor in omgekeerde vole
orde vast te zetten. De bovenopening zou dan tijdens het buigen van het ralletje
klei ongetwijfcld gan weinig vervormd zijn.
Deee kKleine oren vindl men aan de kleing potjes cowel als aan de potten van mid-
den-grootle. Lij lalen nel genoeg ruimts om £en of wee vingers erdoor le sieken
of om dienst te doen als aanvatsels, dus zonder er vingers doorheen e steken, en
ziin daarom niet bruikbaar aan de veel grotere vormen die, gevuld en wel, eanvoli-
dig te swaar waren om op ¢en dergeliike wijze opgetild te worden.

Crren aan deze grole vormen zijn dan ook van cen veel eroter formaat on navenand
dikker. Breukpatroon en shipplyagesonderzoek maken duidelijk dat =17 gevormd
werden door een platte plak klei op te rollen. De bovenasanhechling geschiedt hies
op het gedeelte vlak onder de rand, en vond, in tegenstelling tot de zaojnist ge-
nocmide procedure, het cerst plaats, Daarna werd het oor naar beneden echopen
en vastgezel op de wand vlak onder de schouder, Blijkens de kuilijes die op het
binnenapperviak te zien zijn, werd zowel boven als opder tegendruk geboden
met de vingers. Aan de binnenkant was de buik echter minder zoed bereikbaar,
de druk daardoor ook wal minder (de pottenbakker moest oppassen de wand of
de rand niet te vervormen cerwijl hij ziin gehele hand naar bMonen stak) en het
kuiltje dat wii zien dasrom minder diep, Hoezeer de egendruk functioneel is,
bhikt wit het feit dat oren Jdie bij de bovenaanzet breken meestal een deel van de
wand “meenemen’, ferwigl het omdereind juist van de wand breckt
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digmeter (reksporen) en rand groter was dan de bovenbedoelde, dan diende hij
cen anders technigk te hanteren, Hij dramde dan de wand die zich boven de ma-
ximale diameter bevand naar beneden toe nit. Het voornaamste risico dat hij dasar-
Bij Hiep was dat door cen te grode wrigving de pot vancen gercten zou worden ter
hoogte van de reksporen, waar de stevigheid der wand immers cenen ander te
wensen overliet. Om zulks te vermijden past hij de voor het vervormen van de
wand benodizde druk op esn minimazal opperviak toe, numehlijk afleen met ie
punt van de lomer. op de buitenzijde van de pot. De wand werd aan de binnen-
Zijde, tegenover de lomer, gesteund door één vinger. Het resultaat is dudelijk
herkenbaar: de schouder is duidelijk geribbeld, de wand gelijkmatiz van dikte
(e afb. 12).

Pre keus tussen deze twee technieken wordt dus bepaald door de afstand die 12
pverhrugeen is tussen maximale diameter en rand der te construeren pot. [s die
te proot voor bewerking met €én hand, te grootl om “op te Lichten”, dan wordt
rekozen voor de lomertechniek, Beide technicken hebben echter semeen dat het
onmogelijk is er vormen mee te draaien die een laaggelepen maximale Jdametet
hebbhen, daar in zulk een seval de afstand tussen rand en reksporen in het sehesl
el meer te overbruggen valt. Gesteld dat de pottenbakker dergelijke varmen
rou willen construeren, dan zou hij dat voleens cen peheel andere techpnick moe-
ten doen.

b, van de sehiff Nekien
Daordat de onderzijde van de grote potten en kmuiken bijgesneden is aan binne-
en bujlensijde nadat dexe potien van de schagl gelicht zgn, #in alle sporen van
handelingen die dearvddr plasts hadden verdwenen. Niels 15 daarom (2 zegpen
over de wiize waarop dergelijke grote exemplaren losgesneden werden van de
schijf. Anders is dat voor de kleine potjes, Een aantal daarvan vertoont aun de
binnenzijde, omdat 2 daar niet bijgeschiraapt Konden worden (zie pag. 699, 2en
spirgal op het bodemoppervlak, [eze spiraal is echter vervormd, ¢n de vervarming
wijst er o, op dat dexe potes met een pen of nanld werden losgesneden terwijl
de schiif nog in beweging was. Een dergelijke werkwijze was alleen toe te passen
wanneer de bodemdiameter gering was,

MNa het lossnijden komt het eigenlijke lichten: de potten werden blijkens de soms
nog aanwezige vingeratdrukken met heide handen van de schiff gelicht, Danrhij
werden de handen komvormig om het aondercinde van de pot gelegd, om de dmok
op de potwand 2o goed mogehik e spreiden en de vervorming daarvan le beper-
ke, Alecheel vermeden kon die vervorming irouwens nict worden, Naast de deu-
ken in het opperviak van het onderste decl van de pot ziet men ook een vervor-
vorming van de bovenrand: deze verwringt, ‘trekt scheluw’, Ddt verschinszl moet
wel in deze Fase van het labocazeprocede zijn veroorzaskt, omdat op het momentd
dat men de potten weer ter hand neemt om de bodems b te sniiden de boven-
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rand daarvan recds cover gedroogd is dat vervorming op dat moment moef wor-
den aifgeslolen,

ooren (zie pag. 121 en afb, 2820 29)
I'wee soorien, op verschillende wijze gemaakie, oren werden door ons in hel
materigal aagngetroffen. Voor het gemak onderscheiden wij ze als 'kleing” en "grole’
T,
Oren van de cerste groep zijn evenals die der tweede gevormd uit een rolletje klei.
Het verschil schuilt in de wijze van rollen en plaatsen. Het rolletje werd tussen de
gekromde wijsvinger en de duim aan het oppervlak van de pot gehache op hals of
schouder. O het hechiten te bevorderen duwde men tegelijkeriyd met één vinger
van de andere hand op het binnenoppervlak van de pot, direct achier het punt
wiar het oor gehecht diende fe worden, Daar ontstond een Kuiltie, dat nog steads
waar (g nemen iz, De dieple eovan hangt samen met de bereikbaarheid van het
punt waar men van binpenuit tegendruk moest leveren.
Thad men door een ronddragiende beweging van de vingers op het buitenoppervlak
het oor goed aangesmeerd, dan boog men het rollztje klei rond en zette het ande-
e ginde op de bovenrand van de pot vast. Door deze werkwijze, die een oor met
cen enigszins geknikl verloop oplevert, werd vermeden dat de bovenrand van de
pot vervormd werd. Zulks zou wel pebeurd zijn door het oor in omgekecrde volg-
arde vast te zetlen. De bovenopening zou dan jdens hel buigen van hel rolleje
klei ongetwijfeld aan weinig vervormd zijn.
Deze kleine oren vindt men aan de Kileine potjes zowel als aan de potten van mid-
den-grootte. Zij laten net genoeg ruimte om één of twee vingers erdoor to steken
aof om dienst te docn als ganvatsels, dus zonder or vingers doorheen te steken, en
zijn duarom el bruikbaur aan de veel protere vormen die, gevald enowel, eenvou-
dig te zwaar waren om op een dergelijke wijze opgetild te worden.

Crren wan dere grode vormen 2in dan ook van cen veel groter formaat en navenant
dikker. Breukpatroon en shijpplaajesonderzoek maken duidelijk dat zij gevormd
werden door gen placte plak klei op e rollen. De bovenaanhechiing geschizdt hier
op het pedeelte viak onder de rand, en vond, in tegenstelling tot de Zojuist ge-
noemde procedure, hel eerst plagls, Daarng werd het oor naar beneden gehogen
en vastpezet op de wand vlak onder de schouder. Blijkans de kuiltjes die op het
hinmenoppervlak 2 zien zign, werd zowel boven als onder tegendmk geboden
met de vingers. Aan de binmenkant was de buik echter minder goed bereikbaar,
de druk dasrdoor ook wat minder {de pottenhakker moest oppassen de wand of
de rand niet te ververmen terwijl hij 2iin gehele hand naar binnen stak) en het
kuwilge dat wij zien dgarom minder diep. Hoezeer de tegendruk fonetionesl is,
blifkt wit het feit dat oren die bij de bovenaanzet breken meestal een deel van de
wand ‘meenemen’, terwijl het ondercind juist van de wand breckt,
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d. poatjes (zic pag. 119-121 en afh, 27)
Alvorens de bodem en de onderparty dunner te maken door schrapen aan de
binnenzijde en snijden aan de buitenkant moest de port wat drogen. Dt drogen
£r bet dunner maken werden reeds bescheeven (2ie pag. 71 en 721 Na al die sni-
en schraaphewerkingen was het resferende deel van de bodempartiy ¥rig week,
Men had immers de meest gedroogde delen der wand, de beide opparvlakken.
verwijderd, Daardoor had de bodem op dit moment de wiste vochticheid om er
VEIVOEMIngen in aan te brengen,
Mict in alle gevallen betreff het hier poades in de strikte zin van dat woord. Mees-
fal beperkie men zich tof het witknijpen van de kleil tol een soort witstulpingen
waarop de pot kon tusten, Een aganpassing dus van de om technische redenen bal-
le bodems dan gen funcoe: Bel staan op een vlakke ondergrond, Deze aunpassing
wias niet voor alle producten van de poattenhakkeri) een noodzask. Een aantal.
ook anderszins cenvoudize, bolle poties heelt onveranderde bolle bodems,

Tussen de duim en de gekromde wijsvinger van €80 hand kneep men iels il van
de klei diz zich op de overgang van rande bodem paar apstaande wand bevond.
Was de hovenopening aroot genoce, dan ondersteunde de gekromde wijsyinger
van de andere hand de wand asn de binnenzijde op de plasls wear deze vervormed
werd, Was de bovenopening 2 nauw om er de hand door te steken, dan moest
ondersteuning achrerweee hlipven, behilyve in die gevallen waar de pot 2o klein
was dat de pottenbakker mer één gestrekie vinger de bedreigds plaats kon bérei:
ken, In die gevallen neemt men in plaats van de indruk van het bovenste en nid-
delsie vingergewicht allzen de indruk van e2n vingeriop waar.

Het aantal en de vorm van dergelijke vitknijpsels varicert sterk, athankelijk van
de omirek der badem, de hoogte van de opbouw der pol en de male waarin de
klei pedroogd is op het moment dat ze worden sangebracht, Het minimuamaantal
is drie. Mearmate de omtrek van de pot groter s ensof de opbouw heger wordesn
meer knepen gangebrach L Soms word!t ook het raakvliak met de srond verhooed
door meerdere malen gedecltelijk over elkaar heen e knijpen, mat name wannaer
het zeer grote bodems van potlen mel een hoge opbouw betrefl. Het verband
tussen aantal en vorme der nitknijpsels en de vorm en afmetingen van de pot is
niet verder te reconstrueren wit de husdige collectie, daar wij daarvoor meer ge-
reconstrueerde exemplaren van de verschillende vormen van node hebben, Wil
imeriels e ceppen over de vorm der afzonderlijke knepen en de wiize waarop

die athangt van de weekheid der klei, 1s de klei week, danowerkrijet men het maxi-
male standvlak met &2n keer knijpen door sulks met de volle duim e doen, Deze
werd homzontaal langs de onderrand van de wand gelegd en dan een weinig naar
de hand toe verschoven. Was de klei harder, dan bleck dere handelwize onmoge-
lijk, Door maximale kracht wit fo ocfenen met de fop van de duim loodrechl

op de wand kon men in decgelijke omstandigheden de kKlei nog enigszing vervar-
men. Het bereikbare raakviak met de grond was in dergelijke gevallen echioer veel
BETinger.
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Weer anders varmen hebben poaties in de sfrikte zin, spart aangezetie pootjes,
D rand van de wand werd, evenals i de verge gevallen uitgeknepen, Tegen het
aldus ontstane ruwe oo vergrete appervlak werd cen los rellene Klei gedrukt en
net uls mn het geval van de oren, door de vingers er ever rondom langs e vegen,
vastaezet, Daarbi werd wederom aan de binnenzijde van de pot de bedreipde
plaals oodersteund mel cen vinger van de andere hand. Hel aangezette rollege
werd vervelgens tussen duim 2n wijsvinger op cen bepaalds lengte atgeknepen,
D typische vorm van de pootjes Cen van bet ene handyar datl op dezellds wijze
vervaardigd werd) ontstaat door hat rolletje russen duim en pekromde wijsvinger
enigszing samen e knigpen. Dok hier weer is de vetheid van de klej van belang:
magerder kler zouw aanzienliik beter hechten dan de hier gebruikie.

& dragen
Tot ann het bijschrapen en aunzelien van pooatjzs en oren was geen bijzondere
Forg nodig bij het drogen der potten {zic pag. 6L 21 werden gewoon op hat
thednidend dikkere b aondergedeelte gezer en droogden in het Mederlandse klimaat
niel L& snel, Nadat de bodems zijn bijgesneden én de potien ook anderszins in
gereedheid zijn gebracht voor hed bakken (zie hieronder, versieningy is zorgyuldiz-
heid geboden. De potten kunmen ten eerste nigt meer op hun bodem staan, daat
die dagrvoor veel te week i3, tenminste wanneer men ze op de erond 2ou cetten,
e zojuist gangebrachte pootjes kKlappen dan em of worden in elkaar gadmkt.
Daarom plaatste men de potlen bovenop de opeming van andere exemplaren die
reeds i een drogers sbasl waren, mel name de nog niel hijeesneden podlen die
in de werkplaats stonden, Aalks wordt bewezen door de aanwezighed van meer-
dere cirkelvarmige mdrukken op de bodem en het coderste deel der buk vun een
auntal potien, D¢ bovenopening kon dese dmk, doondat £ asnzienlijk voorlag
in stijfheid bij de bodems, verdragen ondanks haar structurele Kweatshaarheid.

Een nitrendering hicrap vormen in jeder geval de kruiken, Zi #iin op dere wipre
niel op elkaar te stupelen, De bovenopening 1= te genag in doorsnede vergeleken
bij de bodem. terwijl het zware cor het onmogelijk maakt de kruiken goed te
halanceren, Op dit oor achtergebleven sporen geven veeleer aan dat de kruiken

in fgrende stand gadrooed werden. Hetzelfde geidt voor de potten met pootjes
et klemne oren, £i vertenen &&n dujdelipke kwil ter hoogte van de erootste diagmie-
er, Wi interpreteren dic als het gevolg van vervorming Gjdens het drosen. De
potten Bebben op deze plaatls de grond geraakt, Indrukken van allerlei Kleinighe-
den die ap de vloer lagen, tekenen zich in dit kuiloppervlak af,

Tenslotte dient opgemerxt dat wij aannemen dat ket drogen van de aldus gereed-
pemaakte potien nict meer ongeconiroleerd geschiedde, Waarschiintitk werden ze
eppeslagen n sen overdek e en beschutle nomie, Hetl grote veeschil o witdrogings-
graad fussen de reeds shjve randen en de nog weke bodem maakt het in een derge-
lijke situatie namelijk nodig dat de petten slechis zeer langzaam verder drogen,
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5. De versieringswijzen (zie afbeclding 13 en 14)

Tenslotte iets over de versiering van het Haarlemse aardewerk, Onder versiering
verstaan wij die decoratieve elementen die miet het pevolg zijn van handelingzn

die een ander doel beogen dan versizren, die dus niet op de constructie of de func-
tie der ceramick ziin zericht,

De aangetroffen versieringselementen kunnen grotweg worden onderschiziden m:
indrukken, extra sangebrachte kleivervormingen en glazuur, Daarhij dient te wor-
den opegemerkt dat de beide eerste versieringen worden sangebrachl terwijl de

klei nog week 1= Glazuur dearentegen pas als de pot peheel gedroogd is, zeals in
Haarlem meestal het geval is, soms zelfs als hij al cen eerste keer gebakken is,

a. driikken

Voor wij tot de bespreking overgaan eerst cen opmerking die ook ten aanzizn van

de andere ornamenteringswiizen geldt. Yele handelingen dic aan cen pot verricht

worden hebben gen decoratiove werking, Bijvoarbeeld de nbbalingen die op de

Haarlemse kruiken voorkomen. Het berreft in dat geval echter geen versieringen

in de strikte zin, veeleer gen neveneffect van cen constructiomethode

(1) rolstempehindrukken, In een wantal gevallen vindt mean op de schouder en de
hals indrukken van een chevronmoticl, steeds weer herhaald, Her feit dat op
e, telkens weer herhaalde, wijze één chevron afwijkt van de andere deed
onz congluderen dat het hier afdrukken van een rolstempel betref, it moet
een omtrek gehad hebben van ca 10 ¢m., en een dikte van ca 1 cm. Aan de-
selfde afwigking van een der cheveons kan men constateren dal bij kel ver-
gieren van alle potten die dit chevronmaotiel vertonen gebruik gemaakt is
van één en helzelfde stempel. Een enkele keer is het omgekeerd afgedrukt.
In ¢on aantal gevallen is het stempel op rikbels op de schouder algedrukt. [
biedt een voordesl, Het op ¢en bol oppervlak afdrukken van een dergeliik
stempel heett vaak tot gevolg dat één der beide randen van het motiel aan-
sienlijk minder duidelijk of i het gelieel niet wordt afgedrukl 2n dat het
stempel slipt. Heeft men echter op dit oppervlak nog de beschikking over
extra klei (de ribbels), dun zal dig zich zodanig verdelen dat een vlak oppet-
vlak ontstaat, zodat het gehele stempel goed overkomt, Andere motieven
komen ook voar,

(2] ingegraveerde lijnmotieven. Een aantal potten, alle van hetzelfde model, ver-
toant vlak boven de onderaanzet van het oor cen spiraalvormig v‘;:ﬂ-:}[:-l:ndu
lijn van 2 & 3 dicht opeenlizgende windingen. Hi is sangebrackt door een
punlig voorwearp tegen de wand der pot 2 houden ferwyl deze nog draaide
ap het wiel. 04 et hier een zuiver arnament betreft of een hulpmidde] bij
de constructie, by, het aangeven van de plaats van het ocor of de glazuur {dic
rich boven dere lijn bevindth, is voor discussic vathaar,

b ornamierien wit exive dangelbrachre kel
(1} ringeloren. Een paar scherven vertonen de wat verwaterde liinen van witte
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klei die kenmerkend ziin voor het ringeloren. Deze wijze van decoreren is
wasrschiinlijk de lezer wel bekend. Een waterige brij van pijpasrde of cen an-
dere, contrasterende klejisoort wordt vanuit cen doorboorde kochoorn of
een trechtervormig bakje in liinen aangebracht op de gedroogde, ongebakken
P,

(21 witte lijmen van stijve klew Een lange, dunne, plastische sliaet witte klei, on-
aeveer ter dikte van cen rattestzart (ca 3 mm. ) werd vrij) hoog op de wand
met de vlakke kant van de duim vastgezet op de poL De wand wenrd daarbij
niet vervormd, dus deze moet reeds vrij droog rijin geweest. Het loshangznde
einde van de ‘ratlestaart’ werd van boven naar onder over de volle lengte op
de pot gehecht door van duim en wijsvinger de toppen tegen elkaar te hou-
den en aldus over de rattestaart te strijken. Deze Komt vast te zitten en krijgt
con drichockiz profiel met twee concave zijden {(Cf, afb. 13,20, Maast de aldus
aangebrachie klei, asn weerszijden, neemt men tengevolge van het aenhech-
tingsproces de streep waar die is veroorzaakt door de nagels van duim en
wilsvinger, e strijkrichting is waar te nemen aan het feit dat naar onderen
Lo sleeds minder witle klei1s sangebracht: de "rattestaart’ iz daar meer uit-
gerekt om met de klei zo ver mogalifk te komen.

e beschreven techniek werd slechts gesignaleerd op één pot in de collectie
die weliswaar van alwijkend model 15, doch o4, wel in dezellfde traditie thuis-
hoort, Het bovenstuk van deze pot ontbreckt.

(34 apphgues, Op een aantal Kleine scherfjas zijn verschillende soorlen appliques
aangetroffen, meest onder glazuur, £o vonden wij de "druivetrosies’, zoals
dig ook van by, roemers bekend zijo, doch tevens mel de hand sangebrachie
blad- ¢n bloemelementen van klei die ender het donkere glazuur zwart af-
sieken.

(4} uitgesneden beeltenizssen, Op enkele der meer vitronderlijke stukken die te
Haarlem werden aangetroffen is extra Klei asngabracht in de vorm van fraa
uitgesneden heeltenissen (zoals dat van een vialist (xie Haarlems Bodemon-
derzoek 10, J. schimmer, Bifzonders vandsten 2.1 ).

Wi menen dat deze beelienissen als volgl werden vervaardipd: klei die ruw-
weg in de juiste vorm was witgesneden werd aangebracht doar hem op de
wand te drukken. Vervolgens werd het geheel met verder uitsnijden en even-
tueel met aanbrengen van anders kleurende klei, verder verfraaid.

C. Perrormingen van de wamd
(1} eenvoudige vervormingen van de wand bestaan uit en of meer parallel lopen-
de schuine strepen op bepaalde intervillen op de wand, Ze zijn aangehracht
door, terwil de kler nog vochlig was, mel de vingers de wand in 12 drukken,
(2} complexare vervoarmingen werden asangebracht door een gegraveerde vorm
tepen de wand te houden en van binnenwit de klei erin 12 drukken, £o ont-
stond bijvoorbeeld de decoratie op de kruiken als bedoeld op pag 117.
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Afb. 152 Kruik met een plaatselijk aangebrachte glazunr,

d. glazuir {zie afbeelding 15)

plaatselijk aangebracht, De kannen met pootjes hebben boven de reeds cer-
der penoemde pepraveerde spirasl in het algemeen cen lik glazuur. Owver het
belang van sen dergelijke strook, op deze plaats, kan men bwisten. Bruijn
suggerzert dat het hier cen middel betrett om de schade, ontstaan door mor-
zen, te beperken, Dit lpkt ons een zeer zinnige verklaring (Bruijn, 1979,
Een paar technische opmerkingen moeten voorts gemaskt worden. Allercerst
is het agrdewerk niet voorgebakken geweest tocn men het glazuur asnbrachl,
De glazuarplekken op de buitenkant correleren nl. met plaatsen waar het
sardewerk een 2warle Kern verioont, en dientengevolge niel blooteesteld 1s
geweest aan dezclfde hoeveelheid zunrstof als de wand van andere delen van
de pol. Dt is alleen verklaarbaar als men aanneeml dal het smeltznde glazuar
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de wand zodanig aldekie dat de zuwrstof mel meer diep genoeg daarnin kon
deordringen, teewijl het overige deel der wand geoxydeerd werd, Dat impli-
ceerl dat die wand miet bij een eerder bakken reeds zeosydeerd was, Eris
hier dus geen sprake van zgn. biscuithakken,

COwver de chemische sumenstelling van het glazuur is zonder een analy se daar-
van niet veel te zegzen, MEét cen dergelijke analyse krijet men wel cen globale
indruk der samenstzlling, maar reconstiuctie van het gehele glazuurrecept s
ook dagrmee nict mogeligk, Wij opperen een paar sugeesties die gehaseerd
Zijn op de ervaring van de heer Kalsbesk met glazuren.

[n een gantal gevallen heelt het glazuur een groene klear, Deze i hel gevolg
van het toevoegen van keperoxyde aan een loodhoudend glazuur, Lulks in
Lepenstelling mat de hierna te bespreken geheel geglazuurde pot, wasrvan de
Kleur duidt op koperoxyvde in con loodarm glazuwr, by, cen zoutglazuur,
Meer is te zepgpen over de wijze waarop het glazuur werd aangelbracht

en hetgeen erf met het glazuur gebeurde in de oven. Aanbrengen ge-
schiedde met cen kwast of jets dergelijks, De aungebrachie glacsuurbrij droog-
de tot een kKorst doordat het water waarmee hij was aangelengd door de pot
werd geabsorbeerd. Dit liet deze korst vrij los tegen de wand achter tenge-
volge van het verschil in krimp. De malerie 5 bros en brokkell makkelijk al
tjdens hel stapelen, De krummels Komen dan op lager gestapelde potten te-
recht. Zij smelten daar tijdens het bakken. De resulterende glazuurspetters
zijn nog waarneembaar en leren ons o, dat petten die niet werden gegla-
zuurd gelijk gebakken werden met de geglpeuurde, Anders zouden immers
dere spetiers met voorkomen op ongeglazuurd sardewerk. Voorls leren z1j
dat het agrdewerk inderdaad gestapeld werd (anders zou het glazuurpoeder
nict op andere potten vallen) en tenslotte dat het geglazuurde aardewerk
veelal bovenin de over] werd mezsgebakken, zonder twijtel om het buiten
het kereik van de vlammen e houden en e borg voor e staan dat het gla-
zuur {dat vanzelf sen lager smeltpunt heeft dan het aardewerk) niet overver-
hit zow worden,

Cok s in sommige gevallen tets to zegeen over de positic waarin de pot gesta-
peld werd, met name of dit ondersteboven dan wel 2iiwaarts geschiedde, of
mict, Wij vonden enkele stukjes die bestaan it glazuur en daasraan gekitle
klei die gemagend 15 met grote hoeveelheden anorganisch materiazl. Men
moet wel aannemen dat het hier glazuur betreft dal vastkitie san de oven-
wand of hel rooster.

glazuur over cen groot deel der pot In verband met het aanbrengen van wit-
te klen ter versiering van pollen poemde iK reeds een enigszing afwiikend
exemplaar waarop ‘rattestaarten’ van klei ziin aangebracht. De bedoclde pot
i5 eveneens geelazuurd, en wel over een zeer groot deel van het nog asnwe-
2ige buitenoppervlak, met 2en glazour dat van het overige abwilkt en qua
kleur gen zoutglazuur ke, Ujtgesonderd s alleen de bodem en het direct
aangrenzende gedeclte van de wand. De glazuurbrij werd higr aangebracht
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door er de pol mee e overgieten, Men stelle zich dat 20 voor; Met één hand
wordt de bodem van de pot vastgepakt. Met de andere giet men uil een bak
brii over do wand, er daarbii zorg voor dragend dat de pot wordt rondgae-
draaid, rodat het glazuur zich gelijkmatig kan verspreiden. Hel glazuur druipt
langs de wand naar de bovenopening toe. Tegen de tijd dat de brij daar aan-
komt is er een groot deel van het agnwezige water aan onitrokken, Maar
boven toe 15 de brij dikker en het cesulterende glazuur eveneens, Lulks is

hier duidelijk waarneembaar {zie Haarlems Bodemonderzoek 10, J. Schimmer,
Versieringen 4,10),

6. Hed bakken

Een aantal belangrijke facetten van het bakken bespraken wij reeds in cen poging

de (e Haarlem gebruikie oven te reconstrueren. Hier echier willen wij die Tacetien

in ¢en verband brengen, en tevens de belangrifkste aspecten van het bakken samen-
vallen,

I. Deliydratarie

Water verdwiint wit de klei door verhoeing van de temperatour, Beeds corder werd
gememareerd, dat de klei water op drie verschillende wijzen bindt, met name in
ket kristal, tussen de kleiplaatjes en in de capillairen. Al dit water moel verdwij-
nen, evenals het water dat bij de oxvdatie van koolstol- en geerverbindingen onl-
staal. We onderscheiden dus vier vormen van dehydratatie;

i,

capillaire delydraratie vindt plaats bij lagere temperaturen tot even boven het
kookpunt van water, Het water it de hearvaten verdampt aan de oppervlakie
tenzij de temperatuur te snel boven TOO® C. gebracht wordt, Dan ontstaat
stoam en explodeert de Kle,

oxidatie van bijmengingen vindt plaats bij enkele honderden graden ©, Orga-
nisch materiaal verandert in koolstotoxyden, Het evencens in dal materizal
ganwezize waterstol vorml water met de sunrstof uit de lucht, Beude onlsnup-
pen. Bij ongeveer dezeltde temperaturen verliest ferri-oxyde ziin aanhangend
Water.

deftydrataiie van kKleiplaaifes. Een patuailijk vervolz op het onder a. genoemde
proces is dat ook het aan de Kleiplaatjes gebonden water via de capillairen de
klei verlaat. Dit geschiedt echter pas nadat het oorspronkelijke capillaine waler
vior con deel verdwenen is, sangesien de binding mel de kleiplastjes het los-
laten van ditl water veriraagt,

. dehydraratie van kieikristalfen. Tenslotte verdwiint ook het kristalwater uit de

klei, De precieze aard van dit proces hangt at van de betreffende klei. Kaoliniet,
bijvoorbeeld, begint bij ca, 440° O, te veranderen i meta-kaolimed, Bij dit pro-
ces komt het Kristalwater vrii. Bif montmoerilleniet volgt dit proces direct op
het verdwiinen van het aan de plagtjes elecinsch gebonden water,
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2. Rekrisrallisarie
Bij hogere tlemperaturen vormen de moleculen wit het gebhroken kristalrooster
weer een andere configuratie, die beter te verenigen is mel hel hogere energie-
niveaw dat zij dan hebben. Eindproducten die bij verschillende temperaturen ont-
staan zijn aluminiumexyde, spinel, mulliet, trdymiet en cristoballiet. Deze rebiris-
tallisatie kan belangrijke volumeveranderingen tengevelge hebben, diz eventuele
nadelipe droogeffecten nog versterken.

3. Fitrificatie
COnder viteificatie verstaan wij hier die processen die leiden tot partiéle verglazing
ronder dat ameltverschiinselen optreden. Onder dit hoofdie vallen twae groepean
] ga T
g, groei van grotere kristallen vit kleinere
b. vorming van nieuws Kristallen wit twee verschillende bestaande kristallen.
Owver deze processen is nog weinig hekend, In het algemeen echter moeen wi stel-
len dat:
|. reacties versneld worden wanneer een der componenten tol dig lemperatuur
wordt verhit, waarop et knistalrooster desinfegreert,
2. reacties zeer gevoelig zijn voor de atmosfeer waarin 23 plaatsvinden (hier de
ovenatmasieer), en met name voor de aanwezigheid van water enfof fluor,
3. regeties mede bepaald worden door de korrelgrootiz van de deelnemende kris-
tallen, met pame omdat de kerrelgrootte het reactieve oppervlak bepaalt.
redctics kunnen worden versneld door een van de reagerende stoffen af te doen
vioeien,

4

I het algemeen vinden deze omzettingen plaats op punten waar delen van kristal-
len elkaar raken, en zo verschillende stoffen met elkaar in contact brengen. Zij
leiden tot plaatselilke verewakkinmgen in de structuur

4. Bmeliverschifinselen
Vitrificaticprocessen leiden tot het ontstaan {plaatselijk althans) van eutectische
mengsels die by relatiel lage temperaturen smelten, De smelt doet aangrenzende
kristallen eveneens smelten. Het silicaat dat daardoor vegikomt maakt het geheel
minder vloeibaar, totdat de lemperateur weer omhooe gaatl en het proces opnisaw
begint. Yoortdurends verhoging van de temperatuur deet aldus de gehele massa
piteindelijk smelten, Stopt men de toevoer van energie, dan bl de toestand
slabael.
Het proces kan in vier fazsen onderverdesld worden:
1. de kleiplaaties Kitten op de punten waar zij elkaar raken.
2. het oppervlak van de plaaijes word! op andere punten aangetast,
3. de holtes tussen de plaatjes vullen zich myet smelt
4, de kleiplaaties smelten geheel en de pot veranderl in een plagie glas.

De voarnoemde processen spelen elk bun rol in het bakken van het Haarlemse
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sardewerk, Enkele van de verschijnselen die daarop wijzen giin hieronder sumen-
gevit.

I Kleureffecren
Uit de verschillen in Kleur dig in de collectie voorkomen blijkt hel resultaat van
de oxydatie van bijmengingen het duidelijkst,
I=2r overmaatl zuurstof gedurende het gehele bakproces, en duurt dit bakproces
lang genoeg, dan is het resultaat van het bakken van de in Haarlem gebroikte kle
een oranje-rood eindproduct. Slechts wanneer aan een dezer factoren niet voldaan
wordt, blft het eindpunt ssheel of gedeeltelijk donker, Tt is het resultast van
eeft aantal reacties in de Klei, waarvan de voornaarmste zijn:
1y 4 Fel)+ 'I:I'3 =1 ]_'-r.'3 I.':I3 (rood geeroxyde)
2} 2¢€% [:'1 = 20
[(3) 200+ fJ:r = 1'.‘[".!2

Is er miel voldoeende zuurstof asnwezig, dan zal volgens vergelijking (2) een even-
wicht ontstaan tussen onverbrande Koolstof, zourstof en CO. Het zal van de afvoer-
mogelijkheden voor C0 athangen of inderdaad al de koolstof verbrand wordt.
Wanneer de kler dik is, zal het vnjkomende waler niet kunnen verdampen en
verdwynen omdat de Klei niet poreus genoeg 5. Vocht bhijft achter, zodat er
gen tekort aan zuurstof ontstaat en de temperatuur relatief laag blijft. In zulk
con geval kan hel voorkomen dag de aanwesige koolstof niet gebeel geoxyvdeend
wordt en ten dele in de klei achrerblijft. Dere koolstol is swart gekleard,
Door langer te bakken is dit te vermijden: vocht en CO verdwiinen langzasm
en alle koolstof gaat van lieverlede als CO de klei uit.
Doordat de koolstef in deze gevallen de zuwrstel bindt die er aanwezig 15,
komt reactie { 1) in een evenwichissituatie: een deel van het als Fe, 0, aanwezige
jizer wordt gereduceerd tot (zwart) Fel, haet aanwezige Fel zal ongeoxydeerd
blijven; er zal weinig of geen r-: 0, ontstaan, en er is dus geen roodkleurende
factor. ls er wél genoeg zuurstof, dim zal een groot deel van het valgens reactie
(20 gevormde OO0 omgezet worden in Cﬂ? valgens reaciie (30, Reacnoe (2) zal daar-
om- aflopen naar één kant, tenminste als de permeabiliteit groot genoeg is en het
gevormde CO, afgevoerd kan worden. Alle koolstof verbrandt en et blijtt geen
swarte stol achier,
Doordat op een gegeven moment ook geen Zuurstol meer nodig is voor reactie
[3) en ereen overmaal asngevoerd wordt, zal het gevormde Fel) oxvderen volgens
(1) ot Fe, 0, . De klei kleurt rood.
Liit de Jﬂmnk-:,lukhq..ul der reactics bligke dus duideligk dat, ook al is de suurstol-
toevoer marginaal, met lang stoken toch rood aardewerk kan worden verkregen.
De Rleurveranderingen treden echter sneller op wanneer af genocg zourstal aan
de reactie kan declnemen, Alleen wanneer or eon permanent grood tekort is bl
bt pestookte gardewerk, ondanks langer stoken, donker,




lL" .\l'lllnr'.l_ ot I'.Ill'n" |I Fe LW

I'evens wijs ik erop dat hier steeds sprake is van langer stoken. Hoger stoken
heeft hier vrij weinig effect. De toenemends verglazing van het aardewerk belel
sunrstolpenctratic en het resuliaat bLO donker,
Het door ons onderzochte aardewerk werd over het algemeen 26 lang verhit,
dat delen die goed zuurstof toegevoerd kregen wel rood werden, delen waur
zulks nict optimaal was, al gauw zwart bleven, Vandasr dat een gantal potten
voorkomi dat deels rocd, deels swart gebakken s In de bedoelde gevallen s dil
imict het gevalg van ongelukken of van reductic aam het cind van het bakproces
coals hierboven (zie pag, 74) bedoeld werd. Veelzer 15 hier sprake van delen van
potien die pedurende het hele bakproces een te geringe hoeveelheid zuurstof
kregen toegevoerd, Bijveorbeeld de aangezetic poofies van bepaalde kannen. De
klei s op dit punt cenvoudiz te dik, In andere gevallen betrefl het de wand van
een pot asn de kant waar deze tegen de ovenwand heeft gestaan, Ook daar is de
circulatie gering, en de foevoer van 0. ontoereikend. Tenslotie noem ik de kern
y]
van enkele scherven, Daar treedt het vreemde verschijnsel op dat de donkere kern
zich naar het binnenoppervlak van de pot {scherf) begeefs, 1rit is alleen verklaar-
baar uit het idee dat de pot zodanig stond opgesteld dal de binnenkant der potl
van de oven was afgesloten; by, doordat er een andere pot bovenop (of cnder)
stond tiidens het bakken, Omdat de zuorstod in dergelipke gevallen alleen maar
vanaf hiet buitenoppervlak kan doordrmgen in de wand wordt hel axvdalieproces
aanzienlijk vertrasgd (Vergelijk ook Shepard, 19687, 21-4)

e nldus onestane kKleuren en klearverschillen worden levens beinvloed door de

danwezrigheid van hoeveelheden fijn verdeelde kalk in de klei. Met name is de

kulk ervoor verantwoordelijk dat de gevormde kleuren veel hichier zign dan 12 ver-

wachten is ap grond van de metaal en koslstalverbindingen alléén,

Chemisch gesproken is het effect van kalk in de klei als velgt te omschrijven

- Zij het in gesumphificesrde fermen «

- wanmeer kalk in de vorm van CaC’), aanwezig is: f:l{..'[]!l = Cnll 4 t_Zf!'E. De fijnhend
en behandeling bepalen koe het Calk verder reageert:

tabindien grofkorreliz z1jn er twee mogelijkbeden;

(1) men laat de klei na het bakken blootstaan aan de lucht, zodat het Call
reageerl mel H, 0 uit de lucht, en gen volumevergroting ondergaat, die
stukjes klei eral doet springen, of de schert zelfs geheel uiteen doct vallen

(21 men maakt de klei diregt seer nat, 2odatl de Kostalstructuur van het Cafl)
kapot gaal en dil verpulvert, De wand BLjTT dan intact.

Mindien fijnkorrelig wordt de scherf als geheel geel door de vorming van CaFeAl
silicaten,

- wanmeer kalk in de vorm van gips aanwezie is onlstaal met nume cen wille cnop-
losbuare uilslug op hel oppervlak van de scherf, waar de sulfaatgroap uit het gips
verbindingen aangaat met de gassen in de ovenatmosieer,

Te Haarlem lijkt zich, voor zover de waarnemingen sirekken, slechis cen relatiel

geringe, doch variabele, hoeveelheid 2eer fijn verdealde CoC0, in de kKlai bevonden
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iz hebben. We vinden geen asanslug, noch sporen van e grole l'.'.uf'ﬂj korrels die
stukjes van de wand hebben doen springen.

Had men dergelijke grote korrels doen verpulveren dat zouden de resten als hoae
concentraties fiin kalkpoeder waarneembasr moelen 21n geweesl.

2. Omzettingen van de kiei
Zonder een wilgebreid onderzoek naar het gedrag van de Hearlemse klei bij hoge-
e temperaturen, bijvoorbeald middels Rantgendaffractie, s over de aard dezer
amzettingen {1¢, 1d en 2 op pag. 91 ¢n 92) niet veel te zeggen. Wel is san le nemen
dat dere pracessen plaats vanden, Zonder die processen is het immers niet moge-
lijk klei hogere temperaturen te laten bereiken.

3. Virrificarie
Die wanrpenomen sigenschappen van het aardewerk, met name de onoploshaarheid
in water, de 'klank’ en de hardheid, staan er borg voor dat vitrificatie plaats heefu
gehad: de klei is immers tot een hecht geheel auneengesmeed. Het vrij ruwe op-
pervlak, alweer de "klank” en de porasiteit van het aardewerk duiden echter even-
eens dan dat er vrijwel alleen sprake is pewsest van zgn. "droge’” vitrificatie, en dat
het lichgam van de pol geen smeltverschijnselen heelt onderspan,

4. (rlozuur
Anders is dat met het glazuur van het aardewerk wit de Frankestraat. Een defini-
tie van glazuur in et algemeen is moeiijk le geven, Zeer gesimplificeerd zou men
migschicn mogen stellen dat het in ieder geval aan de eis moet voldoen te smelten
over een feer koert traject dat bovendien lager Ligt dan het smeltitraject van hel
lichaam der pot. Hoeveéedl lager, dat hangt af van de wijze van bakken. Bakt 2n
glazvurt men tegelijk, dan mag het verschil niet te groot zijn, glazuurt men nacdat
het gardewerk reeds cenmaal gebakken is, dan s datl niect meer 2o belangrijk,
Hootfdbestanddeel der glazuren iz zeer fijo verdeelde klei, Deze vormi ma ligt
smzlten immers eon glasachtize massa. Om het smelttraject te verkorten en de
smmelitemperatuur aanzienlijk lager te krijpen dan die der klet wasrvan de wand
gemaakt is, voegt men aan deze glazuren een smeltpuntverlagende stof toe, con
zan, fluxer’, by, loodoxyde of kalium- dan wel natrivm- of boraxzouten, Een
dereelijpk glazuur is kleprloos, Wil men het kleuren, dan geschiedt dat doore nog
weer andére metallische zouten toe te voegen: koper, jjzer, mangaan, ele, Elk
dezer zouten heett na het glazuren cen eigen kKleur, Sommige echier kunnen,
afhankelijk van temperatuur en/ol atmosfeer tijdens het bakken, verschitlende
kleuren sanngmen. Dok zonder dat dat er speciaal aan tosgevesed is, neemtmen
sams kleuring wagar, by, doordat de MNuxer of de kici niet zuiver waren van samen-
stelling, of omdat mingralen vit de wand der pot mee-reageerden tifdens het bak-
ken,
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E<n belangrijk probleem is bij het glazaren het ontsnappen van expanderende
lucht en verschillende vrijkomende gassen wit de wand der pot nadat het glazuar
is zaan smelten, Wil het glazour moo strak op het sardewerk komen e zitten,
dam s vergist dat de smelllemperatuur ervan 26 lang aangehouden wordt dat alle
fassen ontsnappen kusnen, maar dat tevens de bellen die zij nalisten weer glad
getrokken zijin. Ben dergeligke bel knapt ©nlaat dan cen putje na. een 2gn.
speldeprik’, De opperviakiespanning van het glazuur moct daarmi weer overwan-
nen worden om deze speldeprik met glazuur te bedekken. Dat vergl Lijd, Derge-
ljke speldeprikken nemen wij vei viak waar op het Haarlemse aardewerk. e
o vaer bet glazuwren was dus san de Korte kant, mogelijk mede om oververhil-
ting van de zich onderin de oven hevindende potten, die niet geglazenrd werden
dech meebakten, te voorkomen.

Terzijde dient epgemerkt dat derselike speldeprikken geen bewijs #ijn voor het
tegelifk bakken en glazuren der potten Expanderende lucht komt ook viij wan-
neer de pot voor de tweede maal in de oven geplaatst wordt. Onze argumentatie
viir de these dut e Haarlem bakken en glazuren incens geschiedde herust veel-
eer ap her steevast voorkomen van reducerend gebakken delen der wand onder
eert glazuarlaag wanneer de wand readom die plazuurlaag wiél peheel oxyderend
debakken is

Canclusie

et beesluin zou men met het eog op de in de inleiding genoesmde problematiek

(e pag, 551 de problemen waarmee de potlenbakker te maken heelt abs volgl

kupnen samenvatien:

1. beperkingen san de snelheid en hanteerbaarheid van het wiel,

2, pebrekkige middelen om het drocgproces onder contrale fe houden en scheu-
ren en harsten te vermijden,

3, gebrek kige contrile op de hoeveelheden water in pod en additionels delen op
het moment dat ze bijeengebracht worden, zodat hijvoorbeeld i de barboline-
decoratie scheuren ontstaan, en handvaten en pooties van de pot drejgen e
vallen,

4, pebrekkige constructie van handvalen,

5. ongelpke hitteverdeling in de oven, die leidt tof een relatief groot verlies san
onder- of overbakken potten, verdamping van glazour, ets.,

0, cen inelficiente wijze van doven van het vour, zodat de hoeveelheid grijseebrand
aardewerk niet voldoende beperkt Kan worden,

Agnnemend dat de Haarlemse potters over de periode van hun activiteiien imder-

dapd cen steeds betere oplossing bedachien voor deze problemen, moet et mose-

lijk ziin de neerslag van dwe ontwikkeling in het materiaal terug te vinden.

Daartoe i het van belang, de ontwikkeling op elk van bovengencemde punien in

eerste instantie als onafhankelijk te beschouwen, en de plaats van elk voorwerp

in-elk der verschillende ontwikkelingslijnen t¢ bepalen. Daarbi moet echter reke-

ning gehowden worden met de mogelykhend dal sommige ontwikkelingen hel ene
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soorl pob anderes beinvloeden dusn hetl andere.

Bijvoarbecld:

De wand van con kleine potisdichter by het middetpunt van het wicl waarop
hij wemaakt wordt dan de wand van een grote pot. Omdat de snelheid waarmee
de wand de vingers passeerl alhankelink 15 van de streal van de pot, zou het kan-
nen voorkomen dat de pottenbakker wiél in sfaat s ziin vingers te openen ki het
passeren van sen pifje in de wand van een kleine pol, maar niel als dat pitje zich
ap de wand van een groge pot bevindt

Evenzo zou hatl kunnen z2iin dat het momentum van een bepaald wiel wél genceg
15 voor hel dragien van bepaalde kleiners potten, maar mel voor groters,
YVanwege dergelijke verschillen dienen de sequentizs voor elk soort, masr ook
viror elke maal pot afzonderdilk bepaald te worden: kleine bolle potjes, kleine
kanneties, middelgrote potten, middelzrele kannen, enzovoor!,

Als voorbeeld presentear ik hier de volgorde van de kannen en kruiken.

1. Kledwe kannen
Het owdste zijn kannen alsin afl. 21,2, omdal zich daarop de minste rikbels bevin-
dden, Dagruit kan men atleaden dat het wiel hat langeaamst gedrand moet hebbean,
Bovendien is dit stuk onderbakken.
Het voleende cxemplaar iz dat in ath, 21,2 dal meer ribbels van deselfde soort op
de schouder heell: het draaien ging wat sneller.
e laatste twee stukken wit dese sequentic zijn afgebeeld inafb, 20,1 en T3 18 pag, 29,
Hier zijn geen ribbels op de schouder waarmesmbaar; de dragier had seen lomer
nodig bij de vervaurdiging, maar kon de schouder met de hand vormen. Ee 15
glechits één enkele ribbel wasrnesmbaar. Deze kinnegjes hebben aangezette poot-
jes, hetgeen erop duidi dat ook bet drogen beter onder contrile gebracht was,

2. mitddelgrote Kalinen
Aan het begin van het aanwezige deel van de sequentic zou men de pot in fig 21,1
moelan plaglsen: er zZijn vele nhbels op de schouder, de pootjzs z1n witgeknepen
en de pot heeft een relatiel [aag zwagrtepunt. Het glazuur is vin slechie kwaliteil.
Dan volgt de kan in afb. 20,2, Deze heeft aangezette pootjes. maur levens 220
egeribde schogder en cen ewaarfepunt dat lager Het dan datl van de |gatstgenoem-
de kan. Op de ribbels is een rolstermpelindrak acngebracht. De pat s ongeglazenrd
engrijs. g zal onderin de oven gestaan hebben.
Laatste in deze categorie is afb. 20,3, Pootfjes ziin aangezet, er is geen ribhel op
de schoudee, het ewasrtepunt is hoop, Om de schouder 15 een Kras aangebracht
om aan b2 peven waar de onderkant van het oor aangezel diende 1= worden. Het
aangchrachite glasuur iz zeer glad en zonder fowlen, Ook ket bakken is veel beter
peschied.

3. grare kruiken
D sequentie egint met afb. 18,3, Deze kruik 15 van de rand tot de groatste om-
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vang geribd. Het grootste deel van de onderheltt is bijgesneden, hetgeen wiist op
lagere snelhaid. De pooljes zyn uilgeknepsn.

Op vrijwel dezelfde plaats komt afh. 18, 2. Dezelfde pootjes, dezelfde hoeveelheid
enijwierk op binnen- en buitenkant. Er is echter geen ribbeling op het bovenste
degl van de schouder en de hals,

In ieder geval later in de reeks is afb. 18, 1. Eris slechts een enkele ribbel op de
schouder, terwijl een veel kleiner oppervlak geschraapt en biigesneden is. De pot
15 veel heter gehakken;

Tenslotte volgt dam ath, 15, 4. Er is geen ribbel te bespeuren, terwijl het bijgesne-
den oppervlak uiterst beperkt iz, Tenslotte s er glazuur op de schouder, hetacen
aangeeft dat de petter in kannen specialiseerde of dat hij het vertrouwen had dat
oak onderin 2im oven oxvderend gebakken kon worden, Sporen van biscuilbhakken
Zijn mnmers el gevonden,

Tod sowver dit voorbeeld, Het sprecke voor zich, dat er nog vele van dereelipke
sequenties (¢ maken zijn, 2oals byjvoorbeeld voor de bakpannen: hoe vlakker de
bodem, hoe meer het drogen onder controle moet zijn gebracht, en hoe dikker
de steel, hoe meer drogen &n bakken onder conirole moeten zijn.

Daarnaast resteren er natuurlijk nog vele anders problemen.

Mt name hebben wij geen enkele aandacht besteed gan cconemische, sociale en
organisatorische aspecten van hetl pottersvak, of van de Hasarlemmer potienbak-
kers. Daarnaast zijn er meer pedetailleerde problemen, zoals het vaststellen van
cen absolute chronologie op technalogische grondslag, of het oplassen van de
vraag welke potjes op het zelfde wiel gemaakt kunnen zijn als bepaalde andere,
grolers, Nog verder weg zijn vergelijkingen met aardewerk wit andere ovens, ¢n
met gedateerde vondsten waarvan de herkomst (het fabricagecentrum) bekend is,

Ik hoop dat de lezer ons dil vergeven wil. Het doel van dit artikel was in de e2rsie
plaats verslae wit te brengen van de operavingen san de Frankestraat, en de daar
gevonden ceramiek e publiceran.
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DEEL I1 — 1)e verschillende aardewerkyvormen
1. Inleiding

Op de velgends bladzijden vindo U een beschojving van de handelingen die ten
grondslag hggen san de verschillende vormen, voor cover het tenminste mogelijk
was op grond van het onderzochie materiaal die handelingen enigszins te recon-
=LTHETEDN.

Ongetwijfeld zal bewerken van de sindsdien opgegraven vondsten verdere details
kunnen aanvullen, doch wij hopen met het hier gepresenteerde cen basis te heb-
ben gelegd voor diegenen die belang hebben bij een verdere verwerking van het
maleriaal.

Het totaal gan handelingen dat voorafgast aan het afleveren van een eindprodoct

is onder te verdelen als volgt:

1. delven der kle

2. prepareren daarvan (toevoegen van waler, eventuee] reinigen, logvoegen van
magering en kneden)

A, vormen van het produkt

4, drogen van het produkt totdat dit leerhard 15 geworden

5. abtwerken ervan

0, drogen (ot de kKlet beenderdroog is

7. eventuee] aanbrengen vam glazuur

8. bakken

O eventueel aanbrangen van glazuur

10 eventucel tweeds maal bakken

Dre ander | 2 2 samengevatte handelingen ziin voor de verschillends vormen in

het algemesn gelijk. Slechis higr en daar vergt hel bevestizen van onderdelen aan

het lichaam der pot cen apart bereide klei, Ook het bakken (8 enfof 10) kan

voor de gehele groep tegelilk behandeld worden, Het principe is steeds hetzelfde,

Bakken zowel als drogen (4 en &) kan echter uiteenvallen i twee fasen.

In dit verband heperken wij ons in het navolgende hoofdstuk tot die handelingen
die direct van de vorm afhankeliik zijn. De andere, menen wij. 2iin i deel 1 vol-
daende omschreven,

Slechts zo nu en dan zal even aangestipt worden of er sprake is van twee drooe-
dan wel bukiasen, en op welk moment eventueel glazuur 15 aangebrachi

Daarbiy wordt 20 nu en dan verweeen naar Decl | voor witleg van begrippen @n
handelingen die hier, wegens gebrek aan ruimle, niel steeds gespecifliceard weer-
aemeven konden worden,

Onder de bescheiving der handelingen, lenslotte, vindt men een beschrijving van
de voornaamste kenmerken van de verschillende vormen, Daarbij dient opgemerkt
dat waar een kenmerk ontbreekt dat elders in het matenaal wel voorkomt, dat
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niel vermeld is. De lijst beperkt rich steeds tol de waarsenomen Eenmerken, Dat
impliceert niet dat de afwezigheid van 2en eigenschap nizt Kenmerkend zou Eun-
nen zijn, integendeel, Men dient de beschripvingen van de verschiblende vormen
te verpelijken om een inzichi fe krijgen in de crileriz waarop men scherven san
de verschillende vormen zou kunnen toewijzen.

Het vormen zelf 15 te verdelen in een paar groepen handelingen, te walen:

1. centreren en openen der klei

2. opdraaien der wand

3, uitdraaien tot de gewenste vorm, eventueel door gehrik fo maken van kunst-
grepen bij de constructie van schouder en hals

4, bevestigen van oren, poaljes e.d,

2. Bolle potten
a. groot formaad (2ie Haarlems Bodemonderzock 10, 1, Schimmer pag, 20-23)

Handelingen (alb, 14)
-eentreren der klej
. met de duimen openen der cylinder
. met de vuist verwijden dasrvan
 eylindrisch opdraaien der wand
wildraaien tot de gewenste vorm
afsniiden der pot
,van de schifl lichten
£, drogen
L. gitschrapen aan de binnenzijde (bodem en sangrenzend wandgedesite]
[0 jsnaiden aan de buitenzijde (bodeimn en aangrenzend wandgedeelie)
11 .droeen
| Z.eventueel aanbrengen van glazuur

W fa b pa o—

:_-,.".

Kenmerken (atl, 17)
1. reksporen (vitgczonderd één exemplasr met veel dikkere wand)
2. schraapsporen binnenzijde (wanneer de hwdige diameter der opening de 11 cm
bereikt of overschrijdt; beperkt tof bodem en aangrenzend wandgedeelie)
3. snijsporen op het buitenoppervlak (beperkt tot bodem en aangrenzend wand-
gedeelta)
4, indrukken in de vorm van cirkels of fragmenten doarven op bodem en azngren-
zend wandgedeelte
cdeuken
min of meer vlakke, brede rand. e soms aanwezige holling erop cormrespondeert
mel de vingerbreedie, Op &én exemplaar is er sprake van een naar buiten omge-
slagen rechite rand
,in enkele pevallen treft men plaatselijfk glazuur aan

T

&

e |
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Afh, Do Constroactiowijze van balle potten
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. sporen van organisch materisal O pities’), alsmede sporen van hel verwijidersn

daarvan
bovenopening ovaal vervormad

, klein formaat {zie Huarlems Bodemonderzoek 10, J. Schimmer pag, 200

Handelingen {ath, 167

. centreren der kle

met de duimen openen der cylinder

. met de vingers opdrasien der wand
, wildragien fot de gewenste vorm
cafsnijden der pot

. dragen

. bijsnijden aan de buitenzijde

. drogen

Kemmerken (albh. 1T

. reksporen
. Enijsporen buitenzijde beperkt tol wand vlak bij de bodem
. indrukken in de vorm van cirkels of fragmenten daarvan op bodem en gangren-

zend wandgedeslie
deuken

. ronde, ety witstaande rand of naar buiten omgeslagen rechie rand

8=

Afb, 17: Bolle potten
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6, sparen van fiin organisch materiaal

7. bovenopening ovasl vervormd

B, in dén peval is de bovenste helft der buik geribbeld met naar onder genchie
ribbels

3. Kruiken

Handelingen {zie atbeclding 1+12)
1, centreren der klei
2. mat de dusmen openen der cvlinder
3. met de vuist verwijden daaryan
4, ewlindrisch opdraaien der wand
3. wikdreaien tol de pewanste vomm
weryfe A
B, afznijden der pot
Towvan de schif lichien
H. aanzctren van het aor
4, drogen
| L uitschrapen aan de tinnenzijde (bodem en aangrenzend wandgedeelte]
| L.bijsmijden aan de builenzijde (bodem en aungrenzend wandgedeslie)
12 uitk nijpen van de sfandvlakjes
versie B
f. hoger uitdraaien der buikwand, ondersteunen der schouder
7. afsnijdes van de pot
B.van de schipl lichien
9, aanzetten van het ocor
I drogen
[ Louitschrapen aen de binnenziide (bodem en aangrenzend wandgedeelte)
I 2. bijanijden agn de buitenzijde {bodem en aangrenzend wandeedes]ie]
[ 3.uitknijpen van de standvlakjes
versie C
&, met de punt van de lomer nesrdragien der schouderparti
T. alznipden der pot
H, van de schijf lichten
O, sancelien van hel oor
10, drogen
Il uitschrapen aan de binnenzijde (bodem en aangrenzend wandgedeelte)
1 2 bijsnijden van de buitenzsjde (hodem en aangrenzend wandgedeelie)
13 uitknijpen van standvlakies
versie L)
. met de punt van een lomer neerdrawen der schouderpartii
Tomet de punt van een lomer opdragien der hals
&, alsnijden der pot




1044 S vam der Lesuw

I LY
F = .h— = _
- - - Ty k!
/ o ot
f
|
i .-'"-'_I b n ! .'ﬁ.. I
a1 e |
1 M i i L . |
o, . - L) J
1 % ] i i
1 e o o . o
L L. ] ¥

Afb. 18; Kruiken. I: wersie B 2: versie E; 3; versie D 4 versic A,




D rechmologische aspecten van et aordewer’ wit de Haarlemze oven 105

9ovan de schijf lichlen
IDaanzetten van het oor
1. druogen
Z.uicschrapen aan de binnenzijde rbadem 2n sangrenzend wandgedeelie)
13 bijsniiden gan de buitensijde (bodem on gangrenzend wandeedeslte)
1ditkaiipen van standvlakjes
versie E
6. hoper witdraaien der buikwand, ondersteunen der schouder
7. met de punt van cen lomer neerdraaicn der schouderpartii
t, atsnijden der pot
9. van de schijt lichten
[DLaanzetten van het aar
| . .dregen
| Zuitschrapen gan de binnenzgiide (bodem en gangrenzend wandegedesie)
13.hijsnijden aan de buitenzijde (bodem en gangrenzend wandgedeelte)
I4 nitkniipen van standvlakjes
versie
= versie A/B doch met versiering als beschreven in Haarlems Bodemonderzoek 10,
1, Schimmer, 4, de versieringen, pag 49-51,

Kemmerken
versie A (xie albeelding 18.4)
|. schraapsporen binnenzijde op bodem en aangrencend wandeedeslie
2. anijsparen buitenziide op bedem en aangrenzend wandgedzelte
2. rand rechi, ompgeslagen
4. plaatselijk glazuur
5, sporen van organisch materizal {'pitjesl en sporen van verwijderen daarvan
&, groot formaar gerold oor, dat boven en onder bij et aanzellen van binnen 1s
pesteund
7. geproncaceerde ribbel ter hoogte van de overpang van schouder naar hals
8, 5 bweevoudip uitgeknepen standvlakics, van kinnen gestennd

Op de scherven die van de kan 21in overgebleven @iin geen reksporen wasrnesmbaar,
Terzijde:

Scherven van een aantal vergelijkbare, zwartgebakken, kannen werden aangetrol-
fen; hoewel het mogelijk was aan de hand ervan de wijze van vervaardigen e re-
conslrueren, bleek het onmogelijk wil die scherven 80 exemplaar weer op Le
houwen,

versie B (zie atheelding 15,1)
1. reksporen op onderste deel der hals en ler hoogte van de grootste omyang
2 schraapsparen binnenzijde op bodem en aangrenzend wandgadeelte
3. snsporen buslenzijde
4, indrukken op het oor
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3. rand rend, naar binnen cmeeslagen
f. sparen van fjn orgemisch materiaal
7.o0o0r als in versie A
A, eeprononcecrde ribbel even beven de reksporen op de grootste omvang
9.5 enkelvoudig witgekne pen standvlakjes, van binnen gesteund
Lihvlakke tot concave badem
I relatief dikke wand
[ Zstapalsparen op de rand
versie
Goen exemplagr samen te stellen: de schouderreconstructie werd peconstruzerd
aan de hand van scherven
persle 1) | zic atheelding 15,3
|. reksporen ter hoogle van de grootsie omyang
2 oschrmaapsporen binnenzilde op onderste degl der wand
A.osngjsporen burtenzijde op ondzeste deel der wand
4. rund gelijkpemaakt door naar binnen & naar buites am te glaan
Soverticale vegen aan de binpenzijde der hals {ontstaan doeor de hand in de ope
nieg e steken tenzinde de binnenzigde der pot hij le schrapen}
1. sporen van crganisch malerianl Cpiges’ ) en van het verwijderen daarvan
7. decken
K. ribbels op de schouder {naar bepeden oe onlstaan) en op de hals near boven
loe anistaank
9,5 bwesvoudis witgsknepen standvlakjes
[Owand relatief dun
versie E (2 afbeelding 18,2}
I.reksporen alleen op overgang halzs-schouder
2. schragpsporen binnenzijde ap badeim en azngrenzend wandgedeelre
3. snitsporen bullenagde op bodem en sangrensend wandgedes e
<. rand noar onen omeeslagen, rond profizl
5o enkele sporen van organiseh materiagl
4, eroet formasl 2erold o, beide aanhechringen binnen gesteund
7. peprononceerde ribbe] halverwege de schouder
&, ribheling dasronder 1of de groolste omvane
9, deuksan
LA a6 enkelvoudie wirgeknepen standvlakjes, van binnen gosteund
1orelatiel viskke bodem
1A relatict dunne wand
versie F
zellde verwijeing als A/B
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Afh, 19 Constructiewijze van da kannen,

4. Kanncn

&, groot formaar (Zie afbeelding 1Y)

Handelingen
I. centraren der klei
2. met de duimen openen der cylinder
3. met de vuist verwijden daarvan
4. cylindrisch opdragien der wand
3, uitdrgaien tot de gewensie vorm
versie A
f.omel 2en lomer nesrdragien der schouderparti
T, alsnijden der pot
8. van de schiif lichten
D, aanzetten van het oor
10, drogen
11 uitschrapen aan de binnenzijde in de omgeving der bodem
12 bijzngden van de onderste delen der wand aan de builenzijde
13.uitknijpen van dric standviakjes
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versie
1, hoger uitdraaicn der buikwand andersteunen der schouder

.,

Tomet de punt van een lomer neerdrpaien van de bovenste helft der buik
&, aanbrengen van relstempelindrukken op schouder en buik
. dfsmijden der pot
[Ouvan de schijf lichten
| aameelicn van het oor
| Z.drogen
L3 uitschrapen gan de binnenzijde (bodem en sangrenzend wandgedzeelie)
4. bajsnijden aan de buitenzipde {bodem en sangrenzend wandgedes|te)
[ 5 uitknijpen van dric plaatsen op de bodem
| 6. daarop aanzellen van doe pootjes
persie
f. honzontale lgn indragien
7. afsnijden der pot
E. vun de schijfl lichten
Q. auneetton van het oot
Lk drogen
| Lountscheapen san de hinnenzijde (hodem en aangrenzend wandzedeele)
| 2.busnijden aan de buitenzijde (bodem en aangrenzend wandpedeelte
[ 3.uitknijpen van drie plaatsen op de bodem
[4.daarop sanzetien van drie pootjes
| 5. drogen
L6 aanbrengen van con lik glazaur op de schouder

o

Kenmerken
versie A (zie atbeelding 21,1)
|. reksporen ter hooele van de prootsle omyang
2. schraapsporen binnenzijde {bodem en aangrenzend wandeedealte)
3. snijsporen buitensifde { bodem en aengrensend wandeedeelte)
4. rand naar binnen omesstagen, rond profiel
5. sparen van organisch materiaal ('pitjes’)
. klein formaat oor: alleen onderaan gesteund
. ribbels op de schouder, nagr benedan toe gangzbrachi
plaatseliik aangebracht glazuur
9, slapelindrukken
Fhdeaken
113 tweevoudip vitgeknepen standvlukjes
1 2. relatief halle hodemy
versie B (zie afbeelding 20.2)
[. schraapsporen hinnenzijde {(bodem en aangrenzend wandgedeelts)
2. sndisporen builenzijde (bodem en aangrenzend wandgedezlie)
i.omeeslagen rand met holle bovenzijde (de potienbakker 5 na het omslaan met

e

=




fe pechnoiogiache arpeciei ver Bei aarelewerk il oe Saeremse oven

Afh, 20: Kannen, | kKleing kan versie A7 22 grode kan versie B; 3: grote kan versie C.

beide vingers nog even aan weerszijden langs die rand gepsan)
4. sparen van arganisch materiaal
5. geprononceerds richel op schouder
6. daaronder ribbeling: aan buitenzijde bedrukt met ralstempel
7. oor gangebracht over ralstempelindrukken en aan binnenziide codersteund
&, stupelindrukken
9. drie pooljes, aanzel van binnen ondersteund
[(lrelatiel vlakke bodem

versie © (zie albeelding 20,3)

I. reksporen ter hoogte van maximale omyang
2. schraapsporen binnenzijde (beperkt tot weinig meer dan de bodem zell)
3. snijsporen huitenzijde, evencens daartoc beperkt
4, afgeplatte, niet omgeslagen rand
5. sporen van organisch materiaal
fi. por, aan de binnenzijde onderstsund; scheel Lgv. krimp

105
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1. &8, mel de punt der lomer gangebrachie spiraal ter hoogote van het oor

®. scherpe hoek in het prafiel fussen schouder en hals

A, één denk op de rijkant

1klik glazuur op hals en schouder

11.3 pootjes, van binnen pesteund tijdens het aanzetten

| 2.vril vlakke bodem

13.bodem relatief dik

14 wand onder het glazuur zwarl

WVan deze versie is een ander exemplaar pereconstrueend dat reen sporen vertoont
van bewerkingen na het drasien aan de binnenzijde,

I Klein formtaar

Handeiingen
. centreren der klai
cmet de duimen epenen der ovlinder
. mit de vingers apdraaicn der wand
. untdramign 1ol de gewensle vorm

persie A
5, hoger nitdraaien der buikwand ondersteunen der sclioudar
6. alsmijden der pot
T.wan de schiff lichten
B. ganzeiten van het oor
O, drogen
10 Bisnijden buitenzijde (hodem en aangrenzend wandgedselte)
] Luitknijpen van drie plaatsen op de bodem
| 2. duaarop asnsetten van drie pootjes

versie B

met cen lomer neerdraaien van de schouderparti
a. afsnijden der pot
7. van de schef lichien
B. sanzelten van het oor
U, drogen
T Bipsnijden buitenzipde (hadem en aangrenzend wandgedeclte)
11 vitkniipen van dric standvlakjes

L ]

I

i

K erinerkern
versie A (zie afbeelding 20,1)
. sniisporen buitenzijde (beperkt Lot bodem en asngrenzend wandgedesite]
. ronde, omgeslagen rand
. oor van binpen niet gesteund tiidens aanzetizn
Eén geprononecerde richel op aanzet van schouder en hals

e Lrd Bd ==

5. draairillen zichibaar aan binnenzijde op bodem
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At 210 Kommen, 13 grode kan versige Az 2-3; klzine kan venie B,

f. 3 bjdens aanzetien nmiet van binnen ondersteande pootjes
7. min of meer vlakke hodem
versie B {zie afbeelding 21,2-3)
| snijsporen buitensijde {beperkl tot bodem en aanerenzend wandgedeclte)
2. tende, nict omeeslagen rand
3. por, onderaanzetl aan de binnenzijde gesteund
4. ribbels op de schouder, nasr beneden toe pedrazid
2. drie, enkelvoudip uitgeknepen, standvlakjes
6. dunne, viij viakke bodem

7. draairillen zichibaar op binnenzijde der bodem
5. Vlakke open vormen

. proof formaat (zie Haaclems Bodemonderzoek 10, I, Schunmer pag, 37,
47, 48)

Handelingen rer vervaardiging van de vorm
Al deze vormen zijn 2gn. van de mast’ gadraad, Op het wizl bevindt zich een vrii
grote hoeveelhaid klei, voldoende voor méér dan één voorwerp. Elk te draaisn
voorwerp wordl gevormd uil hel bovenste deel van die kler, zodat het de potien-
bakker in geval van open vormen mogelijk s met de handen een belangeiik deel
dier bodem wit te drasicn.
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l. centreren van zoveel kles als nodig is

. met de duim openen der cylinder

. tussen de vingers witdraaien van een deel der "hodem® en van de wand. Daarbij
15 de dubm aan de binnenzijde, de vingers aun de buitenzijde geplasist

. bevestigen van het aanvatse]

. afsnijden der vorm

. van de schijt lichten

. bijschrapen binnenzijde

. omgekeerd drogen

. hijsnajden buitenzijde

10.drogen

11.bakken

1 2. aanbrengen van glazuur op de binnenzjde

13 . bakken

e fd
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fandelingen rer vervaardiging van her aanvaisel (zie afbeelding 22)
. centreren der benodigde klei
. openen der evlinder met de duim
. titdraaien der wand fussen duim en vingers, niet hoger dan de vinger
. afsnijden van het aanvatsel beven de bodem
, aanzetten daarvan aan de vorm
. met de vinger doorboren van de wand der vorm op de plaats waar hel aamval-
sl yangezel wordt
7. aansmeren van het aanvatsel tegen de wand der vorm

oh L e T kg —

Kenmerien (zie afbeelding 17, 18)
. schraapsporen binnenzijde (bodem)
. snijsporen buitenzijde (middelste deel der bodem )
. ronde, naar buiten omgeslagen rand
. glwzuur op gehele binnenopperviak
. sporen op rand {omgekeerd gedroogd)
. aanvatsel als beschreven

onon e R pa o=

b. Klein formaat

Handelingen (212 afbeelding 23)
. centreren der benodigde klei
2. met de duim openen der cylinder
Fersie A
3, tussen duim en wijsvinger uitdraaien van de wand en van een klein deel der
hodem
. afsnijiden van het bakje
. van de schijf hichiten

=

Ln e
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Alb. 23: De vervaardiging van kleine vormen.

. wilschrapen binnenzijde
7. bijsniiden buitenzijde
5. nanrellien pooljes

9, drogen (omgekeerd )

versie B
. tussen duim en wijsvinger wildraaien van de wand en van een groot deel der
hodem

4. afsnijden van het bakje
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5, van de schiif hchien

f. uitschrapen binnenzijde
7, bijanijden builenzijde
8. drogan

U, aanzetten pootjes

|0 drogen (omeekeard )

henmerken

persie A (zie atbeclding 24,130
spoar van in één handeling witschrapen der bodem aan de binnenzijde
, sparen van bipwerken buitenzijde
. pacties ap de overgang van het horizontale naar het verticale deel van dz wand;

vervorming tiidens het aanzetien: geen ondersieuning
, sparen van fijn organisch materiaal
. omgekeerd pedrooed (sporen op de rand)
. relatief veel anorganisch materiaal in de klei
, bodemn vlakker dan van versie B
. plazuurspetters
Do anderzijde van de pootjics van het hakje vertoont slijtsporen ontstaan tijdens
het zabrutk
verzie B (zie afbeelding 24,11)
|. binnenzijde vertoont schraapsporan als versie A
2. pootjies middenop horizontale desl der wand, staan minder schuin; geen ver-
VOIMINE

3. aunvatsel aangezet op overgang horizontaal/verticaul deel der wand
4. materiaal minder sterk vermagerd dan in versie A
5. budem boller dan van versie &
D pootjes vertanen geen slijfsporen

TR N
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6. Vuurstolp/Grote schaal (zie atheclding 15)

Het functionels verschil fussen een grote schaal en cen vuurstolp van hat in Haar-
lem aangetrollen model manifesteer] 2ich miet in grote verschallen mm opbouw der
twee vormen. Daar hel schervenmateriaal niet grool was en het daarom onmoge-
liik bleek con exemplaar samen te stellen, leek het ong piet verantwoord de Cabri-
cagemethode 12 reconstruersin,. Wij presenteren hier slechts de kenmerken dic
WHHTERTIOINED werden.,

Aenmerken (algemecn)
. reksporen 2ven aonder de opening
. schraapsporen hinnenzijde tof halve hoogte der wand
. snijsporen buitenzijde tot een lager nivean
. diverse, meerdere malen omgeslagen, randvermen {als vaurstelp)

e d o=
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Afh, 24: Bakpannen on andere open vormen, 1: bakpan: 2- 10 diverse fragrnenten; 11-12: klein
bakje versia By 13-14: klein bakje versie A,




e rechmologivene gapecien van hel gardewert, wit de Heoelemse coven 117

I Yol o g
) ﬁ- t-n_h 2 =TTy
Y g A

At 25 Yuurstolp/Grote schaal.

5. wand tegenover opening op enkeale plaatsen doorboord vanafl buitenzijde
6. zelfde deel der wand omgeven door reeks uitkniipsels

7. daarbinnen cor, waarvan de sanzet aan de binnenzijde gesteund s

B, bride randen van het oar golfvormig vervormd (versiering? )

7. Versierde kruiken {zic Haarlems Bodemonderzock, 10, afb, 3)

Preze kruiken, zoals op de foto’s afgebeeld, zijn voor cen groot deel met gips aan-
gevuld en deels ook thans nog in een zeer fragmentaire staat. Het aantal scher-
ven is betrekkelijk gering. Het is vooralsnog niet uit te maken of deze kannen in-
£éns gedraaid werden, dan wel in delen {d.w.z, de bodem, de buik en de hals/
rundpartij afzonderlijk). Wi volstuan dagrom met het vermelden van enkele ken-
merkan,

Kenmerken
1. drazirillen op het binnenoppervlak over de tatale hoogte (voor zover bawaard
gebleven)
. ¢, 8 stuks enkelvoudig uitgeknepen standvlakken. Deze sluiten aaneen en #in
vrij hoog
3. vri dikke wand 2n bodem

o}
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Afh, 26 Het vitknijpen van standvlakken, 1-3: versie A; 6-T: versic B,
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Fersiv A
buitenopperslak gedecoraerd doer de wand van Brinenuil tegen losse varmpies
te vervarmen (zie Haarlems Bodemonderzock 10, 1. Schimmer, de versieringen)
Fersie B
buitenopperviak gegarneerd met slierten van alternerend wirbakkende klei en
roodbakkende wasraan pigment 15 (oegevoezd . het appervlak is voor een groot
deel bedekt met een hoogtransparant (nict loodhoudend? ) glazuur,
Fersie O
decoratie van door vervorming van de wand in vormpjes sangebrachie kopjas
en een chevrondecoratic op de schogder; geglaz uurd met cen loodalazuur (zie
Hagrlems Bodemoenderzoek 10, J. Schimmer, 4.7 en 4.1 | pag. 49-51).

8. Vedelaarskan

ok fier s het fregment te klein om de constructiewijze te uchierhalen: wij val-
staan hisr met ¢en verwijzing naar de uitvoerige beschrijving door 1, Schimmer,
in Haarlems Bodemonderzock 10, Bijzendere vondsten, 3.1, pag. 39-42,

9. De pootjes en standviakken
a, stamdviakken (afbeclding 26

Handelingen
versie A {ondersteund) (afb, 26, 1-5)

1. plaatsen van top of middelste lid van de wijsvingzsr van één hand tegen de bin-
nenzijde van de potwand ter hoogre van de grens tussen bodem en wand, indien
de grootte van de bovenopemng dat toelaat

2, plaatsen van hel middelste lid van de andere wiisvinger aun de buitenzijde van
de pot, terzellder hoogte

3. aan de buitenzide verschuiven der op de grens van wand cn bodem aanwezige
klei door de duim langs de wand naar de wijsvinger te hewegen

versie B (ruel ondersteund ) (afb, 26, 6-T)

1. tussen top der duim en knoekkel der wijsvinger unitknijpen van een wainig klai

I} kous tussen versie A en versic B wordt hepaald door de grootte der boven-

opening (doorsteken van een hend) 2o door de vochtighaid der klei: kan dic nog

veel vervormd worden of niet,

Kenmerken
versie A
I, de uitpeknepen standvlakjes ziin relatiet groot; zo nu en dan is de duim meer-
dere malen naast elkaar {of decls over elkaar heen) nagr onderen bewogen
imeervoudig witgeknepen standvlak)
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2, het aantal standvlakjes varieert en staat in relatie tot de hoogte cn omvang
da pat
berste B

I, de standvlakies ziin relatief klcin
2. nugelindrikken ziin zichtbaer op de buitenzide
3. con enkele maal is tweemaal maast clkadr ceknepen

4. het hierboven over het aantal opgemerkis s ook in deze versie geldiz
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Afh, 27 Het asnzetten van pootjes.
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b. aangezeite pooijes
Hurmdelingen
rersie A [afbeelding 27)
. bewerkingen. vermeld ander standvlakken, versie A of B, hisrboven
caanzetten van een losse pijp kled tegen de viteeknepen stukjes
. rondom aanzet aanwrijven daarvan
. afknijpen van de pijp op de maat van het pootje
versie &

|. stappen, weergegeven als 4 t'm 6 onder gangezettc pootjes, versie A, hicthoven

o oL e —

Kenmerken
versie A en B
1. zonder het pootje af te breken iz niet te enderscheiden of men le maken heell
met versie A=2 (niet cndersteund witknijpsel als basis voor het pootje) of versic B
2, versie A-]1 (ondersteund vitknijpsel als basis voor het pootie) is aan de binnen-
zijde der pat herkenbaar aan een deukie, waar de waiisvinger het vitknijpen
aondarsteunds
3, mimmer komen meer dan dne poctjes voor san één exemplaar

I, De oren
a. grood formaeat (afbeelding 25}

Huandelingen
caprollen van cen viak stuk klei tot oor
. aanzetten oor vlak onder de rand
. van kinnen met top der duim tegendruk geven
cembuigen oor op twee plaatsen
. aanzetten van het andere sind op de schouder der kan
condersteunen met de top van de middelvinger van de andere hand

S e T b o

i

Kenmerken
. dwarsdoorsnede oor laal rollen duidelijk sien, evenals breukpalronen
. lengtedoorsnede tweemaal dwidelijk selknikt

ol =

b. klein formaar (afbeelding 2%)

Handelingen
. tussen de handen uitrollan der klei tol cen hicht kegelvormige rol
caangellen van het dikke emd daarvan tepen de schouder der kan
. van binnen tegendruk bieden mel de top van de wijsvinger der andere hand
rendbuigen van het andere cinde der klei
, teeen en een beatje boven de rand plaatsen van dit andere sind
&, nitsmeren van de kliei van het oor over de rand

Lr e e pad o—
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Afh, 28- Het panbrengen van 'grote’ (zerolde) oren.
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ATh. 2%: Het sanbrengen van "kleine” {gatrokken) oren,

e tekeningen werden pemaakt door A ] Cool (R U, Leiden) en de foto’s door
F. Gijbels (L.P.P. Amsterdam).
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DIATOMEEENANALYSE VAN KLEI AFKOMSTIG VAN BAKENES EN

UIT DE POLDER DE YELSERBROEK, ALSMEDE YAN EEN AANTAL

AARDEWERKSCHERYEN UIT EEN POTTENBAKKERSOVEN AAN DE
FRANKESTRAAT

M Janzma

Ter mogelijke lokalisering van de kles gebruikt voor het aardewerk gebakken in
de pottenbakkersoven aan de Frankestraat (zie Schimmer 1979 HE ne. 10, werd
van twee plaatsen afkomstige klel, alsmede een vijltal scherven it de oven, op
hun diatomeedninhoud onderzochi, De kleimonsters werden beschikbaar pesteld
door de Rijks Geologische Dvenst te Haarlem. De ene lekatie betreft sen onder
een ca. 2 m dikke middeleeuwse ophogingslaag voorkomende klei in hel stadsdee]
Bakenes; de bemonstering vond plaats in cen antgraving aan de Vrouwestraat,
direct ten noorden van de Bakenesserkerk, De andere lokatie bevindt zich in de
Polder de Velserbroek (cobrdinaten: 106.950,/494 970}, van waar monsters af-
komstig uit een boring werden onderzochi,

D klei van Hakenes.

Liit het Kleipakket bij Bakenes zijn (wee secties genomen. een van 110-95 cm an-
der WAP en con van 1M -85 em onder NAP. De distomesEninhowd van beide
secties is dezelfde. De klei is enigszins humeus en bevat hootdzakelijk zoctwater-
diatomeeén, Dominants soort daarbij 1s Fragilaria consbruens, die nagenosg onge-
broken voorkemt en derhalve ter plaatse maoet hebben geleetd, Deze soart is xen-
merkend voor con entrool milicy. Dagronsast Koml neg een vegf groet santsl ande-
re in zoel water levende soarten voor, 2 het met veel minder exemplaren.

Yan de brakke sootten komen Cyelorella sfviafe met overweeend hele en Diploneis
trterrupie en Navicilly peregring met overwegend gebroken exemplaren voor. e
beide laatste soorten leven bij voorkeur in brak netveen, zedat aanvoer van klei
uit cen zodanie gehied waarschijnlijk is,

Martene en marien-brakke soorten zijn in de klci van Bakenes nanwelijks van eni-
ge betekenis, zodat marieng invloed onwaarschiinlijk is.

De Klei unit de Polder de Velserbroek.

Uit de klei van de Polder de Velserbroek iz een sectie genemen van 152-82 cm
onder MAP, In tegenstelling tof de klel van Bakenes komen in deze klei hoofd-
rakelijk zoutwaterdiatomeetn voor, Deze behoren grotendeels tot de mariene
soorten Molosiva sulcala, M. westil en Podosira stelliger. Van de eerste soort is
ongeveer de hellt, van de beide laatste zijn de messle exemplaren gebroken, het-
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peen kan betekenen. dat transport van matiene klei Kan hebben plaatsgevonden.
e schalen van Melosirg selaata 2ijn namelijk =0 stevig, dat ze ook tijdens fran-
speart moeilijk breken, YVan de marien-brakke socrten, die vooral langs de kust

vieel voorkemen, zijn van de dominante Aofinopivokes widulobuy de meesle exem-
plaren eveneens gebroken. Van Jd= brakks soorten Komen. evenals i de kle van
Bakenes, Cvelntelia siriata, Diplonels interrupta en aanvankelitk ook SNaviculz
peregring voor, De exemplaren van Cveloiella siviada ziin ook hier voor het meren-
deel onpebroken, terwill de exemplaren van Diploneis interrupta en Navicuda
peregring overwegend gebroken voorkomen, Naast een (ransport vin mariene

klet zal er dus vooral sanvankelijk cok noe cen gering transporl van brak water

wit een gebisd met rictvecn hebben plaartsgevandan,

Van de zoetwaterseorten zijn slechls enkele exemplaren vertegenwoordigd. Daac-
ven zijn de meesle gebroken en kan slechts worden vastaosteld, dat zc tot het
geslacht Firmuwlaria hehoren,

[ aardewerkscherven.

Ondereocht werden vijf seherven, waarvan 2 drie roodbruin en twee grijs van
Kleur waren, hetgeen wijst op oxydérend, resp. reducersnd bakken.

Alechrs in &én van de roodbruine scherven kon een voldoende aantal diatomeeén
wordean geteld, namelyk mezr dan 400, In de overige twee roodhmine scherven
15 bet aantal diatomeegn veel Kleiner: de tebslen van dese beide scherven bedra-
gen namelijk resp. 37 en 18, I alle roodbruine scherven dominersn de mariene
en marien-brakke seorlen, svenals in de klei wit de Polder de Velserbrock,

[n de scherven domineert voorts Cymatasicg belpica.

In dz beide grijze scherven konden slechis weimg exemplaren worden geteld, n.l.
a0 resp. 6. e digtomeedninhoud van een der scherven is echter zodanig {onder
meer overgenkomesatige mariene soorten). dat toch enige overeenkomst met de
diatomeeéninhouwd van de klei uit de Polder de Yelserbroek kon worden sange-
toond, e andere schert hevat te weainig diatomestn om emge conclusie te Kun-
nen trekken,

Concluderend kan worden gezegd, dat het alzettingsmsliew van de klel van zowel

de roadbruine als de grijze scherven overcenkomsl verloonl mel dis van de kles

nit de Polder de Velserbrock, alhoewel ook verschillen voorkomen, Br bestanl
echter peen enkele overcenkomst mer de diatomeeéninhoud van de klei van Bakenes,
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ONDERZOEK VAN ENKELE AARDEWERKSCHERVEN UIT EEN HAAR-
LEMSE O¥VEN MET BEHULF YAN EEN POLARISATIE-MICROSCOOP

H.0 Franken

Het onderstamde mimeralopisen onderzoek voxd plasty doar middel van slifpplaaties van garde-
werkzcharven, afkomsiie wit de oven, opgegraven in I970) 72, op ket terrein van Cd& A
Bremtfnknieiier, gelegen aan e Amepang-Fraonkasraat, Her berreffende aardewerk werd ver-
et tnde pueten 1, 2, o en 3k (2ée v dit pemmer van Beariens Bodemonderzosk J

J. Schimmer: De operaving van ven 147 -eouwse pottenbakbersoven in de Hoarlemse binnensiad,
hoofdstuk 1), Het cardeveerk dareert wit de 14° ceww, Tomal werden 52 scherven onderzock:,
Dy in de teksl gebrdkte awrmers i volgnummers die B ket onderzoek rer documentofie
aan de scherven werden gegeven,

Bij dit onderzoek ligt de nadruk niet op een witvoerge mineralogische analyse,
maar op aspecten dic van belang kunnen zijn voor het verstaan van hetr werk van
de pottenbakker. De gebruikee binoculaire microscoop vergrool 40 maal, De
grootte van asngetroffen deeltjes is lineair opgegeven, aantallen zijn geteld per
mm?*, tenzij anders vermeld is,

Wi vinden by dit onderzoesk sanwijzingen betreffande drie stadia van het ontstaan
van de scherf in zijn huidige samenstelling. Deze stadia 21jn:

1. de klei voor en na het delven en prepareren door de pottenbakkers,

2, tijdens het bakken,

3, tijdens het begraven liggen in de grond,

YVerreweg de meeste informatie betreft het eerste stadium. Men bedenke dat er
peen vergelijkingsmateriaal ter beschikking stond {in gebakken tocstand ) met be-
hulp waarvan een suggestie voor de herkomst kan worden gedaan. Alle gegevens
komen uit het schervenmateriaal zell

Ad, 1. De slippplaates bevattien enkele aanwijzineen betreffende de klei woor het
delven. In de scherven worden brokjes aangetreffen dis tijdens het mengen met
water nizt voldoende vocht hebben opgenomen om velledig kneedbazr te worden.
Zulke brekjes zijn zelden groter dan 13 of 2 mm, meastal kleiner. £ij dienen
onderscheiden te worden van polgruis dat incidentec] ook voorkomt, £e kunnen
een afwijkende kleur vertonen van hun omgeving, ze zijn los ingebad en bavatten
kwarlskorrels dig een muximum grootés hebben van 1720 mm maar doorezans
veel Kleiner zijn. Dt laatste geldt niet voor potgruis, dal grotere kwarlskorrels
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kan bevatten naast diezelfde kleine fractie, Deze cigenschappen sluiten op zich
de mogelijkheid van verwarring niet uit. In sormige gevallen staat men echier
nog sterker doordat de kleikorrel tijdens het verwerken van de klei langs een

deel van zijn cppervlak zacht geworden is door hernieuwd contact met water en
duardoor plaatselijk vervormd werd, Dnt kan met potgruis, dal reeds eenmasl is
gebakken, niet gebeuren. Na, 35 vertoont 2en wizonderlijk grote korrel (door-
gec 5 mm) mel zo'n vervorming' of “sliert’, De klzikorrel vertoont soms krimp-
scheuren (zie by, no. 320 Men mag aannemen dat deze korrels de samenstelling
van de klei laten zien zoals die was voordat deze door de pettenbakker gereed
werd gemaakt tot gebruik,

Hel is dan ook op basis van deze Korrels dat ik ben gekomen (ol hel hierna vol-
pende beeld van de omstandigheden waaronder dere klei werd atgezet en zijn
samenstelling voar toebereiding.

Bij hetd waarderen van deze conclusies dient men echier steeds te bedenken dat
de totale hoeveelheid kici die in dergelijke korrels in de scherf achterbleef en ho-
vendien nog terecht kwam in een shijpplaatje gering is. Een groler monsier zouw
misschien nog andere aspecten laten 2ien.

{a)  Met de kle iz vermoedelijk een hoeveelheid kalk vermengd tijdens het af-
rettingsproces, Proportioneel zal de hoeveelheid kalk in de klei lang niet geliik
ziin in elke schert (zie voor een verklaring cnder (d}). De kalk 15 zo fiin van struc-
fuur, dat bij de gebrukie vergroting geen korrels kunnen worden waargenomen,
Evenmin zijn micrafossielen zichthaar, Dat de kalkfractie zo klein is maakt dat
wij veilig kunnen aannemen dat het hier geen toevoeging door de pottenbakkers
betrett maar het gevelg is van een natuurlijk proces. Deze kalk beivloedt twee
processen: het bakproces (verlaging van smelpunt) en de natuurlijke kleur van

de scherf.

Draarnaast werden enkele grotere kalkdecltjes aangetrotten, Daarover mear onder
ad. 3.

(b1 Met de klei werd een fjne kwartskorrel afgezet, waaruit kan worden afge-
leid dat afzetting niet in stilstaand water plaats vend. Een gemiddelde korrel-
groatte kan nict worden aangegeven maar de karrels zign als regel £ 1720 mm, ter-
wiil men in het algemeen 40 tol 60 korrels per mm? telt. Hetzelfde verschijnsel
vinden wil ook bujten de onvermengde korrels in de gebakken schert: ar is cen
zeer geljkmatige verdeling van witerst fijn kwarls in v0j zrote hoeveelheden, Hed
belang van deze waarneming zal onder (d) bliken.

(c)  In deze klei vinden wij ijzerconcentraties in twee vormen. [Teerkorrels  1/20
mint kemen voor in {zichtbhare) hoeveelheden van 10 tot 20 per mm?, Sporadisch
{d.w.z. minder dan 1 per mm?) komen echter hoge concentraties of "nevels® voor
met korrels in dezellde orde van grootte over cen oppervlak van ca, 4 mm? Eij
een goede menging van klei met water gaan deze concentraties blijkbaar verloren.
Wanneer in de scherl plaatselijk een wat dichiere concentratie van jrerkorrels
wordt gangetroffen heeft men misschien met zo'n "uitgedunde’ nevel te maken,
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Thit ijzer 15 samen met de bij deze methode onzichtbaar blijvende jzerfractis de
oorzaazk van de rode kleur van de oxyderend gebakken schert. Londer de onder
(b1 genoemde kalk 2ou een helderder rode kleur ontstaan,

Tenslotte moet het voorkomen in de gebakken schert worden geregistreernd van
grotere, meestal ronde yzerkorrels die kwartzinsluitsels hebben en zich misschicn
am kwartadezlijes gevormd hebben. De kwartsinsluitsels Komen in grootie ovar-
een met die van de natuuclijke kleafzetting en mogelijkerwijs zijn deze jjZerkor-
rels in het kleibed gevormd. Zij zouden echter ook sfkomstiz kunnen zija vit de
onder {d) geneemde tussenliggende afzettingen, en zijn als regel 4 % min.

(d) Tot zover de conclusies die waren te trekken wit de samenstelling van de
onvermengde kleikorrels.

Aan de hand van de aard der scherl daarbuiten is het bezld nog wat aan te vullen,
Daar bevindt zich nl. nog een vierde element, zand. Dal wil zeggen een fractie die
voor verreweag het grootsie deel bestant wil afgeronde komels kwarts en vuursteen,
vaar een klein decl echter uit ander gesteente, Sporadisch kamt by, zandstean
voor, Het ronde uiterlijk der kerrels en het voorkomen van kleine hoeveelhedan
van allerlei steensoorten sluit de mogelijkheid vit dat het hier cpzeteelijk vergris-
de stzen berrafl. Beide verschijnselen wijzen in de richting van materiaal dat na-
tunrlijk getransporteerd werd.

Wat voor "zand’ hebben wij hiet? Gezeefd duinzand? Dit behoort in princips in
Haarlem tot de mogelijkheden, Er spreckt echier een en ander fegen, De gebruikie
zeef had wel erg fiin meeten zijn, fijner dan men voar pottenbakkersdoeleinden
zou verwachien, Voorts is de korrelgreotte van dil "zand" uniform: groter dan
L0 mm, kleiner dan 1/ 6 mm. Aangrenzende grootten Komen slechts sporadisch
vaor [tol maximaal )3 mm ¢n tot minimaal 120 mm).

Iets dergelijks is bij zeven onmogelijk: dan bereikt men alleen een scherpe grens
nagr boven tog; niet nasr beneden, Men denke hier dus veelear gan sedimentalie
in water.

Teren zand uil de duinen spreekt voorts het ontbreken van schelpresten e.d, Wi
nemen daarom aan dat het hier zand betreft dat in de kleibedden werd afgozet
Lijdens pericden van hogere siroomsnetheid. Tijdens het delven van de klet wer-
den de verschillende afzettinkjes nict gescheiden gehouden, Het zand is niet erg
gelijkmatiz door de klei gemengd. Dit is in vrijwel elke scherf zichtbaur. Een
axnwijzing dat zand 20 klel uil dezelfde bedding afkomstig is 2ou men kunnen
zien in het feit dat niel glleen de klei sen kalkvermenging heeft maar dat het
zand ook cen derivaat van kalk heeft in de worm van vuursteen dat in Kalkrets
gevormd wordt., Gemiddeld vindt men 3 tot § zandkorrels per mm?® maar plaat-
selijk vinde men concentraties van 10 of me2r Kormrels.

(2} Tenslotte moet worden opgemerkt dat de scherf zeer compact is. Holtes
komen slechts sporadisch voor, Dit wijst er in jeder geval op dat er practisch geen
vercntreiniging was door organisch materiaal zoals fijne plantenwortels,
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dod. 2, Wanneer de kleur wan het reducerend gebakken aardewerk vergeleken
wordt met die van de oxvderend gebakken scheef, dan blijkt dat het ijzer, dat
het kleurverschil bepaalt, zeer pelijkmatip en fjn verdeeld iz in de scherf, Met

de kier pebruikie vergroting kan men dat niet vaststellen, Echier kan men wel
zicn dat de hierboven beschreven fjzerkorrels (3 1750 mm ) tijdens et stookpro-
ces in sommige gevallen gesmelten ziin en scheurties hebben cpgevald. In de
schert {no. 43} heeft het fzerhuidies gevormd om de zandkorrels, Bij een aantal
scherven (no's 4, 20, 38, 42, 48, 50, 51 en 59} s er aun het opperviak een donke-
re verkleuring merkbaur, die door het jzer moet zijn veroorzaakt, Dit pedrag van
het groflkorrelige jjzer in de scherf is mede bepalend voor het uiterlijk ervan,

Ad. 3. De scherf is niet in sterk kalkhoudends grond begraven geweest. Toch

trcft men in enkele gevalien holtes in de scherf aan die langs de wand cen kalk-
aanslag hebben gekregen. Normaal treft men zo'n kalkafzetting aan in haarscheur-
tjes eod., maar dat is hier niet hel geval, Wel is incidentesl een andere afzetting
waarneembaar, die zich voordoet als cen glasachtige substantie, en die zich vormt
in holtes en op het oppervliak. Deze aanslag moeet in de grond entstaan 2o, De
aanszlag kan de oppervlaktekleur belnvlocden en wanneer men bakproeven doet
om by, het smellpunt van de scherf te bepalen, moel men er rekening mee hou-
dien dat dere substantie invloed kan hebben op het smelttraject,

Het hovenstaande geeft cen zeer homoegeen beeld van het materiaal dat door de
Huoarlemse pottenbakkers werd gebrunkt. In totaal werden 52 shijpplaatjes beke-
ken., Lestien daarvan zijn van scherven die reducerend gestookt ziin, maar zij ver-
tonen geen verschillen met de oxvderend gestookte scherven, Het enige kwanle-
taticve verschil wordt gevonden in de hooveelheid zand dic bij de meeste scher-
ven 5 tol 6 koerrels per mm? bedraagt maar als minimum 3 en maximum een en-
kele keer [0 vertoont. Men mag echier aannemen dat zulke verschillen zich in
gen en dezelfde pot kunnen voordosn,

Voorlopige conclusie

it ondereock doet vermoeden dat de Haarlemse pettenbakkers gebruik hebben
gemaakt van cen recent kleibed, dat is algeret in waarschinlijk zoet water, waar-
in evenwel enige verbrakking kan zijn opgetreden. Daarbii werd de bovengrond

tol een diepte van i, 50 cm eerst verwijderd. Het is echrer ook mogelijk dat

men de klei na het delven gedurends enkele jaren liet  rotten’ op een opslagplaats,
Waarschiinlijk werd de klei et ver van Haarlem gedolven.
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DE AANWEZIGHEID VAN KLEL IN DE OMGEYING YAN HAARLEM

J de Jong

Gegeven wordt cen globale invenlarisatic van in de 147 eeuw in mogelilk exploi
feerhare foestand agnwezige Kleien in de omgeving van Haarfem.

Daar b het archeologisch onderzoek op het terrein van C & A aan de Franke
straat een uit de 14° ceuw daterends pottenbakkersoven werd aangetroften
(Schimmer 1979, HB Nr, 10}, kwam de vraag naar de mogehijke plaals van her-
kemst van de daarveor gebruikte klei naar voren, Deze vraag kan op gealegische
ronden niel mel voldoends zekerheid worden beantwoord. Wel 15 hel mogehik
een globale inventarisatie te geven van in de 14° ceuw op mogelijk exploiteer-
bare diepie in de omeeving van Haarlem aanwezige kleen. In hel volgende 2zl
hiermee worden velstaan, Afgezien van de diepteligeing zullen technische aspec-
f2n len aanzien van de winming, alsmede de geschiktheid van de kleien voor het
restelde doel, huiten beschouwing worden gelaten,

Ter origntatie i= op afb. [ 2en geologisch kaartie van Haarlem en ompeving weer-
gepeven. Zoals bekend 15 hel centrum van de stad gesituesrd op 22n ongeveer
noord-zuid gerichte strandwal, waarop zich duinzand ( Oude Duinen) heelt ge-
vormd. Zijdelings bevindt zich veen, dat zich in de voormalige strandvlakten ten
oosten en westen van Haarlem heett ontwikkeld, In het zuidoosten is hij het ant-
staan van de Haarlemmermeer een deel van het certijds aanwezige veenpakket
weggeslagen, waardoor de onderliggende klei plaatselijk vrij kwam en na de droog-
legging aan het oppervlak Ewam f2 liggen, In het noorden vormde zich tijdens de
Middeleeuwen, en mogelijk nog daarna, vanuil kel voormalige 1T-sstuanum Elei
op het veen. De verbreiding van dece Kl2i is op afb. | onvolledig weergepeven. Het
hetreft hier gratendecls het patroon voorkomendes op de gealogische kaart 1 :
30000 (Tesch 1926), aangevuld met enkele andere pegevens. Het patroon van de
eeologische kaart is evenwel pebaseend op een minumale kKlesdikie van 40 cm.
Buiten de gegeven verbreiding is op een deel van het veen ten oosten vian Haarlem
echter nog cen veelal dun kleidek aanwezig. In hel stadseebied komi dil o.a, als
een donkerpekleurde kl2i voor bij Bakenes en in het Burpwalgebied, meestal in
cen dikie van hoogstens enkele tientallen centimeters. De klei bevindl zich daar
op veen en onder een ophogingslaag, die wat Bakenes betreft op historische en
archeologische gronden vermoedelijk vit de [4° eeuw dateert en voor de klet een
minimale ouderdom geaft. Voor de ophoging van het Burgwalgebicd geldr waar-
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sehiinlilk cen ongeveer selijke datering, Wat de maximale ouderdom van de klci
Betrefl [kt een datering van voor et begin der jaartelling op geclogizche gron-
den onwaarschijniipk, Yermoedelyk gaatl het hier om alzettingen die verband
houden met overstromingen uit het einde van de 12° en uit de 13% eeuw (0.4
Ciottschalk 19715, die aanleiding waren ot de aanlez van ditken langs het 1] en
de dam in het Spaarne by Spasrndam. In de gencemde stadsgebieden kwam door
pphoging de sedimentatic tot cen cinde, Evenwel zal in andere gebieden waar het
Spaarns buiten 2iin oevers trad en in hetl noorden waar ondanks de bedijking nog
veel wateroverlast werd ondervonden, sedimentatie tot op een later tijdstip heb-
ben kunnen plaatsvinden,

Ten noorden van bet op afb. 1 weerrereven sebied bevinden zich in de Polder de
Velserbrock evencens belangrijke Kleiafzettingen, gevormd vanuit het voormalizge
I-estuarium. e datering van de gan of nabij de opperviakte voorkomende klei-
lagen is niet geheel duidelik, Vermoedelijk betreft et hier eveneens afzettingen
uit de late middelecuwen, mogelijk 12% en 13° eeuw. Het verband met de afzet
fimgen url het studsgebied van Huarlem s zowel wal de (3jd van vorming als het
afzettingsmilizy betrefl, miet geheel duidelijk.

Als grondstol voor de Haarlemse potienbakkersoven kunnen de volgende kleizn
in overweging worden genomen.

1. Kleien die veelal in geringe dikte aanwezig zijn onder het veen in d2 strandvlak-
ten len oosten en westen van Haarlem, Het veen ligl in deze pebieden veelal
direct op zand of althans zandige afzettingen, maar plaatselijk kamen ook klei-
lagen voor. Hoewel deze kleien in de late middelecuwen mogelijk exploitesr-
baar waren, zijn er in Haarlem en omgeving geen aanwijzingen dat dit plaats
vond.

. Mogelijke voorkomens van Klei in open water. Hiervoor zou de bodem van het
Spagrne en de Hadrlemmermeer in ganmerking kunnen komen. De bodem van
het Spaarne bestaat voor cen groet deel vit zand, maar in o.a. het Moorder Bui-
fenspaarns komen Eleien voor. Loals reeds opgemerkl besteat de bodem van
de Haarlemmermeer vaar cen belangrijk deel vit klei, Uit technische overwe-
gingen Zullen deze onderwater-kleien™ mogelijk met voor exploitatie in aan-
merking zijn gekomen.

3. Het meest in aanmerking komen de reeds genoemde jongere kleizn, zoals die
a4, bil Bakenes en in de Polder de Velserbroek voorkomen, Volgens het diato-
meetnonderzoek (Jansma 1979; HB Nr, 10) blijkt oversenkomst te bestaan in
het alzettingsmilieu van de onderzochte klei wit de Polder de Velserbroek en
de in de Haarlemse oven gebruikte kKlei. Interessant is, dat in de omgeving van
verrichte boring waamit het onderzochte materiaal atkomstig is, in de Middel-
eauwen en later fabricage van baksteen pluat:w-a}ndi het gebruik daarvan gaat
waarschiinlifk op ziin minst tot de 13%eeuw terng. 1"]I:ﬁl;u;n;:’r"r de mogelijkheid
dat de klei aldaar ook voor andere dogleinden, zoals voor het vervaardigen van
agrdewerk, zou kunnen zijn gebrusktl, Er s evenwel geen bewijs dal het in Haar-
lem omy Juist deze kiei zou gaan,

]
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13h S, de Song

Dpgemerkt kan worden dat in de Polder de Velserbroek cok oudere kleien plaai-
selyk tot dicht onder bet huidige maaiveld voorkomen. Aungenomen mag worden
dat, afgezien van de , klei van Bakenes", alle tot nu genoemde klsien — voor zo-
ver het Fuivere mineragene sedimenten betrelt — in cen marien befmvloed milien
werden afgezet. Waarschijoliik ten gevolge van de atwateringstunctic die het Spaar-
ne vervulde, komen langs haar cevers afZettingsn voor, die geen, of althans een
minder sterke mariene invloed vertonen, Over de verbreiding van deze afzeltingen
on eventucle milicuverschillen die daarin optreden, onthreken exacte gepevens,

De laatstgenoemde klei neemt, wat het afzettingsmilien betrett, cen nitzonder-
lijke positie in te midden van andere kleien die in deze omgeving voorkomen.
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